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Kantaron (Hypericum triquetrifolium Turra.) Bitkisinden Elde Edilen 
Renkler ve Renklerin Yün Hal ı  İ plikleri Üzerindeki I şı k ve Y ı kama 
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Özet: Kantaronlar (Hypericum sp.) ülkemizde 69 türle geni ş  bir yay ı l ı ma sahiptirler. Ülkemizde yabani olarak bol 
miktarda yeti ş en Hypericum triquetrifolium. Turra bitkisi içerdi ğ i k ı rm ız ı  (hypericin) ve sar ı  (flavonoid) boyarmaddelerden 
dolay ı  çeş itli kimyasallura gerek duymaks ı z ı n bir boya banyosundan de ğ iş ik renk tonlar ı  verebilen bir bitkidir. Yap ı lan 
boya denemelerind€ bitkinin toprak üstü k ı s ı mlar ı  kullan ı lm ış t ı r. Bitki Çanakkale Süleymanköy'de bir tarlan ı n kenar ı ndan 
toplanm ış , kurutulmu ş  ve dokuz ay süreyle bekletilmi ş tir. Deneylerde kullan ı lan yün ipi iki Nm ol ıı p, Çanakkale - Ezine 
ve Irak yapa ğı  kar ışı m ı d ı r. Yüz metresi yakla şı k elli gramd ı r. Boya denemelerinde kullan ı lan kimyasallar aluminyum 
şap ı , krem ta ıtar ve demir sülfatt ı r. Hypericum triquetrifolium, Turra ile yün iplikleri üzerinde yap ı lan denemelerde iki 
yöntem izlenmiş tir. Bunlardan ilkinde ayn ı  boya banyosuna önce mordans ız ve sonra demir sülfat mordanl ı  yün 
uygulanarak renkler elde edilmi ş , ikinci yöntemde ise ayn ı  boya bitkisi ile sadece Aluminyum ş ap ı  ve mordans ı z yün 
kullan ı larak birkaç farkl ı  renk tonu elde edilmi ş tir. Boyamalarda elde edilebilen renklerin ışı k hasl ı klar ı  oldukça düşük, 
y ı kama hasl ı klar ı  ise yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Kantaron, do ğ al boyarmadde, yün iplikleri, hasl ı k 

The Colours Obtained from St. John's Wort (Hypericum triquetrifolium. Turra) 
Plant and the Light and Washing Fastness of its Colours on Wool Fibers. 

Abstract: Hypericum sp. are showing a wide spread in our country with 69 kinds. Hypericum triquetrifolium. Turra, 
that is growing up in many quantities as wild in our country, is not found in sources about using in natural dyeing. 
Hypericum triquetrifolium. Turra is a plant that gives different color hues after only one dye bath without using many 
kinds of chemical materials because of the red (hypericin) and yellow (flavonoid) dyestuffs that it includes. In the 
experiment the flowering tops of the plant are used. The plant is collected near a field in Süleymankby in Çanakkale, 
dried and stored nine months along. The count of the wool fiber that was used in experiment is two and also it's a 
mixage of Ezine and Iraq spring wools. Every hundred meters is nearly fifthy gram. The chemicals used in dying 
experiments are potassium aluminium sulphate, cream of tartar and ferrous sulphate. Two methods are followed in the 
experiences on wool fibers with Hypericum triquetrifollum. Turra. In the first method the colors are obtained by applying 
firstly unmordant ,c1 wool then ferrous sulphate mordanted wool in the same dye bath, in the second method a few 
different color h ı  are obtained with using the same dyeplant, only potassium aluminium sulphate and unmordanted 
wool were used. Ne light fastness of the colors obtained in dyeing are low but the washing fastness are high. 

Key Words: H) ,ericum sp., natural dyestuffs, wool fibers, fastness 

Giriş : 

Kantar( nlar (Hypericum sp.) ülkemizde 69 türle 
geni ş  bir y; ıy ı lima sahiptirler. Kantoran bitkisi baz ı  
hastal ı klara iyi geldi ğ i için son y ı llarda t ı bbi 
ara ş t ı rmalar ı  konu olan, tar ı m ve hayvanc ı l ı k 
aç ı s ı ndan z ı  rarl ı  oldu ğ u içinse ziraatte istenmeyen bir 
bitkidir. kantaron türlerinin boyamac ı l ı kta 
kullan ı ld ığı  bilinmektedir. Ş imdiye kadar boyama 
özelli ğ i ince enmemi ş  olan kantoran bitkisi Hypericum 
crispuM ac ı yla da bilinir. Bu bitki beyaz derili 
hayvanlardE cilt hastal ı klar ı na yol açan hypericin 
maddesini i ıı erir Hypericin ayn ı  zamanda k ı rm ı z ı  renkli 
bir boyE rmaddedir. ncelenen kaynaklarda 
belirtilmemE kle birlikte, kendisiyle yap ı lan deney 
sonuçlar ı na bak ı ld ığı nda bitkinin sar ı  renkli 
boyarmaddi ı leri de (flavonoidler) içerdi ğ i görülebilir. 

ş eki11:Hypericum tr ı quetr ı fol ı um Turra 
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kantoran bitkisinin ya ş ama gücünü topra ğı n derinliklerine 
kadar gidebilen rizom olusturur. Gövdesi 15-60 cm 
uzunlukta ve 1.5-6 mm eninde olup dildir. Kar şı l ı kl ı , çifter 
çifter, özellikle alttb hemen hemen gövdeye dik bir 
durumda, tabanda uzun, tepeye do ğ ru gittikçe k ı salan 
dallar bitkiye piiamidal bir görünüm kazand ı nr. Govdenin 
rengi topra ğ a yak ı n k ı s ı mlannda k ı z ı l, yukar ı  do ğ ru ise 
aç ı k yeş ild ı r Yapraklar ı  saps ı z olup, bulundu ğ u noktalarda 
dal veya gövdeyi alttan sararlar. Yaprak kenarlar ı  k ı vr ı ml ı  
ve alt yüzde küçük siyah noktal ı d ı r. Bu siyah noktalardan 
ba ş ka, özellikle yaprak ışığ a tutuldu ğ u zaman görülebilen, 
çok say ı da yar ı  saydam noktalar da yapra ğı n yüzeyine 
da ğı lm ış  bulunmaktad ı r. 

Toprak alt ı  gövdesi çok y ı ll ı k olan bitkinin toprak üstü 
k ı sm ı  ise bir y ı ll ı kt ı r. Her sene ilkbaharda sürgün verir, k ış a 
doğ ru kuruyarak kaybolur. Haziran ay ı nda açan sar ı  renkli 
çiçekleri vard ı r. Aç ı k kuru ta ş l ı k, kumlu topraklarda ve 
ekilmi ş  tarlalar ı n kenarlar ı nda yeti ş ir (Alptekin, 1974). 

Ülkemizde Çanakkale, Gelibolu, Kilia, Erenköy, 
İ stanbul, Küçük ve Büyük Çekmece, Büyükada, Amasya, 
Tokat, Izmir, Manisa-Ala ş ehir, Ankara, Mara ş , Elbistan, 
Kap ı dere, '::laz ığ , Siirt, Bitlis, Denizli, Mu ğ la; Datça'dan-
Marmaris'E , Antalya; Akseki'den-Manavgat'a, Içel, Mut, 
Tarsus, I-k tay, Urfa, Diyarbak ı r'da bulunur (Davis, 1966). 

Bu itkinin denemeler için seçilmesinin nedeni, yak ı n 
zamandE ekolojik nedenlerle bugüne kadar boyamac ı l ı kta 
kullan ı lai çok zehirli, çal ış ma ve çevre aç ı s ı ndan sak ı ncal ı  
olabilen bak ı r, krom, kalay vb. kimyasal mordanlara 
getirilen dü ş ük s ı n ı r değ erler yani bunlar ı n çok dü ş ük 
miktarla ı  da kullan ı labilme imkan ı  (Gulrajani, 1999) ve bu 
sebeple çal ışı lacak farkl ı  birçok bitkiden fazla renk 
seçene ğ  elde edilemeyebileceğ i dü ş üncesidir. Oysa 
yabanc ı  bir kaynakta k ı rm ı z ı  hypericin ve sar ı  renk veren 
flavonoi llerle, tanen içeren H.perforatum.L. bitkisinden, 
mordamlz ve sadece alüminyum ş ap ı  kullan ı larak bir tek 
boya ba ı yosundan ye ş il, kestane k ı rm ı z ı s ı , siyah ve limon 
sar ı s ı  r€ nkler ele geçirilebildi ğ i görülmü ş  (Grierson, 1989) 
ve dernylerde kullan ı lan bitkiden ekolojik nedenlerden 
dolay ı  ı n ı rland ı r ı lm ış  bu mordanlarla ele geçirilebilecek 
en fa; la renk miktar ı na ula ş mak hedeflenmi ş tir. 
Alüminyum ş ap ı  ve demir mordanlar ı  için s ı n ı r değ erler 
olmad ığı  bilinmektedir (Gulrajani, 1999). 

Ay ı ' cinse ait bitkilerin genellikle ayn ı  kimyasal 
maddel ı  iri yap ı lar ı nda bar ı nd ı rd ı klan, fakat bunlar ı n 
miktar ı nn bitkinin türlerine göre de ğ i ş ti ğ i bilinir. 

Bu dü ş ünceden yola ç ı k ı larak, ülkemizde ve ele 
geçiriler yabanc ı  kaynaklarda boyarmadde olarak 
kullan ı m ı na rastlanmayan kantoran bitkisinden yün 
üzerinde ayn ı  boyama ş ekli kullan ı larak ayn ı  renk 
tonlar ı n ı n elde edilmesi amaçlanm ış t ı r. 

Materyal ve Yöntem 

Yep ı lan boya denemelerinde bitkinin toprak üstü 
k ı s ı mlar ı  kullan ı lm ış t ı r. Bunlar Çanakkale DOBAG 
Süleymanköy kooperatifi boyahanesinin yan ı ndaki tarlan ı n  

kenar ı ndan Temmuz ay ı n ı n son haftas ı nda toplanm ış , 
kurutulmu ş , naylon torba içinde 9 ay süreyle saklanm ış t ı r 

Deneylerde kullan ı lan yün iplikleri 2 Nm olup, 
Çanakkale Ezine ve Irak yapa ğı  kar ışı m ı d ı r. 100 metresi 
yakla şı k 50 g'd ı r. 

Boyamalar'da kullan ı lan kimyasallar alüminyum ş ap ı , 

kremtartar ve demir sülfatt ı r 

kantoran 	ile 	yün 	iplikleri 	üzerinde, yap ı lan 
denemelerde iki yöntem izlenmi ş tir. Her ikisinde de de ğ i ş ik 
miktarlardaki kuru bitki parçalar ı  suda kaynat ı larak 
ekstraktlan ç ı kar ı lm ış  ve bu boya likiti süzülerek 
kullan ı lm ış t ı r. 

Yün 	ipliklerinin 	bir 	k ı sm ı 	mordanlanmadan 
kullan ı l ı rken kalan ı  materyal bölümün(le belirtilen 
mordanlar ı n her biri ile on mordanlama tekni ğ i kullan ı larak 

ayr ı  ayr ı  mordanlanm ış t ı r 

Kullan ı lan yöntemlerden 	ilki 	deney 	1,2,3,4'de 

görüldü ğ ü üzere ayn ı  s ı cak boya banyosuna önce 
mordans ı z ve sonra demir sülfat ön mordanl ı  yün 
sokularak ele geçirilen renkleri göstermektedir. 6'dan 10'a 
kadar olan deneyleri kapsayan diğerinde Hypericum 
perforatum. L. bitkisiyle yap ı lan deneme baz al ı narak, 

değ i ş ik miktarlarda ş ap mordan ve kurutulmu ş  kantoran 

kullan ı l ı p, boya banyosunun kaynatma süreleri 
değ i ş tirilerek ve baz ı  deneylerde yün ipliklerinin 
so ğ utulmu ş  boya banyosunda bekletilmesi ile ele geçen 
renkler ve kullan ı lan her iki yöntemde de ele geçen 
renklerin ışı k ve y ı kama hasl ı k dereceleri gösterilmektedir. 

Boyama ş ekli ve deneyler 

Deney 1 ve Deney 2 İ çin boya ekstrakt ı  haz ı rlan ı rken 
40 g kuru bitki 1.30 saat süreyle 1 litre su içinde 100 °C'ye 
gelene kadar yava ş  yava ş  kaynat ı lm ış t ı r. Bu ekstrakt 

kaynatma i ş lemi bittikten sonra süzülmü ş  ve boyama 

yap ı lmadan önce yünün keçeleş memesi için ı l ı nana kadar 

bekletilmi ş tir. 

Deney 1 ; 20 g mordans ı z yün, yukar ı daki ı l ı nm ış  
boya banyosuna konmu ş  ve 30 dakika süre içinde 
ekstrakt ı n s ı cakl ığı  100 °C'ye gelecek ş ekilde kaynat ı larak 

boyanm ış t ı r. Elde edilen renk deve tüyüdür. 

Deney 2 ; 20 g yün, 1.2 g demir sülfat, 1.2 g 
kremtartarla mordanlanm ış t ı r. Bunun için : 1.2. g 
kremtartar 40 ml su içinde ı s ı t ı larak, 1.2 g demir 2 sülfat 
ise 80 ml so ğ uk su içinde kar ış t ı r ı larak eritilmi ş tir. Bu 

eriyikler 800 ml so ğ uk su içine boş alt ı larak, yün bu 
banyoda 1 saat boyanm ış t ı r. Mordan banyosunun s ı cakl ığı  
1 saatin sonunda 100 °C'ye gelecek ş ekilde ayarlanm ış t ı r 

Mordanlanm ış  olan bu yün, deney 1 ç ı kar ı ld ı ktan 

sonra yukar ı da sözedilen boya banyosuna banyonun 
ı l ı nmas ı  beklenerek sokulmu ş , boya banyosunun s ı cakl ığı  
30 dakika sonunda 40 °C olacak ş ekilde ayarlan ı p, bu 

dü ş ük s ı cakl ı kta boyanm ış t ı r. Elde edilen renk hakidir. 
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Deney 3 ve Deney 4 için boya ekstrakt ı  
haz ı rlan ı rken; kuru bitki, boya banyosu miktar ı  ve 
kaynama derecesi, deney 1 ve deney 2' dekilerle sabit 
tutulmu ş , yaln ı z kaynatma süresi bir saate indirilmi ş tir. 

Deney 3 ; 20 g yün bu ekstrakta, Deney fle ayn ı  
ş ekilde boyanm ış t ı r. Elde edilen renk deve tüyüdür. 

Deney 4 ; Mordanlama debey 2'13 ayn; ş ekilde 
yap ı lm ış t ı r. Fakat demir sülfdt miktar ı  yar ı ya indirilmi ş tir. 

Mordanlanan bu :yünler, deney 3 ç ı kar ı ld ı ktan sonra 
ı l ı nmaya b ı rak ı lan boya banyosuna sokulmu ş  ve deney 
1'de oldu ğ u gibi boyanm ış t ı r. Ele geçen renk, deney 2'den 
daha canl ı  ve 'oyu hakidir. 

Deney 5 — deney 6 - deney 7 için boya ekstrakt ı  
haz ı rlan ı rken; bitki miktar ı  değ i ş tirilmemi ş  fakat boya 
banyos ı ; miktar ı  artt ı r ı lm ış t ı r. Buna göre :40 g bitki önce 45 
dakika süreyle 1 litre su içinde ı s ı t ı lm ış  ve bu süre 
sonunda banyoya 200 ml daha s ı cak su eklenerek toplam 
1.30 saat olmak üzere 45 dakika daha kaynat ı lm ış t ı r. 
Sonra bu ekstrakt süzülmü ş  ve ı l ı mas ı  bekletilmi ş tir. 

Deney 5 ; 20 g yün, 4 g ş ap, 1.2 g kremtartarla 
rrı ordanlanm ış t ı r. Bunun için kullan ı lan mordanlama ş ekli 
deney 2 ve deney 4'dekilerle ayn ı d ı r. Sadece, demir sülfat 
yerine mordan olarak alüminyum ş ap ı  kulan ı lm ış t ı r. 

Mordanlan ı p, durulanm ış  olan yün ı l ı k boya 
banyosuna sokularak 10 dakika süreyle hafı f ate ş te 
ı s ıt ı lm ış  ve ç ı kar ı l ı p durulanm ış t ı r. Elde edilen renk aç ı k 
olive'dir. 

Deney 6 ; 20 g mordans ı z yün deney 5 ç ı kar ı ld ı ktan 
sonra yukar ı ck Ki Ilik boya banyosunda 20 dakika 
ı s ı tilmadan bira . ı larak boyanm ış t ı r, elde edilen renk bej'dir 

Deney 7 ; 20 g yün, 3 g alüminyum ş ap ı , 1.2 g 
kremtartarla r lordanlanm ış t ı r, Mordanlama ş ekli deney 
5'Ie ayn ı d ı r. Y An ı z şap miktar ı  3 grama indirilmi ş tir. 

Mordanl m ı p durulanan bu yünler, deney 5 ve deney 
6'dan artakal in so ğ uk boya banyosunda 18 saat boyunca 
ters yüz ecilerek bekletilmi ş tir. Daha sonra ç ı kar ı l ı p 
durulanm ış t ı r Elde edilen renk krem'dir. 

Deney 3 — deney 9—deney 10 İ çin boya ekstrakt ı  
Haz ı rlan ı rker ; Bitki miktar ı  40 gramdan 60 grama, boya 
banyosunun su miktar ı  1.2 litre'ye ç ı kar ı lm ış t ı r. Buna göre 
60 g bitki ..2 litre su içinde 1.30 saat süreyle boya 
banyosunun s ı cakl ığı  100 oC'ye kadar kaynat ı lm ış  ve 
süzülmü ş tür. 

Deney 8 ; 20 g yün, 3 g ş ap, 1.2 g kremtartarla 
mordanlanm ş t ı r. Mordanlama i ş lemi Oeney 7'yle ayn ı d ı r.. 

Mordar ;an ı p durulanan yün yukar ı daki ı l ı k boya 
banyosuna sokularak 30 dakika süreyle hafif ate ş te 
boyanm ış t ı r. Elde edilen renk olive'dir. 

Deney 9 ; 20 g mordans ı z yün, deney 8 
ç ı kar ı ld ı ktan sonra, artakalan ı l ı k boya banyosuna sokulup 
hafif ateş te 20 dakika ı s ı t ı lm ış t ı r. Sonra yün bu banyo 
içinde so ğ umaya b ı rak ı lm ış  ve 15 saat süreyle so ğ uk 
olarak bekletilmi ş tir. Bu sürenin sonunda ate ş e konularak 
15 dakika daha ı s ı t ı lm ış t ı r. Ele geçen renk sütlü kahvedir. 

Deney 10 ; 20 g yün, 5 g alüminyum ş ap ı , 1.2 g 
kremtartarla mordanlanm ış t ı r. Mordanlama ş ekli deney 5 
ile ayn ı d ı r. Yaln ı z ş ap 5 grama ç ı kar ı lm ış t ı r, Mordanlanan 
yün deney 8 ve deney 9 ç ı kar ı ld ı ktan sonra ayn ı  boya 
banyosuna sokulmu ş  ve 13.30 saat süreyle ı s ıt ı lmadan 
banyoda b ı rak ı larak boyanm ış t ı r. Elde edilen renk san-
krem'dir. 

Elde edilen renklerin adland ı rı lmas ı : Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatlar ı  Bölümü Hal ı  Kilim ve Eski Kuma ş  Desenleri 
Anasanat Dal ı  ö ğ retim görevlileri taraf ı ndan yap ı lm ış t ı r. 

Y ı kama hasl ığı  tayini: Y ı kamaya karşı  renk 
hasl ı klar ı  TS-7584 AIS'e göre 40 °C de yap ı lm ış t ı r. 
Y ı kamada içine colormatik deterjan! konulan su 
kullan ı lm ış t ı r.(Anonim 1989) 

I şı k hasl ığı  tayini: I şığ a karşı  renk hasl ı klan TS. 
1008'e göre yap ı lm ış t ı r. Ayr ı ca, çizelge 2'de görüldü ğ ü 

Cızere, y ı kama hasl ı klar ı n ı n ölçümleri sonucunda 
boyanm ış  ilk örneklerle y ı kama hasl ığı  ölçülenler aras ı nda 
büyük bir renk farkl ı l ığı  gözlenmesi nedeniyle, bunlar ı n 
spektrofotometreyle, uluslararas ı  ışı k komisyonu 
taraf ı ndan olu ş turulan renk sistemine göre (C1E) renk 
farkl ı l ığı  ölçümleri yap ı lm ış t ı r.(Anonim 1986) 

Ara ş t ı rma Sonuçlar ı  

Deney bitkisinden yün üzerinde elde edilen 
renkler 

Çizelge l'de görüldü ğ ü gibi, boyamada kullan ı lan 

materyal miktarlar ı  değ i ş tirilerek ve 2 farkl ı  yöntem 

kullan ı larak yap ı lan boyamalarda, kur ıı  bitkiden bej, krem, 
devetüyü, sütlü kahve, olive ve haki tonlar ı  ele 
geçirilebilece ğ i görülmü ş tür. 

Deney 5 ve deney 8 'de elde edilen olive renk tonlar ı  
için mordan olarak alüminyum ş ap ı  kullan ı lm ış t ı r. Bu iki 
boyamada ele geçen ye ş il renklerin berrakl ığı  üzerinde 
kullan ı lan bitki ve mordan miktar ı n ı n çok önem ta şı mad ığı  
fakat yün ipini boya banyosunda b ı rakma süresinin etkili 

oldu ğ u görülmü ş tür. Boya banyosunda daha k ı sa süre 

ı s ı t ı lan Deney 5 daha berrak bir ye ş il renk al ı rken, uzun 

süre ı s ı t ı lan Deney 8 boya banyosundan, kendisinden 
sonra bat ı r ı lacak çilenin almas ı  gereken bir miktar 

k ı rm ı z ı y ı  da alarak k ı rm ı z ı  oran ı  oldukça yüksek daha 
koyu bir zeytin (olive) rengine dönü ş mü ş tür. 

Buna göre, eğ er k ı rm ı z ı  oran ı  dü ş ük berrak bir zeytin 
yeş ili renk isteniyorsa, boya banyosuna ilk olarak sokulan 
ş ap mordanl ı  çilenin boyanmas ı  esnas ı nda boya 
banyosunda tutulma süresi k ı sa olmal ı d ı r. 
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Deney 6 ve deney 9'da elde edilen bej ve sütlü 
kahve tonlar ı ; mordans ı z birer yün çilesinin birinin deney 
5, di ğ erinin ise deney 8'den artakalan boya banyosuna 
sokulmas ı yla elde ediln ı iş tir. Amaç H.perforat ı lm bitkisiyle 
boyamada anlat ı ld ığı  gibi kestanemsi k ı rm ı z ı  renk elde 
etmektir. Fakat daha az bitki kullan ı larak ve yünün boya 
banyosunda k!sa bir süre ı s ıt ı lmas ı yla yap ı lan Deney 6'da 
ele geçen rank içinde çok dü ş ük oranda k ı rm ı z ı  varl ığı  
sezilebilen bir bej tonu olmu ş tur. Daha fazla bitki kullan ı p 
boya banyosunda çok uzun bir süre tutulan Deney 9'da ise 
ele geçen renk k ı rm ız ı  oran ı  daha yüksek pi ş miş  kestane 
içi rengini and ı ran sütlü kahvedir. Bu iki örnekteki k ı rm ı z ı  
oran ı  üzerinde etkili olan şeyin, bitki miktar ı n ı n 
artt ı nimas ı ndan ziyade yünün boya banyosunda daha 
uzun süre b ı rak ı lmas ı  oldu ğ u görülmü ş tür. Yani boya 
banyosuna bu safhada sokulan yünlerin, k ı rm ı z ı y ı  daha 
fazla emebilmesi ve ele geçen rengin daha koyu olmas ı  
için banyoda uzun süre bekletilmesi gerekmektedir. 

Deney 7 ve deney 10'da ele geçen renkler krem 
tonlar ı d ı r. Bu renkler y ı kama hasl ığı  ölçümleri s ı ras ı nda 
tamamen değ iş erek limon sar ı s ı na dönü ş mektedir 

Bir kayna ğ a ba ğ l ı  kal ı nmaks ı z ı n bir boya banyosuna 
önce mord' ns ı z sonrada demir sülfat mordanl ı  yünün 
sokulmas ı y a yap ı lan denemelerde ise ; 

Boya banyosunun kaynatma süresi uzun tutulmu ş  ve 
mordans ı; boyanm ış  deney 1'den k ı rm ı z ı  oran ı  yüksek 
devetüyü renk, arkas ı ndan banyoya sokulan 2 numaral ı  
demir ülfatla mordanlanm ış  yünden ise haki renk 
al ı nm ış t ı r. 

Ayn deneme kaynatma süresi daha k ı sa tutulmuş  
boya bar yosunda yap ı ld ığı nda, boya banyosuna sokulan 
3 nolu mordans ı z yünün k ı rm ı z ı  oran ı n ı n azald ığı  
görülmü ş  tür. deney 4'de kullan ı lan mordan miktar ı  deney 
2'nin ya ı s ı  kadard ı r. Bu boyamada ele geçen rengin 
deney 2'(lekinden daha koyu ve canl ı  bir haki rengi oldu ğ u 
görülmü tür. Bu iki denemede dikkati çeken nokta; 
mordans z boyanan deney 1 ve 3'ün, deney 5 - 10 'da 
gösterild ğ i üzere, ayn ı  boya banyosunda s ı ras ı yla önce 
yeş ile, s(mra bej ve krem renklerine boyanm ış  yünlerdeki 
renkleri z. yn ı  anda üzerine çekmi ş  olmas ı d ı r. 

Elde edilen renklerin ışı k hasl ı klar ı , y ı kama 
ha; l ı klar ı  ve y ı kama sonras ı  olu ş an renk 
farkl ı l ı klar ı  

Elda Edilen Renklerin I şı k Hasl ı klar ı : Çizelge 3'de 
görüldü ğ J üzere, deney bitkisiyle yün üzerinde elde edilen 
renklerin ışı k hasl ı klar ı  oldukça dü ş üktür I şı k hasl ığı  
derecelen 2 ile 3 aras ı nda değ i ş mektedir 

Elde Edilen Renklerin Y ı kama Hasl ı klan ve 
Y ı kama Sonras ı  Olu ş an Renk Farkl ı l ı klan: 

Boyanm ış  ilk örneklerle y ı kama hasl ığı  ölçümleri 
esnas ı nda colormatikle y ı kanm ış  olanlar aras ı nda dikkate 
değ er renk farkl ı l ı klar ı  görülmesi, konunun böyle bir ba ş l ı k 
alt ı nda incelenmesine yol açm ış t ı r. 

Genellikle bitkisel boyalardan elde edilen renkler 
hasl ı k ölçümleri sonucunda ya ilk halini fazla bozmadan 
kal ı r veya renkte beyaza do ğ ru bir solma görülür. 

Ilk halini en iyi ş ekilde koruyabilen boyamalar ı n 
hasl ı klan yüksek, beyaza do ğ ru yönelenlerin ise solma 
oran ı na ba ğ l ı  olarak hasl ı klan dü ş ük veya çok dü ş üktür 
denilebilir. 

Oysa 	Hypericum 	tirquetrifolium.Turra 	bitkisi 
kullan ı larak yap ı lan boyamalar ı n, y ı kama hasl ı klar ı n ı n 
ölçümü sonucunda ortaya ç ı kan renkler bu kuraldan farkl ı  
bir özellik göstermi ş lerdir. 

T.S. 7584 AIS'e göre 40 °C'de colormatik deterjan ı  
kullan ı larak yap ı lan y ı kamada, renklerin a ğ arma 
göstermedi ğ i tam aksine çok canl ı  ve parlak tonlar ald ığı  
ve özellikle krem rengi örneklerin canl ı  ve parlak limon 
sar ı s ı na ve mat ye ş il tonlar ı n ı nda canl ı , sar ı  oran ı  çok 
yüksek f ı st ı k yeş iline dönü ş tüğ ü görülmü ş tür 

Y ı kanm ış  ve y ı kanmam ış  örnekler k ı yasland ığı nda 
deney 6 ve deney 9'un renklerini en fazla de ğ i ş meden 
koruyabilmi ş  olanlar, deney 7 ve deney 10'un ise y ı kama 
sonras ı  değ i ş me oran ı  en yüksek olanlar oldu ğ u 
görülmü ş tür. deney 7 ve deney 10'dan ele geçen krem 
tonlar ı  y ı kama hasl ığı  ölçümleri sonunda tamamen 
değ i ş erek limon sans ı na dtinü ş mektedir. So ğ uk boya 
banyosunda krem tonlar ı  alan bu örneklerin y ı kama hasl ığı  
ölçümleri s ı ras ı nda sanya dönme nedeni y ı kama hasl ığı  
ölçülürken kar şı la ş t ığı  40 °Clik s ı cakl ı k, y ı kamada 
kullan ı lan deterjan v.b. etkenler olabilir. 

Y ı kama hasl ı klar ı  çeş itli liflere göre incelenmi ş tir. 
Fakat yap ı lan ara ş t ı rma hal ı  üretiminde kullan ı lacak ipleri 
elçüt olarak ald ığı  için verilen sonuçlar, bu bitkiyle 
boyanm ış  iplerin hal ı da kullan ı lan yün ve pamuk iplerini 
lekeleme oran ı  üzerindedir. 

Bu bitkiden elde edilen renklerin y ı kama hasl ı klan 
oldukça yüksek yün üzerine akma dereceleri oldukça 
dü ş üktür. Yani havl ı  veya düz dokuma bir yayg ı da 
kullan ı ld ığı nda, suyla temizleme esnas ı nda, akarak 
yan ı ndaki di ğ er bir rengi bozmas ı  sözkonusu de ğ ildir. 
Çizelge 2'de görüldü ğ ü üzere, y ı kama hasl ı klar ı  genellikle 
4.4-5 civar ı ndad ı r. Pamukla beraber kullan ı ld ığı nda ise 
akman ı n yün üzerinde oldu ğ'undan daha fazla ve örne ğ e 
göre değ i ş ken oldu ğ'u gerülmü ş tür. 

Çizelge 2'de görüldü ğ ü üzere boyanm ış  ilk örnekler 
temel olarak al ı narak, y ı kama sonras ı nda ele geçen 
renklerin spektrofotometreyle (uluslararas ı  ışı k komisyonu 
taraf ı ndan olu ş turulan renk sistemine göre) renk farkl ı l ı lan 
tilçülmü ş tür Bu ölçümlere göre;y ı kama öncesi devetüyü 
olarak adland ı r ı lan 1 nolu örnek; y ı kama sonras ı nda, 
ortalama gün ışığı nda, y ı kanmam ış  olana göre daha aç ı k 
daha parlak ve daha oranj nüansl ı d ı r Y ı kama öncesi haki 
olarak adland ı r ı lan 2 nolu örnek; y ı kama .sonras ı nda, 

ortalama gün ışığı nda, y ı kanmam ış  olana göre daha koyu, 
daha parlak, daha k ı rm ı z ı  nüansl ı d ı r. Y ı kama öncesi 
devetüyü olarak adland ı r ı lan 3 nolu örnek; y ı kama 
sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, y ı kanmam ış  olana 
göre daha koyu, daha parlak, daha oranj nüansl ı d ı r. 
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Çizelge 1 Hypericum triquetrifolium.Turra bitkisi kullan ı larak yün liflerinin boyanmas ı ndan elde edilebilen renkler 

Deney 
no 

Kullan ı lan 
mordan ve 

miktar ı  

Kullan ı lan 
bitki miktar ı  

Boyamada 
kullan ı lan su 

miktar ı  

Boya 
ekstrakt ı n ı n 

ç ı kar ı lma 
süresi 

Boyama süresi 
ve ş ekli 

Boyama 
s ı cakl ığı  

°'C 

Elde Edilen 
Renk 

1 Mordans ı z 40 g kuru 
bitki 

1 litre 1.30 saat 30 dk kaynatma 100 C Devetüyü 

1.2 g 
demirsülfat 
1.2 g 
kremtartar 

— " 	" " 	" Haki 

3 Mordans ı z ., 	„ ' 1 saat Devetüyü 
4 0.6 g 

demir.sülfat 
1.2 g 
kremtartar 

' " 	" ı  oo °c Haki 	(koyu) 

5 4 g 
Alüminyum 
şap ı  1.2 g 
kremtartar 

1.2. litre 
1.30 saat 10 dk. Is ı tma Aç ı k diye 

6 Mordans ı z " 	" — — 20 dk. Is ı tma Bej 	 

Krem 

7 3 gr 
Alüminyum 
şap ı  1.2 g 
kremtartar 

" 	" " 	" — 
18 saat soğ uk 

boya 
banyosunda 

boyand ı  
8 " 	" 60 gr kuru 

bitki 

., 	,, 30 dk. ı s ı t ı ld ı  Olive 

9 Mordans ı z 
" 	" Il 	 Ii U 	 „ 

35 dk ı s ı t ı l ı p, 15 
saat soğ uk boya 

banyosunda 
bekletildi 

Sütlü 	kahve 

10 5 g 
Alüminyum 
şap ı  1.2. g 
kremtartar 

" 	" — " 	" 
13.30 saat 

soğ uk boya 
banyosunda 

boyand ı  
Sar ı -krem 

Çizelge 2. Hyper':um triquetrifolium. Turra bitkisinden yün üzerinde elde edilen renklerin y ı kamaya karşı  hasl ı k dereceleri 

Deney no Y ı kamada meydana 
gelen renk değ iş imi 

Y ı kanan örnek 
y ı kanmayana göre 

Akma 

Pamuk Yün 

3 Daha aç ı k, daha parlak, oranj oran ı  fazla 4 

2 Daha koyu, daha parlak, k ı rm ı z ı  oran ı  fazla 3-4 4 

3 Daha koyu, daha parlak, oranj oran ı  fazla 1-2 3 

2 Daha koyu, daha parlak, k ı rm ı z ı  oran ı  fazla 1-2 4 

2 Daha aç ı k,daha parlak, sar ı  oran ı  fazla 3-4 4-5 

3-4 Daha aç ı k, daha parlak, sar ı  oaran ı  fazla 3 4 

1 Daha aç ı k, daha parlak, ye ş il oran ı  fazla 3-4 4-5 

2 Daha koyu, daha parlak, ye ş il oran ı  fazla 3-4 4-5 

3-4 Daha koyu, daha parlak, ye ş il oran ı  fazla 2 4 

10 1-2 Daha aç ı k, daha parlak, yeş il oran ı  fazla 4 4 

Cizelge 3. Hypericum triquetrifolium.Turra Bitkisinden Yün Üzerinde Elde Edilen Renklerin I şı k Hasl ı klar ı  

Deney no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I şı k hasl ığı  2-3 3 2 2-3 2 2-3 3 2-3 2-3 3 
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Y ı kama öncesi koyu tonlu haki oiarak adland ı r ı lan 4 
nolu örnek; y ı kama sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, 
y ı kanmam ış  olana göre daha koyu, daha parlak, daha 
k ı rm ı z ı  nüansl ı d ı r. 

Y ı kama Ncesi aç ı k olive olarak adland ı r ı lan 5 nolu 
örnek; y ı kaina sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, 
y ı kanmarrıış  olana göre daha aç ı k, daha parlak, daha sar ı  
nüansl ı d ı r. 

Y ı kama öncesi bej olarak adland ı r ı lan 6 nolu örnek; 
y ı kama sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, y ı kanmam ış  
olana göre daha aç ı k, daha parlak, daha sar ı  nüansl ı d ı r. 

Y ı kama öncesi krem olarak adland ı r ı lan 7 nolu 
örnek; y ı kama sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, 
y ı kanmam ış  olana göre daha aç ı k, daha parlak, daha ye ş il 
nüansl ı d ı r. Y ı kama öncesi olive olarak adland ı r ı lan 8 nolu 
örnek; y ı kama sonras ı nda, ortalama gün ışığı nda, 
y ı kanmam ış  olana göre daha koyu, daha parlak, daha 
yeş il nüansl ı d ı r. Y ı kama öncesi sütlü kahve olarak 
adland ı r ı lan 9 nolu örnek; y ı kama sonras ı nda, ortalama 
gün ışığı nda, y ı kanmam ış  olana göre daha parlak, daha 
yeş il nüar ;l ı d ı r. Rengin koyuluk derecesi y ı kama 
sonras ı nda değ i ş im göstermemi ş tir. Y ı kama öncesi sar ı -
krem ola' ak adland ı r ı lan 10 nolu örnek; y ı kama 
sonras ı nd , ortalama gün ışığı nda, y ı kanmam ış  olana 
göre, dah aç ı k, daha parlak, daha ye ş il nüansl ı d ı r. 

Sor uç 

Teknolojinin geli ş mesi bir çok konuda oldu ğ u gibi 
yüzy ı llawir hal ı  ve di ğ er düz dokuma yayg ı larda 
kullan ı la ıı elen do ğ'al boyarmaddeler yerine de yeni 
seçenekIar getirmi ş tir. 

19. ı y'la birlikte ortaya ç ı kan sentetik boyarmaddeler, 
depolama, kullanma kolayl ığı , ucuzluk v.b. etkenler 
yüzünden dokuyucu taraf ı ndan tercih edilir olmu ş , özellikle 
konunur uzmanlar ı  taraf ı ndan çeş itli etkenlere karşı  
hasl ı klar n ı n günden güne artt ı nlmas ı yia kullan ı mlar ı  daha 
da yayg ı nla ş m ış , bu da doğ al boyarmaddelerin kullan ı m ı n ı  
azaltan ıı nemli bir etken olmu ş tur. 

So ı  zamanlarda, doğ al boyarmaddelerden farkl ı  renk 
tonlar ı  alde edilmesinde kullan ı lan birçok kimyasal ı n 
ekolojik nedenlerden dolay ı  yasaklanmas ı  da do ğ al 
boyama ı ; ı l ı k sektörüne gelen büyük bir k ı s ıtlama olmu ş tur. 
Oysa üll emizin hal ı  ve di ğ er düz dokuma yayg ı lar ı n ı n yurt 
d ışı nda ra ğ bet gormesinin en büyük nedenlerinden biri, 
onlar ı n co ğ al boyalarla boyanm ış  olmas ı d ı r. 

Hypencum triquetrifolium. Turra bitkisi içerdi ğ i k ı rm ı z ı  
(hypericin) ve sar ı  (flavonoid) boyarmaddelerden dolay ı  
çeş itli kimyasallara gerek duymaks ı z ı n bir tek boya 
banyosundan de ğ i ş ik renk tonlar ı  verebilen bir 
bitkidir.Oldukça yüksek ç ı kan y ı kama hasl ı klar ı n ı n (4-5) 

ölçümü s ı ras ı nda bitkinin, boya bitkilerinin ço ğ unda 

görülmeyen, al ışı lm ışı n d ışı nda baz ı  kimyasal tepkimeler 

verdi ğ i görülmü ş tür. Bitkiden elde edilen mat bej, krem, 
olive, haki tonlar ı  y ı kama sonras ı nda değ i ş erek adeta 
farkl ı  renkler alm ış lard ı r. Mat olive tonlar ı n ı n parlak 

sar ı ms ı -f ı stik yeş ili, bej ve krem tonlar ı n ı n da parlak limon 
sar ı s ı  rer ı klere dönü ş tüğ ü, di ğ er renklerin ise canlan ı p 
k ı rm ı z ı l ı klar ı n ı n artt ığı  görülmü ş tür. 

Baz ı  Hypericum türlerinde bitki kurudu ğ unda k ı rm ı z ı  
renk veren hypericin maddesinin ihtivas ı n ı n % 80 oran ı nda 

dü ş tü ğ ü, bu nedenle ya ş  bitkiden elde edilen k ı rm ı z ı  ve 

siyah gibi baz ı  renklerin kurumu ş  bitkiden elde edilemedi ğ i 
bilinmektedir. Boyama ş ekli ve kullan ı lan materyal 

miktarlar ı  üzerinde küçük de ğ i ş iklikler yap ı l ı p, deney 

bitkisinin ya ş  halde kullan ı lmas ı yla daha fazla, daha parlak 

ve y ı kamada daha sabit kalabilen renk tonlar ı  ele 

geçirilebileceğ i dü ş ünülmektedir. 
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