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β
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β
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β
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 Bezmi Alem Vakıf University, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey 
β
 İstanbul Medipol University, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey 

The terms ―direct restoration‖ relates mostly to the in 

situ placement of resin composites while ―indirect 

restoration‖ refers to the machined or laboratory made 

ceramics, both alternatives have technical advantages 

and disadvantages.
1

 To overcome the unfavourable 

properties of direct composite restorations such as 

poor color stability, low wear resistance and 

microleakage, ceramic inlays with better esthetic and 

mechanical characteristics have been developed for 

                          Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2017 
                  Yayına Kabul Tarihi: 02 Mayıs 2017 

 

ÖZ 

Termal ve mekanik yükleme siklusunun self–etch rezin 

yapıştırma simanının dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, termal ve mekanik yükleme 

döngülerinin, bir self – etch rezin yapıştırma simanının dentine 

bağlanma dayanımını in vitro şartlar altında değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Çürüksüz, 18 adet mandibular üçüncü molar 

diş üzerinde inlay kaviteleri hazırlandı. Restorasyonlar, feldspatik 

porselen kullanılarak hazırlandı (Vita VM9). Dentine bağlantı bir 

dual- cure, self- etch rezin yapıştırma simanı (Clearfil Esthetic 

Cement) kullanılarak sağlandı. Sonrasında dişler rastgele üç gruba 

ayrıldı: Grup I: Kontrol Grubu (termal veya mekanik siklus yok). 

Grup II: Termal siklus (5.000 termal siklus). Grup III: Mekanik 

yükleme siklusu (1.200.000 siklus). Herbir dişten (n:12) uzun 

eksen doğrultusunda kesiler yapılarak ikişer adet I-şeklinde kesitler 

elde edildi ve toplamda otuz altı adet örneğe, 1 mm/dk hızla 

çekme kuvvetleri uygulanarak kırılma sırasındaki maksimum kuvvet 

ölçüldü. Kırık hattı, ayrılma tipini tanımlamak amacı ile 

stereomikroskop (Olympus, SZ-PT) ile incelendi. Her bir 

simantasyon grubundan bir diş SEM (435 VP; Leo SEM Products) 

analizleri yapılmak üzere hazırlanarak arayüzeyler SEM altında 

incelendi. 

Bulgular: One-way ANOVA ile gruplar arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu ortaya konuldu (p<0.05). Tukey’s HSD analizi, Grup III’te 

görülen ortalama MTBS değerinin Grup I ve Grup II’den anlamlı 

derecede düşük olduğunu ortaya koydu (p<0.05). Grup I ve Grup 

II arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). 

Sonuç:  Bu çalışmanın sonuçlarına bakılarak, tüm gruplar için 

gözlenen asıl ayrılma tipinin interfasiyal (adeziv) tip olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, sıcaklık değişimleri önemli derece etkili değil 

iken, mekanik yüklemenin bağlanma stabilitesi üzerine etkili 

olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER 

Mekanik yükleme, porselen, rezin simant, termal yükleme 

ABSTRACT 

Effect of thermal and mechanical load cycling on dentin 

bond strength of a self -etch resin luting cement 

Background: The aim of this study is to evaluate the effects of 

cyclic thermal and mechanical loads on dentin bond strength of 

a self-etch resin luting cement under in vitro conditions.   

Methods: Inlay cavities were prepared on 18 caries-free human 

mandibular third molars. Restorations were fabricated by using 

feldspathic porcelain (Vita VM9). Bonding was achieved by 

using a dual-cure, self-etch resin luting cement (Clearfil Esthetic 

Cement). Teeth were then randomly divided into 3 groups: 

Group I: Control group (no thermal or mechanical cycling). 

Group II: Thermal cycling (thermocycling for 5.000 cycles). 

Group III: Mechanical load cycling (1.200.000 cycles). Two I-

shape sectioned longitudinal cuts were prepared from each 

tooth (n:12). Total of thirty-six specimens were subjected to 

tensile forces at a crosshead speed of 1 mm/min, and the 

maximum load at fracture was recorded. Fracture sites were 

observed with a stereomicroscope (Olympus, SZ-PT) to identify 

the failure mode. One tooth from each group was prepared for 

SEM analysis and interfaces were observed under SEM (435 VP; 

Leo SEM Products). 

Results: One-way ANOVA revealed that there were significant 

differences among the groups (p<0.05). Also, Tukey’s HSD 

analysis showed that the mean MTBS of Group III was 

significantly lower than other groups (p<0.05). The difference 

between Group I and Group II was not significant (p>0.05). 

Conclusion: In this study the principal failure type was found to 

be interfacial (adhesive) for all groups. Additionally, mechanical 

loads were observed to be effective on bonding stability while 

temperature alterations were not significantly influential. 

KEYWORDS 

Mechanical cycling, porcelain, porselen, resin cement, 

thermal cycling 

mechanical characteristics have been developed for the 

restoration of posterior teeth.
2-7

 During the last two 

decades, several dental ceramic systems were 

introduced for the fabrication of inlay and onlay 

restorations. Subsequently, numerous studies about 

these materials were published.
8-12

 Mostly, mechanical 

properties such as elastic modulus, flexural strength 

and fracture toughness are assessed under static 

loading conditions for the initial characterization of 
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MATERIALS AND METHODS 

Eighteen freshly-extracted, caries-free human 

mandibular third molars were selected and stored 

in distilled water. After disinfection (stored in an 

aqueous solution of 0.5% chloramine T at 4 °C for 

up to 30 days.) and removal of remnant soft tissues, 

the occlusal surfaces were flattened perpendicular 

to the long axis of the teeth with a slow-speed 

diamond saw sectioning machine (Isomet Buehler 

Ltd, Lake Bluff, Ill.). Teeth were embedded into 

autopolymerizing acylic resin (Bayer Ltd, Newbury, 

United Kingdom) up to 2 mm the cemento- enamel 

junction. 

Preparation design 

Box-shaped inlay cavities were prepared using an 

inlay preparation set (Acurata GmbH & Co. KG in 

Thurmansbang, Bavarian Forest, Germany). Each 

preparation had a length of 6 mm, a width of 3 mm, 

a depth of 2 mm, and 6 mm convergence of the 

walls (Figure 1).  

 

 

 

Impression making and fabrication of inlay 

restorations 

Impressions of the 18 prepared teeth were made 

using vinyl polysiloxane impression material 

(Virtual, Ivoclar vivadent AG, Schaan, Lichtenstein). 

To fabricate VİTA VM9 (Vita Zahnfabrik H Rauter 

GmbH & Co. KG, Bad Sackigen Germany) inlays, 

refractory dies were duplicated from the 

polyurethane (Alpha Die MF; Schültz-Dental GmbH, 

Rosbach, Germany) dies. Ceramic inlays were 

―built up‖ on these refractory dies, fired in a 

porcelain furnace (Vita Vacumat 40 T Vita 

Zahnfabrik H Rauter GmbH & Co. KG, Bad 

Sackigen Germany) and glazed, according to the 

manufacturers’ instructions. 

loading conditions for the initial characterization of 

materials. In this regard, substantial differences are 

observed between resin composites and dental 

ceramics.
1

 Glass-rich ceramics, such as feldspathic and 

leucite based, show flexural strengths similar to resin 

composites
13-14 

whereas the values of fracture toughness 

in resin composites
15

, surpass those of glassrich 

ceramics
16

 used for inlays, onlays and veneering of 

infrastructures. 

One of the crucial factors influencing the clinical success 

of esthetic indirect restorations is the long term bonding 

stability between adhesive cementing systems and 

dental tissue.
17-19

 Therefore, a durable bond at the tooth-

restoration interface is a fundamental for the long-term 

success of an adhesive restoration.
20,21

 In order to 

prevent the deterioration of sealing between restorative 

material and tooth structure, the interface must resist 

dimensional changes.
22

  Even  after controlling the 

effects of polymerization shrinkage, deterioration of the 

restoration may subsequently occur due to chemical 

degradation or thermal and mechanical stresses.
23,24

 As 

a result of this deterioration process, ―fatigue failure‖ is a 

form of failure that occurs due to the microscopic cracks 

within the structure of the materials which were 

subjected to dynamic and fluctuating stresses. 
25

  

Immediate bond effectiveness is adequate to evaluate 

adhesive ability, whereas long-term clinical trials are the 

ideal method of assessing the durability of adhesive 

materials.
26,27

 However, long-term clinical trials are costly 

and demands a lot of organizational effort. Meaningful 

conclusions can only be drawn if an adequate number 

of crowns or bridges are incorporated and observed for 

at least 3–4 years. Therefore, it would be beneficial to 

have validated laboratory tests that allow a prediction of 

the clinical performance of dental materials.
28

 

In this way, the use of mechanical and thermal cycling 

would allow for in vitro clinical simulation for evaluation 

of dental materials.
22-24

   Fatigue fracture is form of failure 

that occurs in structures with microscopic cracks subject 

to dynamic and fluctuating stresses.
28

 Mechanical load 

cycling is designed to apply an occlusal stress on dental 

restorations to simulate the masticatory process.
29-31

 

Whereas thermal variations induce fatigue and these 

cracks propagate and weaken the restoration.
25

 

Different commercial brands of self-etch cements have 

been introduced into the market. Although recent 

studies have evaluated the performance of self-etch 

resin cements, little information is available regarding 

the long-term dentin bond effectiveness. Thus, the aim 

of this study was to investigate the effects of in vitro 

long-term degradation strategies (thermal and 

mechanical load cycling) on the microtensile bond 

strength (MTBS) of a self-etch resin cement. The 

following null hypothesis was tested: the aging methods 

would not affect the microtensile bond strength. 

Figure 1. 

Preparation 
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Cementation procedure 

Bonding surfaces of ceramic restorations were etched 

with 40% phosphoric acid (Ultradent, South Jordan, 

Utah, USA) for 5 s. The gel was rinsed off with water for 

20 s, and then dried with oil-free compressed air. 

Ceramic primer then applied to bonding surfaces of 

ceramic and dried sufficiently. ED primer consists of 

A+B liquids mixed and applied to dentin surfaces and 

left for 30 seconds and dried.  

Dual polymerizing resin cement (Clearfil Esthetic 

Cement; Kuraray Co Ltd., Osaka, Japan) with an auto-

mixing tip was applied to both prepared teeth and 

adherent surface of the ceramic restorations. Finger 

pressure was used to stabilize the inlays during 

bonding to the dentin surface. Excessive cement was 

removed with an explorer, and the cement was 

polymerized for 20 s with a high-intensity LED light 

polymerizing unit (Starlight S Sler, Mectron S.P.A, 

Genova, Italy) at 1400 mW/cm² (with the light tip to 

specimen distance of 0 mm). Throughout the 

experiments, the bonding procedures were carried out 

in accordance with the manufacturers’ instructions. All 

materials were mixed and applied in a standardized 

way by the same operator. 

Conditioning the specimens 

After cementation, all specimens were stored in 

distilled water at 37 ℃ for 24 hours. The teeth were 

then randomly divided into 3 groups: 

Group I: Control group (no thermal or mechanical 

cycling). 

Group II: Thermal cycling (5.000 cycles between 5 and 

55 ℃. The dwelling time at each temperature was 30 

seconds, and the transfer time from one bath to the 

other was 2 seconds). 

Group III: Mechanical load cycling (1.200.000 cycles at 

an axial force at 1.0 Hz under an 50 N load. 4 mm 

vertical and 4 mm horizontal movement of the loading 

tip). 

Microtensile testing 

Acrylic resin blocks were mounted in a slow-speed 

diamond saw sectioning machine (Buehler Isomet 

1000 Low Speed Saw, Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, USA) 

with a diamond-rim blade. Each tooth was vertically 

sectioned both mesial-distally and buccal-lingually 

along their long axis into 1,2 X 1,2 mm wide sections. 

Two I-shape–sectioned longitudinal cuts, the top half 

consisting of ceramic and the bottom half consisting of 

dentin, were made from each tooth (Figure 2). 

Therefore there were 12 specimens per group (n:12), 

and a total of 36 specimens were subjected to tensile 

forces. These specimens were then attached to the 

testing apparatus (Harvard Apparatus Co, Inc., Dover, 

testing apparatus (Harvard Apparatus Co, Inc., 

Dover, Mass USA) with cyanoacrylate adhesive. The 

specimens were then subjected to tensile forces at a 

crosshead speed of 1 mm/ min, and the maximum 

load at fracture was recorded (in kilograms). 

Preparation of all specimens and completion of the 

testing were done by the same operator. 

 

 

 

Fracture analysis 

After the specimen was tested and removed from the 

testing apparatus, the fracture sites were observed 

with a stereomicroscope (Olympus, SZ-PT, Japan) at 

original magnification X 20 to identify the mode of 

failure.  

The fracture surfaces were classified as follows: 

Mode A: Adhesive failure between the bonding resin 

and the ceramic 

Mode B: Adhesive failure between the bonding resin 

and dentin 

Mode C: Cohesive failure  

SEM examination 

A tooth from each cementation group was prepared 

for SEM analysis. After being stored for 24 hours at 

37°C, the teeth were sectioned bucco-lingually 

through the restoration. To observe the interface, the 

specimens were first polished with 240-, 400-, and 

600-grit silicon carbide abrasive paper. The bonding 

interface was etched with 35% phosphoric acid for 10 

seconds and then washed and gently air dried for 3 

seconds. Specimens were sputter-coated with gold 

and interfaces observed under SEM (435 VP; Leo 

SEM Products, Cambridge, United Kingdom). 

Figure 2. 

Two I-shape–sectioned longitudinal cuts 
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Statistical analysis 

Bond strength data were statistically analyzed using  

one way analysis of variance (ANOVA) and the Tukey’s 

honestly significant differences (HSD) test (p<.05). 

Pretest failures were not included in the statistical 

analysis. Statistical analyses were performed using a 

statistical software program (SPSS 20.0 for Windows; 

SPSS Inc, Chicago, Ill). 

RESULTS 

MTBS Test 

Mean MTBS values were recorded for all groups (Table 

1). The highest MTBS values were recorded for Group I 

(control) at 4.35 ± 1.09 N/mm
2

 and followed by Group II 

(thermo cyling) at 3.72 ± 0.86 N/mm
2

 and Group III 

(mechanical load cycling) at 2.67 ± 0.47 N/mm
2

. One-

way ANOVA has revealed that there were significant 

differences among the groups (p<0.05). Finally Post-

Hoc Tukey’s HSD analysis showed that; the mean MTBS 

of Group III was significantly lower than Group I and 

Group II (p<0.05). There were no significant differences 

between the MTBS of Group I and Group II (p>0.05). 

Table 1. 

Mean MTBS values and standard deviations of the 

groups 

GROUPS 

Mean MTBS ± Std. Deviation 

(N/mm2)* 

(N/mm

2
) 

Group I 4.35

A
 1,09 

Group II 3.72

A
 0,86 

Group III 2.67

B
 0,47 

* Different superscript letters indicate statistically 

significant differences (p<0.05). 

Failure type 

The result of this study showed that the principal type of 

failure was interfacial (adhesive) for all groups, whether 

between the bonding resin and ceramic (mode A) and 

adhesive failure between the bonding resin and dentin 

(mode B). 

SEM Evaluation 

SEM images taken from experimental groups revealed 

that, cracks occurred mostly between resin cement and 

ceramic (Figure 3–6). The most obvious cracks are 

presented in fatigue loaded group mostly. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. 

An image from the mechanical loaded group sample (66X) 

Figure 4. 

Fatigue loaded group (600X) 

Figure 5. 

Control group (600X) 
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DISCUSSION 

According to the evidence of this study, it can be 

concluded that the thermal and mechanical cycling 

loading seem to be both effective on MTBS even 

the fatigue loading caused significantly higher 

decrease of MTBS values. Thus, the null 

hypothesis is rejected. 

Dentinal changes can be caused by different water 

content, pulpal condition before tooth extraction, 

patient age and composition of dentin. These 

variations can affect the luting interface between 

resin cement and dentin.
32

 To minimize these 

effects only human mandibular third molars were 

used in this study.  

Kern et al reported that
33

 excessive airborne 

particle abrasion induced a high loss of ceramic 

material and is therefore not recommended for 

cementation of silica-based-all-ceramic 

restorations. According to these outcomes, 

sandblasting of the adhesive surfaces was not 

applied. Also, Shimada et al.
34

 reported that silane 

coupling agent application significantly increased 

the micro-shear bond strengths whether HF or 

H
3
PO

4
 etching preferred. Moreover, their study 

showed that the application of 40% phosphoric 

acid for 5 sec or 60 sec did not show any 

significant morphological change on the ceramic 

surface under SEM observation. Depending on 

these results, Tian et al
35

 concluded that the acidity 

is not important but, the role of fluoride on the 

atomic displacement with silicon dioxide is of 

greater importance in the etching process. 

In the present study, a self- etching resin cement 

bonding a feldspatic ceramic restoration to dentin 

was subjected to thermal and mechanical cycling 

loading separately for evaluating the thermal or 

mechanical loading effects solely. The resulting 

mechanical loading effects solely. The resulting MTBS 

were compared to the control group which was stored in 

distilled water and was not subjected to long term 

degradation strategies aiming to separate the effects of 

wet environment. Still, it must be considered that storage 

in water may result in hydrolytic degeneration of the 

interface components, especially of the resin and/or 

collagen.
32-36

  

Also, water can infiltrate and decrease the mechanical 

properties of the polymer matrix, by swelling and 

reducing the frictional forces between the polymer 

chains, a process known as 'plasticization'.
36-38

 

Furthermore, some interface components, such as 

uncured monomers and break-down products of 

previous mechanisms, can elute and so weaken the 

bond.
39

 

Being a widely used aging technique, thermo-cycling 

was indicated by the ISO TR 11450 standard (1994) as a 

regimen comprised of 500 cycles in water between 5 and 

55°C to be an appropriate artificial aging test. A literature 

review by Gale et al
40

 that 10.000 cycles corresponds 

approximately to 1 year of in vivo functioning, rendering 

500 cycles, as proposed by the ISO standard, as being 

very minimal in mimicking long-term bonding 

effectiveness. 

Also for achieving a statistically relevant number of 

results, it is recommended that 1.200.000 chewing cycles 

should be performed to simulate 5 years of clinical 

service.
41, 42

 Proenca et al
43

 reported that after a 5.000 

cycles between 5°C-55°C regimen, specimens treated 

with HF+silanization showed no tendency but the 

specimens with no surface treatment showed an 

increased percentage of debonding. This result can be 

parallel to our findings till thermal cycling was not found 

be significantly effective as mechanical cycling did. Still, 

a decrease of the main MTBS of the thermal cycled 

group can be defined when compared to control group. 

Guarda et al
25

 demonstrated that there is significant 

decrease in microtensile bond strength after both thermal 

(3.000 cycles between 5°C-55°C) and mechanical 

(100.000 cycles with load of 80 N) cycling loading when 

lithium disilicate ceramic surfaces treated with 10% HF or 

Al
2
O

3
 sandblasted. They reported no statistical difference 

between fatigue and thermocycled groups, which is 

contrast to our findings. This may be caused by the 

difference of the loading regimens.  

In contrast to the present study, Aguiar et al
19

, reported 

that indirect composite resin restorations bonded with 

Clearfil Esthetic Cement to dentin subjected to fatigue 

loading showed no difference from their control group. 3 

possible explanations can be made for that: First, 

number of cycles were not enough to make a statement; 

second, composite resin may have behaved as a shock 

absorber
44, 19

; third, Clearfil DC Bond application before 

resin cement may have caused a thick resin layer that 

may permit direct ion interchange between the cement 

Figure 6. 

Thermocycled group (600X) 
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may permit direct ion interchange between the 

cement and dentin interface. 

In Nikaido et al’s study
44

, they compared the effects of 

C-factor under combined thermal and fatigue cycling 

loading conditions. On flat dentin surfaces, they 

reported no significant changes of MTBS after aging 

regimen; while there were significant decrease in 

bond strengths with the group of Class I cavity 

preparations. Also failure types observed to change 

for the cavity prepared group as adhesive failure 

while the main failure was cohesive for the flattened 

dentin surface group. Also Ulker et al
45

, based on the 

findings of Nikaido et al’s study
44

,  reported that 

stresses during cycling loadings can accumulate at 

the resin-dentin interface, cause the formation of 

microgaps between adhesive and dentin or plastic 

deformations in the adhesive itself
46

. These outcomes 

confirmed our findings. 

CONCLUSION 

Within the limitations of this in vitro study, it can be 

concluded that;  

(1) Mechanical loading significantly reduces the 

adhesive performance of self-etched dual cure resin 

luting cements;  

(2) Main failure of the fractured sites is mostly 

adhesive type independent of the aging regimen;  

(3) Thermal cycling does not effect the durability of 

the bonding as much as mechanical loading does. 
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ÖZ 

Çeşitli antiseptik taşıyıcılarla karıştırılan kalsiyum 

hidroksitin Enterococcus faecalis üzerindeki antimikrobiyal 

etkinliği 

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı farklı antiseptik taşıyıcı - 

kalsiyum hidroksit (KH) kombinasyonlarının Enterococcus 

faecalis (E. faecalis) ile enfekte kök kanallarındaki antibakteriyel 

etkinliğini dentin blok modeli kullanarak test etmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Altmış adet çekilmiş insan dişi örnekleri 

hazırlandı. Elli-beş tane kök segmenti E. faecalis ile 2 hafta 

boyunca enfekte edildi. Örnekler 5 deney grubuna ayrıldı 

(n=10) ve şu KH – antiseptik taşıyıcı karışımları uygulandı: Grup 

1, KH + gliserin - distile su (7:1); Grup 2, KH + Octenisept; 

Grup 3, KH + %2’lik klorheksidin glukonat (CHX); Grup 4, KH + 

Savlex; Grup 5, KH + %5.25’lik sodyum hipoklorit (NaOCl). 

Antiseptik-KH karışımları 7 gün boyunca kök kanallarında 

bekletildi. Beş örnek sterilliği kontrol etmek için (negatif 

kontrol), beş örnek de pozitif kontrol olarak kullanıldı. Gates 

glidden frezler (# 3, 4, 5) yardımıyla kanal duvarlarından elde 

edilen dentin örnekleri fosfat-tamponlu salin (PBS) ve cam 

boncuk içeren şişelere aktarıldı ve 30 sn vortekslendi.  Bakteri 

içeren PBS’ye seri dilüsyon yapıldı. Her bir dilüsyondan 25 μL 

halinde damlalar tripton soya agar plakları üzerine ekildi ve 

37°C’de 48 saat inkübe edildi. Görünür koloni sayıları incelendi 

ve log
10

 değerlerine dönüştürüldü. İstatistiksel analiz için 

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testleri kullanıldı. 

Bulgular: Negatif kontrol grubunda bakteri üremesi 

görülmezken pozitif kontrol grubunun bütün örneklerinde 

bakteri üremesi gözlemlenmiştir (log
10

 3,47 CFU ml
-1
). Deney 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). KH + CHX ve KH + Savlex 

gruplarında E. faecalis biyofilmi tamamen elimine edilmiştir.      

Sonuç: Savlex, Octenisept ve NaOCl gibi çeşitli antiseptik 

ajanlar KH ile karıştırılarak kullanıldığında kök kanallarından E. 

faecalis’i elimine etmede etkili bulunmuştur.  

ANAHTAR KELİMELER 

Antimikrobiyal, E. faecalis, kanal-içi medikament, kök dentini 

                          Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2017 

                  Yayına Kabul Tarihi: 25 Mayıs 2017 

 

ABSTRACT 

Antimicrobial activity of calcium hydroxide mixed with various 

antiseptic vehicles on Enterococcus faecalis 

Background: The aim of this in vitro study was to test disinfection 

ability of different new antiseptic vehicle-calcium hydroxide (CH) 

combinations in root canals infected with Enterococcus faecalis 

using a dentin block model.  

Methods: Sixty extracted human root samples were prepared. 

Fifty-five root segments were infected with E. faecalis for two 

weeks. Then, the samples were divided into 5 groups (n=10) and 

following calcium hydroxide and antiseptic vehicle combinations 

were applied: Group 1, CH + glycerin with distilled water (7:1); 

Group 2, CH + Octenisept; Group 3, CH + 2% chlorhexidine 

gluconate (CHX), Group 4, CH + Savlex; Group 5, CH + 5.25% 

sodium hypochlorite (NaOCl). Antiseptic-calcium hydroxide 

mixtures were applied for seven days. Five samples were used to 

check the sterility (negative control) and five samples were used as 

positive control. Dentin samples were obtained from the walls with 

gates-glidden burs (# 3, 4, 5) and transferred to vials with 

PBS/glass beads and vortexed for 30 sec. PBS with resuspended 

enterococci was then diluted. Droplets of 25 μL from each dilution 

were inoculated on tryptic soy agar plates and incubated at 37°C 

for 48 hour. Visible colonies from appropriated dilutions were 

counted and transformed to log
10

. Kruskal-Wallis and Mann 

Whitney-U test was used for the statistical analysis. 

Results: The negative control group remained free of growth, 

whereas the positive control group showed log
10

 CFU ml
-1
 of 3.47. 

No significant difference was observed among the test groups 

(p>0.05). All E. faecalis cells were eliminated from the root canals 

in CH + CHX and CH + Savlex groups.   

Conclusion: The present study demonstrated the effectiveness of 

various antiseptic agents; Savlex, Octenisept, and NaOCl when 

used in mixing calcium hydroxide as vehicles in the elimination of 

E. faecalis from the root-canals. 

KEYWORDS 

Antimicrobial, E. faecalis, root canal medicament, root dentin 

Bakteriyel kolonizasyon, pulpa ve periapikal doku 

hastalıklarının kaynağını oluşturmaktadır.
1, 2 

Kök kanal 

tedavisinin en önemli amaçlarından birisi kök kanal 

sisteminde bulunan bütün mikroorganizmaları elimine 

sisteminde bulunan bütün mikroorganizmaları elimine 

etmek ya da en azından konak savunmasının üstesinden 

gelebileceği bir bakteriyel azalma sağlamaktır.
3
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GEREÇ VE YÖNTEM  

Kök dentini örneklerinin hazırlanması 

Bu çalışmada ortodontik ve periodontal nedenlerle 

çekilmiş olan 60 adet tek köklü insan dişi kullanıldı. 

Daha öncesinde kanal tedavisi uygulanan dişler 

çalışma dışı bırakılmıştır. Diş örnekleri, yüzey 

dezenfeksiyonunu sağlamak ve organik debrisi 

uzaklaştırmak amacıyla 7 günden fazla olmayacak 

şekilde %1.3’lük NaOCl solüsyonunda bekletildi. 

Periodontal kretuar yardımıyla diş yüzeylerindeki diş 

taşları uzaklaştırıldı. Kökün apikal 3 mm’lik kısmı ve 

dişin kuronu su soğutması altında döner elmas 

separe ile kesilerek uzaklaştırıldı. Böylelikle 6 mm 

uzunluğunda standart kök örnekleri elde edildi. Kök 

kanal enstrümentasyonu için Hedström eğeleri 

(Mani, Inc. Japonya) kullanıldı ve apikal #55 

boyutuna kadar genişletildi.  Kök kanalları her bir 

eğe arasında 10 ml %1.3’lük NaOCl ile yıkandı. Kök 

kanal enstrümentasyonu tamamlandıktan sonra 10 

ml %17’lik EDTA ile kök kanalları yıkandı.  Son 

olarak da irrigant artıklarını uzaklaştırmak için 20 ml 

steril fizyolojik salin solüsyonu ile kanallar yıkandı. 

Sonrasında kök örnekleri steril fosfat tamponlanmış 

çözelti (PBS, pH=7,2, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

ABD) içeren test tüplerine yerleştirildi ve 121°C’de 

40 dakika otoklavda steril edildi. Her bir steril test 

örneği 2 ml Tripton soya besiyerinde (TSB) 

(Biomérieux, Marcy-L'etoile, Fransa) sterilliği kontrol 

etmek için 37°C’de 24 saat inkübe edildi.  

Kök örneklerinin enfekte edilmesi 

Bu çalışmada Enterococcus faecalis’in klinik suşu 

(A197A) kullanıldı. Bakteri kültürü, katı besi yeri olan 

Tripton soy agar (TSA) (Biomérieux, Marcy-L'etoıle, 

Fransa) üzerine ekildi ve 37°C’de 24 saat boyunca 

inkübe edildi. TSA üzerinde gelişim gösteren 

koloniler TSB içerisine inoküle edildi.  

Elde edilen E. faecalis süspansiyonunun optik 

yoğunluğu spektrofotometrik olarak (OD
600

) =0.6 

olacak şekilde ayarlandı.  Dişler, rastgele beş deney 

(n=10) ve iki kontrol grubuna ayrıldı (n=5). Negatif 

kontrol grubuna ait olan 5 örnek sterilliği kontrol 

etmek için kullanıldı ve örneklemeden önce 7 gün 

boyunca steril PBS içerisinde bekletildi. 

Elli-beş kök örneği E. faecalis suşu ile 37°C’de 2 

hafta boyunca inkübe edildi. Enfekte etme işlemi 

boyunca, bakteri medyası tazelendi ve aynı optik 

yoğunluğa ayarlanmış olan yeni bakteri 

süspansiyonu gün aşırı tüplere yerleştirildi. Bakteri 

kültürünün saflığı, TSA plakları üzerindeki koloni 

morfolojisi ve hücresel karakteristiklerinin kontrol 

edilmesiyle teyit edildi.  

 

Kök kanallarında yapılan kemomekanik preparasyon, 

bakteriyel kolonizasyonu belli bir seviyeye kadar azaltsa da 

dezenfeksiyonu arttırmak için antibakteriyel etkinliği olan 

bir kanal içi medikament kullanımı gerekli olmaktadır.
4

 

Özellikle enfeksiyonun rutin tedaviye dirençli olduğu 

durumlarda ve ağrı ile süregelen eksudaya bağlı olarak 

tedavinin tamamlanamadığı durumlarda kanal içi 

medikasyona olan ihtiyaç artmaktadır.
5

  

Ca(OH)
2
 kimyasal formülüne sahip beyaz, kokusuz bir toz 

olan kalsiyum hidroksit (KH), sert doku oluşumunu 

indükleme, makul antimikrobiyal etkinlik ve doku çözücü 

özellikleriyle endodontide geniş kullanım alanına sahiptir.
6

 

Güçlü bir baz olan KH’nin (pH/12.5-12.8) kalsiyum ve 

hidroksil iyonlarına ayrışmasıyla bu iyonlar antibakteriyel 

aktiviteyi gerçekleştirir.
7

 Kanal içi medikament olarak 

sıklıkla tercih edilen KH aynı zamanda bakteriler için 

fiziksel bariyer görevi görerek ve bakterilere besin geçişini 

engelleyerek antibakteriyel etki göstermektedir.
8

 Bystrom 

ve ark
4

’nın klinik çalışmasında KH ile tedavi edilen kök 

kanallarında daha az bakteriye rastlandığı ifade edilirken 

Stevens ve Grossman
9

 da KH’nin mikroorganizma 

gelişimini engellemede etkili olduğunu bildirmiştir. 

Başarısız olan kök kanal tedavisi yenileme vakalarından en 

sık izole edilen tür Enterococcus faecalis olduğundan,
2

 bu 

bakterinin elimine edilmesi klinik açıdan önem 

taşımaktadır. Ancak yapılan bazı çalışmalarda KH’nin E. 

faecalis’i elimine etmede yetersiz kaldığı gösterilmiştir.
10-12

 

Bu yüzden, uzun süre etkili ve geniş spektrumlu 

antimikrobiyal bir karışım elde etmek için KH’nin distile su 

ya da gliserin yerine çeşitli dezenfeksiyon solüsyonlarıyla 

karıştırılabileceği önerilmiştir.
13

   

Sodyum hipoklorit (NaOCl), güçlü antibakteriyel aktivitesi 

ve doku çözücü özelliği gibi klinik etkinliği dolayısıyla 

endodonti alanında altın standart olarak kabul görmüş bir 

irrigasyon solüsyonudur.
14

 Hem kanal içi medikament hem 

de irrigasyon solüsyonu olarak kullanılan klorheksidin 

glukonat (CHX) geniş spektrumlu antimikrobiyal ajandır. 

Oktenidin hidroklorit ve fenoksietanolden oluşan 

Octenisept (Schülke&Mayr, Almanya), deri yanıkları ve 

yara dezenfeksiyonu için kullanılan bir antiseptiktir. 

Octenisept’in aynı zamanda ağız gargarası olarak da 

kullanımı mevcuttur. Savlex (Drogsan, Türkiye), içeriğinde 

%15 oranında setrimit ve %1.5 oranında CHX bulundurur. 

Savlex genel antiseptik amaçlara yönelik temizleyici olarak 

kullanılmaktadır.   

Bu in vitro çalışmanın amacı farklı antiseptik taşıyıcı ve KH 

kombinasyonlarının E. faecalis ile enfekte kök kanallarını 

dezenfekte etme kabiliyetini dentin blok modeli kullanarak 

test etmektir. KH (Sultan Chemists, Englewood, ABD)  ile 

karıştırılmak üzere değerlendirilen antimikrobiyal ajanlar; 

gliserin - distile su karışımı (7:1), Octenisept, %2’lik CHX 

(Drogsan, Türkiye), Savlex ve %5.25’lik NaOCl’dir 

(Çağlayan Kimya, Türkiye).     
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Kanal içi medikamentlerin uygulanması 

Bakteri ile kontaminasyon periyodunun ardından, her bir 

kök kanalı 10 ml steril salin ile yıkandı ve steril kağıt 

konlarla kurulandı. Aşağıdaki deney medikamentleri steril 

lentülo yardımıyla kanallar tamamen dolana kadar kanal 

lümenlerine uygulandı;  

Grup 1: KH + gliserin - distile su (7 kısım gliserin - 1 kısım 

distile su)
15

  

Grup 2: KH + Octenisept  

Grup 3: KH + %2 CHX  

Grup 4: KH + Savlex 

Grup 5: KH + %5.25 NaOCl  

Pozitif kontrol: Medikament uygulanmamış enfekte dişler  

Negatif kontrol: Medikament uygulanmamış steril dişler 

Çalışmada kullanılan KH tozu ve antiseptik karışımlarının 

oranları Tablo 1’de verilmiştir. Medikamentler hazırlanırken 

KH’nin tüm taşıyıcı solüsyonlar içerisinde tam çözünmesi 

sağlanmış ve homojen bir kıvam elde edilmiştir.  Örneklerin 

apikal ve servikal yüzeyleri steril alüminyum folyo ile 

kaplandı ve nemli ortamda 37°C’de 7 gün boyunca inkübe 

edildi.   

Tablo 1. 

Test medikamentlerinin içerikleri 

         Gruplar 
Kalsiyum Hidroksit 

tozu ağırlığı Taşıyıcı hacmi 

KH + gliserin-distile su 5.36 gr 

5.5 ml distile su 

/3.89 ml 

gliserin  

KH + Octenisept 1.50 gr 1.86 ml 

KH + %2 CHX  1.50 gr 1.86 ml 

KH + Savlex 1.50 gr 1.86 ml 

KH + %2.5 NaOCl 1.50 gr 1.86 ml 

 

Örnekleme işlemi 

Kanala uygulanan medikamentler 10 ml steril salinle 

yıkanarak uzaklaştırıldı. Dentin örnekleri, aseptik koşullar 

altında kanal duvarlarından gates-glidden frezler (# 3, 4, 5) 

yardımıyla elde edildi. Örnekleme esnasında gates-glidden 

frezler kök örneklerinin dış yüzeyine temas ettirilmedi. İnce 

dentin talaşları, içinde PBS bulunan cam şişelere aktarıldı 

ve şişeler 30 sn vortekslendi. Bakteri içeren PBS 10 kat 

seyreltildi. Her bir paralel dört dilüsyondan 25 µL hacminde 

damlalar TSA üzerine ekildi. TSA plakları 37°C’de 48 saat 

inkübe edildi ve koloni oluşumu incelendi. Koloni oluşturan 

birim sayısı (CFU mL
-1

) hesaplandı ve log
10

 değerlerine 

dönüştürüldü. Deneyin bakteri saptama limiti 50 

CFU/ml’ydi. 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM)  

Her bir test grubundan ve kontrol grubundan birer 

adet ilave örnek E. faecalis ile enfekte edildi ve 

yukarıda tariflenen uygulamalara tabi tutuldu. 

Örnekler %2.5’luk gluteraldehit solüsyonu içinde 

fikse edildi ve SEM cihazı (EVO LS10, Zeiss, 

Oberkochen, Almanya) altında incelendi. SEM 

görüntüleri 3000× ve 10.000× büyütmelerde alındı.  

İstatistiksel analiz 

İstatistiksel analiz log
10

 değerleri üzerinde 

gerçekleştirildi. Veriler, IBM SPSS Statistics v19 

programı kullanılarak analiz edildi. Veriler normal 

dağılım göstermediği için parametrik olmayan 

testler kullanıldı. Gruplar arasında fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis, 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek için Mann-Whitney testi kullanıldı.   

İstatistiksel analiz, %5 anlamlılık seviyesinde 

yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Pozitif kontrol grubundaki bütün örneklerde agar 

plaklar üzerinde enterokok kolonilerinin gelişim 

gösterdiği gözlenirken negatif kontrol grubu 

örneklerinde bakteri üremesi gözlenmemiştir 

(Resim 1). Deney grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P > 0.05).  

KH + Savlex ve KH + %2 CHX gruplarında 

enterokok üremesi gözlenmemiştir. Deney 

gruplarındaki pozitif ve negatif kültür örneklerinin 

sayısı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 

Test medikamentlerinin içerikleri 

Gruplar  n 

Negatif 

kültür 

sayısı 

Pozitif 

kültür 

sayısı 

Log10 CFU 

Ort ± SS 

KH + gliserin-distile 

su 
10 9 1 0.16 ± 0.51 

KH + Octenisept 10 9 1 0.16 ± 0.51 

KH + %2 CHX 10 10 0 0 ± 0 

KH + Savlex  10 10 0 0 ± 0 

KH + % 2.5 NaOCl  10 9 1 0.21 ± 0.66 

Pozitif Kontrol 5 0 5 3.47 ± 0.57 

Negatif Kontrol 5 5 0 0 ± 0 
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Resim 1. 

A) A) İki hafta enfekte etme periyodundan sonra kök kanal duvarlarındaki E. faecalis kolonizasyonunu gösteren SEM görüntüsü (10.000× büyütme)    
Test medikamentleri; 

B) B) KH + gliserin-distile su 
C) C) KH + Octenisept 
D) D) KH + %2 CHX 
E) E) KH+Savlex 
F) F) KH + %5.25 NaOCl uygulanan kök kanal duvarlarının SEM görüntüsü (3000× büyütme) 
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TARTIŞMA 

In vitro çalışmalarda, mikroorganizmaların antibakteriyel 

ajanların etkisinden korunabildiği klinik durumu 

oluşturmak oldukça güçtür. Haapasalo & Ørstavik
10

 

tarafından 1987 yılında tarif edilen yöntem ile klinik 

durum iyi bir şekilde taklit edilebilmektedir. Bu 

yöntemde bazı değişiklikler yapılarak bu çalışmada 

kullanılmıştır. Bir dezavantaj olarak, kök kanal 

morfolojisi, dentinin dansitesi, dentinin kalsifikasyon 

derecesi, dentin tübülü içeriği gibi değişkenler bu 

modelde standardizasyonu güçleştirmektedir.
16

 Bu 

çalışmada kullanılan koloni sayma metodu, çeşitli 

koşullar altında bölünebilme yeteneğine sahip olan ve 

hayatta kalabilen mikroorganizmalar ile ilgili bilgi 

sunmaktadır.
17

 Fakat dentin tübüllerinde canlı olarak 

kalan ama kültüre edilemeyen bakteriler de bulunabilir. 

Bu durum göz önüne alındığında vital boyama 

yöntemlerinin daha avantajlı olduğu söylenebilir.  Dentin 

blok modeline alternatif olabilecek ve yaygın kullanılan 

yöntemlerden birisi olan agar difüzyon metodunda 

bakteri ve test maddesi arasındaki direk etkileşim 

değerlendirilir. Agar difüzyon metodunda mikrobiyal 

inhibisyon zonunun oluşması, test edilen maddenin 

çözünürlüğü ve agar içerisine diffüze olabilme 

yeteneğine bağlıdır.
18

 Dentin ve dentin komponentlerinin 

kök kanal medikamentlerinin antimikrobiyal etkinliğini 

inhibe ettiği
19

 düşünüldüğünde dentin blok modelinin bu 

çalışma için daha uygun olduğu görülmektedir.  

Başarısız olmuş kanal tedavili dişlerde E. faecalis’in 

sıklıkla izole edilmesi, bu türün ısrarcı apikal 

periodontitisin patogenezinde ve hastalığın 

süregelmesinde önemli rol oynadığına işaret 

etmektedir.
2

 E. faecalis’in kök kanalında bu denli ısrarcı 

kalabilmesini sağlayan özelliği, endodontik tedavi 

esnasında kullanılan geleneksel antimikrobiyal ajanlara 

(KH’nin alkalen ph gibi özelliklerine) direnip canlılığını 

devam ettirebilmesidir.
20

 

KH’nin antibakteriyel aktivite sergilemesi aköz ortama 

hidroksil iyon salımı yapmasına bağlıdır. Oldukça reaktif 

olan hidroksil iyonları, lipidler, proteinler ve nükleik 

asitlerle hızlıca birleşerek bakterileri elimine edebilir. KH, 

bakterilerin sitoplazmik membranına hasar vererek, lipid 

peroksidasyonu ve protein denatürasyonu yaparak ya 

da bakteri DNA’sına zarar vererek etki gösterir.
21, 22

 Bu 

etki mekanizması sonucu bakteri ölümü 

gerçekleşmektedir. KH’nin kimyasal olarak ayrışması 

medikamentin taşıyıcısı kadar ortamın bileşenlerine, 

kalitesine ve tamponlama etkisine de bağlıdır.
23

 

Medikamentin taşıyıcısı iyonik ayrışma hızında ve 

dezenfeksiyon sürecinde önemli rol oynar. 
24

 

KH’nin alkalen özelliğinin dentinin derinliklerine 

ulaşmasının kanal içi medikasyonun başarısını 

arttıracağı bildirilmiştir.
15

 Bu durumda, KH’nin yüksek 

pH’sını dentinin derinliğine en iyi taşıyan araç bakteriyi 

öldürmede daha etkili olacaktır. Alaçam ve ark
15

’nın 

çalışmasında KH gliserin - distile su kombinasyonunun 

uygulandığı dişlerde dentinin farklı derinliklerinde pH’ın 

uygulandığı dişlerde dentinin farklı derinliklerinde 

pH’ın daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 

Alaçam ve ark
15

 tarafından tarif edildiği şekilde 

çalışmamızda gliserine distile su ilave edilmiştir. 

Çalışmamızın bulguları bu karışımın E. faecalis’i bir 

hafta içinde öldürebildiğini göstermektedir.  

Octenisept, geniş spektrumlu antimikrobiyal 

aktivitesi olan bir antiseptiktir.
25

 Günümüze kadar bu 

molekül ağız gargarası,
26

 yanıklar için dezenfektan
27, 

28 

ve müköz membran antiseptiği
29

 olarak 

kullanılmıştır. Karsinojenik, mutajenik olmaması ve 

bakterisidal etki göstermesi gibi özellikleri dolayısıyla 

kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak kullanımı 

önerilmiştir.
30

 Çalışmamızın sonuçlarına göre KH + 

Octenisept grubu KH + gliserin-distile su 

kombinasyonuyla benzer antibakteriyel etkinlik 

sergilemiştir. Yakın zamanda yapılan ve 

mikrobiyolojik olarak gutta-perka dezenfektanlarını 

değerlendiren bir çalışmada Octenisept ve %2.5’luk 

NaOCl arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
31

 

Tirali ve ark
32

 KH’yi Octenisept ile karıştırmanın E. 

faecalis üzerindeki antibakteriyel etkinliğini artırdığını 

fakat antifungal etkinliğini değiştirmediğini rapor 

etmiştir.  

CHX, çok sayıda gram-pozitif ve gram negatif 

bakteriye karşı bakterisid etki gösterir.
33, 34

 Pozitif 

yüklü hidrofobik ve lipofilik bir molekül olan CHX 

bakteri hücre membranındaki fosfolipid ve 

lipopolisakkaritlerin negatif yüklü fosfat gruplarıyla 

tepkimeye girer.
23

 CHX bu şekilde bakterinin 

osmotik dengesini bozarak ve hücre duvarının 

geçirgenliği arttırarak antimikrobiyal etkisini gösterir.  

Savlex (setrimit içeren klorheksidin) gibi yüzey aktif 

maddesi eklenmiş klorheksidin dezenfektan 

solüsyonları piyasada bulunmaktadır.  Bu çalışmada 

KH’nin %2’lik CHX ya da Savlex ile kombinasyonu E. 

faecalis üzerinde iyi antimikrobiyal aktivite 

göstermiştir ve 7 günlük medikament 

uygulamasından sonra kök kanallarındaki bakteriyi 

tamamen elimine etmiştir. Savlex’in sadece CHX’e 

nazaran E. faecalis’i daha hızlı bir şekilde öldürdüğü 

daha önce yapılan bir çalışmada bildirilmiştir.
35

 

Çalışmamızın sonuçlarına bakarak setrimit, CHX ve 

KH’nin sinerjistik bir aktivite gösterdiğini 

söyleyebiliriz.  Haenni ve ark
36

 tarafından yapılan 

agar difüzyon çalışmasında KH tozunu %0.5’lik CHX 

ile karıştırmanın ilave bir antimikrobiyal etki 

sergilemediği gösterilmiştir. Benzer şekilde başka bir 

çalışmada CHX’in E. faecalis’e karşı etkinliğinin 

süspansiyondaki çözünmemiş KH tozu dolayısıyla 

engellendiği bildirilmiştir.
37

 Bu durum, pH 10’un 

üzerinde olduğunda CHX’in deprotonasyona 

uğraması, sonrasında CHX ve bakteri yüzeyindeki 

etkileşimin engellenmesi ile açıklanmıştır.
38

 Ancak 

dentinin tamponlama etkisi düşünüldüğünde, 
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dentinin tamponlama etkisi düşünüldüğünde, hidroksil 

iyonu KH’den ayrıştıkça pH düşecek, CHX yeniden 

protonlanacak ve dentin tübüllerinde bakterisidal etkisini 

yeniden kazanacaktır.
39

 

NaOCl güçlü antimikrobiyal
40

 ve organik doku çözücü 

özellikleri ile en yaygın kullanılan endodontik irrigasyon 

solüsyonudur.
14

 Düşük maliyeti, kolay ulaşılabilirliği ve 

uzun raf ömrü NaOCl’nin diğer avantajları arasında 

sayılabilir.
41

 Ancak periapikal dokular ile temasa 

geçtiğinde sitotoksik etki göstermesi NaOCl’nin en 

istenmeyen özelliğidir. Çalışmamızın bulguları KH + 

NaOCl kombinasyonunun iyi antibakteriyel aktivite 

sergilediğini göstermektedir. Farklı irrigasyon 

solüsyonlarıyla KH karışımlarının kimyasal ve 

antimikrobiyal özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmada KH 

+ NaOCl karışımının daha az hidroksil iyonu saldığı, her 

ne kadar agar difüzyon testinde çok etkili bulunmasa da 

bu karışımın en ümit vaadedici kombinasyon olduğu 

bildirilmiştir.
36

 Yine başka bir araştırmada, çalışmamızın 

bulgularıyla paralel olarak KH + %0.5 NaOCl karışımının 

dentin bloklarını 24 saatte tamamen dezenfekte ettiği 

bildirilmiştir.
39

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmanın sonuçları Savlex, Octenisept ve NaOCl 

gibi çeşitli antiseptik ajanların KH tozu ile karıştırılarak 

kullanıldıklarında kök kanallarından E. faecalis’in elimine 

edilmesinde etkili olduğunu desteklemektedir. Bu 

medikamentlerle ilgili ileri klinik çalışmalara ihtiyaç 

vardır.   
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ÖZ 

Farklı yüzey işlemlerinin zirkonyanın ağız içi tamirine etkisi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, zirkonya yüzeyine uygulanan farklı 

yüzey işlemlerinin yaşlandırma sonrası kompozit rezin ve zirkonya 

arasındaki makaslama bağlanma dayanımına etkisini 

incelemektir. 

Gereç ve Yöntemler: 40 adet sinterlenmiş zirkonya örnek 

(19x15x2 mm) dört farklı yüzey işlemi grubuna ayrıldı (n=10): 

Grup 1, elmas frez ile aşındırma; Grup 2, 30 µm Al2O3 ile 

tribokimyasal silika kaplama; Grup 3, 50 µm Al2O3 ile kumlama 

ve Grup 4, 110 µm Al2O3 ile kumlama grubu. Yüzey işlemi gören 

zirkonya örneklere adeziv fosfat monomeri uygulanıp polimerize 

edildi. Kompozit rezin polimerizasyonunu takiben örnekler termal 

yaşlandırmaya (x1000, 5-55 °C, 30 saniye) tabi tutuldu. Örneklere 

hızı 0.5 mm/dakika olan üniversal test cihazı ile makaslama 

bağlanma dayanımı testi uygulandı. Test sonrası kırılma tipleri 

adeziv veya karma tip başarısızlık olarak kaydedildi. İstatistiksel 

analiz tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri 

kullanılarak yapıldı (p<0.05). 

Bulgular: ANOVA sonuçlarına göre gruplar arası makaslama 

bağlanma dayanımı değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). Bağlanma dayanımı değerleri her bir grup 

için sırasıyla: Grup 1 (21.51±1.72), Grup 2 (28.44±3.91), Grup 3 

(19.93±2.31), Grup 4 (23.38±4.35) Megapaskal olarak 

kaydedilmiştir. Tüm gruplar arası en yüksek bağlanma dayanımı 

değeri tribokimyasal silika kaplama grubunda (p<0.05) olup 

Grup 1, 3 ve 4 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0.05). Tüm gruplarda adeziv tip başarısızlık 

gözlenmiştir. 

Sonuç: Tüm gruplar klinik olarak kabul edilebilir bağlanma 

dayanımı değerleri göstermiştir. Bununla birlikte tribokimyasal 

silika kaplama yönteminin zirkonya ile kompozit rezin arasındaki 

bağlanma dayanımını anlamlı derecede artırdığı gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER 

Dental, hava abrazyonu, kayma mukavemeti, prostodonti, 

silikon dioksit 

                          Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2017 
                  Yayına Kabul Tarihi: 13 Haziran 2017 

 

ABSTRACT 

Effects of various surface treatments on intraoral repair of 

zirconia 

Background: The aim of this study was to evaluate the effects of 

different surface treatments on shear bond strength between 

composite resin and zirconia after thermocycling. 

Methods: Forty sintered zirconia specimens (19x15x2 mm) were 

divided into four groups (n=10) according to various surface 

treatments: Group 1, grinding; Group 2, tribochemical silica 

coating with 30 µm Al2O3 particles (CoJetTM); Group 3, air-

particle abrasion with 50 μm Al2O3 particles and Group 4, air-

particle abrasion with 110 μm Al2O3 particles. Adhesive 

phosphate monomer was applied to the treated surface of all the 

specimens and polymerized. After composite resin 

polymerization, the specimens were thermocycled (5-55 °C, 

1000x, 30 seconds). Shear bond strengths of the specimens 

were determined with a universal testing machine at a cross head 

speed of 0,5 mm/minute. Failure types were classified as 

adhesive or mixed. The data of bond strengths were statistically 

analyzed using ANOVA and Tukey HSD tests (p<0.05). 

Results: ANOVA results indicated that there was statistically 

significant difference between the groups (p<0.05). Bonding 

groups exhibited the following shear bond values in Megapascal: 

Group 1 (21.51±1.72); Group 2, (28.44±3.91); Group 3 

(19.93±2.31); Group 4 (23.38±4.35), respectively. Tribochemical 

silica coating revealed the highest shear bond strength value 

(p<0.05), while there was not statistically significant difference 

between Group 1, 3 and 4. All groups revealed adhesive type 

failure.    

Conclusion: All surface treatments showed clinically acceptable 

shear bond strength values. However, the results revealed that 

tribochemical silica coating provided a significant increase in 

shear bond strength between composite resin and zirconia. 

KEYWORDS 

Dental, air abrasion, shear strength, prosthodontics, silicon 

dioxide 

Zirkonyum dioksit yüksek dayanıklılık ve kırılma sertliği 

gibi üstün mekanik özelliklere sahip tam seramik 

sistemlerden biridir.
1

 Zirkonyanın kırılma direncinin 9-10 

MPa/m
1/2 

ve bükülme dayanımının 900-1200 MPa 

olduğu bildirilmiştir.
2

 Zirkonyanın mekanik özelliklerinin 

olduğu bildirilmiştir.
2

 Zirkonyanın mekanik özelliklerinin 

iyi olması, kuvvetli yüklere maruz kalan posterior 

bölgede çok üyeli köprü olarak kullanılmasına imkân 

vermektedir.
3
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Örneklerin hazırlanması 

Sinterlenmemiş zirkonyum dioksit (IPS-e-max Zircad, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) seramik 

bloklarından hassas kesme cihazından yararlanılarak 

(Isomet Low Speed Saw, Buehler lake Bluff, IL, ABD) 40 

adet (19x15x2 mm) alt yapı örneği elde edildi ve üretici 

firmaların önerileri doğrultusunda sinterlendi. Zirkonya alt 

yapı örneklerinin bağlanma yüzeylerinde standardize 

edilmiş bir yüzey elde etmek için 200, 400 ve 600 gritlik 

zımpara kağıtları ile su altında parlatıldı. Hazırlanan 

zirkonya alt yapı örnekleri farklı yüzey hazırlıklarına tabi 

tutulmak üzere her grupta 10 adet örnek bulunacak şekilde 

rastgele 4 gruba ayrıldı (n=10). 

Grup 1: Aşındırma grubu olup, gruptaki örnekler 120 μm’lik 

elmas frezler (Acurata, LOS 4209111001, Thurmansbang, 

Almanya) kullanılarak yüksek hızda su soğutmalı klinik 

aeratörü ile 10 saniye süre ile aşındırıldı.  

Grup 2: Tribokimyasal silika kaplama grubudur. Zirkonya 

örnekler 30 μm silika kaplı Al
2
O

3
 partikülleri ile 10 mm 

mesafeden kumlama cihazı kullanılarak (CoJetTM System; 

3M ESPE, Seefeld, Almanya) 3 bar basınç altında 10 

saniye süre ile pürüzlendirildi.  

Grup 3: Örneklere 0.4 MPa hava basıncı altında 10 mm 

mesafeden 10 saniye süreyle kumlama cihazı (BEGO, 

Wilhelm-Herbst-Bremen, Almanya) yardımıyla 50 μm Al
2
O

3
 

partikülleri (Korox 50, Bego, Bremen, Almanya) 

püskürtüldü. 

Grup 4: Örneklere 0.4 MPa basınç altında kumlama cihazı 

yardımıyla (BEGO, Wilhelm-Herbst-Bremen, Almanya) 110 

μm Al
2
O

3
 (Korox 110, Bego, Bremen, Almanya) partikülleri 

10 mm mesafeden 10 saniye süre ile püskürtüldü.  

Yüzey işlemlerini takiben tüm gruptaki örnekler ultasonik 

temizleyicide 6 dakika temizlendi. Örnekler kurutulduktan 

sonra kompozit uygulanmak üzere standart bir teflon kalıp 

içerisine yerleştirildi. Zirkonya alt yapı üzerine uygulanacak 

olan kompozitlerin standardizasyonunu sağlamak amacıyla 

teflon kalıbın kompoziti oluşturacak olan kısmı 5 mm 

çapında 3 mm yüksekliğinde hazırlanmıştır. Örneklerin 

kompozit uygulanacak teflon kalıbın örnek yüzeyine 

sabitlenmesi ile belirlenen 5x3 mm
2

’lik alanına fosfat 

monomer içerikli adeziv rezin uygulanarak (Single Bond™ 

Universal Adhesive, 3M ESPE, St.Paul, MN, ABD) 20 

saniye süre ışın gücü 580 mW/cm2 olan LED ışın cihazı 

(Bluephase, Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein) ile 

polimerizasyonu sağlandı (Resim 1). Adeziv rezin 

uygulamasını takiben tamir kompoziti (Paradigm, 

Shade:A2, 3M ESPE, St.Paul, MN, ABD) üretici firmanın 

tavsiyesi doğrultusunda iki tabaka halinde uygulanarak her 

bir tabakanın 20 saniye süre ile polimerizasyonu sağlandı 

(Resim 2). Hazırlanan tüm örnekler banyo sıcaklığı 5-55°C, 

banyolar arası transfer zamanı 10 saniye, banyoda 

bekleme zamanı 30 saniye olan 1000 devirlik termal 

yaşlandırma cihazına yerleştirildi. 

Zirkonya seramikler yapısını oluşturan yoğun 

kristalin faz nedeniyle oldukça opak görünüme 

sahiptir ve bu nedenle zirkonya alt yapılı seramik 

restorasyonlarda ideal estetiğin yakalanabilmesi 

için alt yapı uygun translüsensliğe sahip veneer 

seramikler ile kaplanmaktadır. Bununla birlikte, 

zirkonya restorasyonlarda veneer seramiğin alt 

yapıdan atması (chipping) ve veneer seramiklerde 

görülen minör kırıklar klinik olarak en sık görülen 

başarısızlıklardır. Alt yapı üzerine işlenen veneer 

seramiğin geometrisi ve kalınlığı ile oklüzal erken 

kontaklar ve aşındırmadan kaynaklanan mikro 

kırıklar kohesiv veneer seramik kırıklarının en sık 

görülen sebeplerindendir.
2,4

  

Zirkonya restorasyonlarda veneer seramiğin 

kırılması durumunda, geleneksel klinik ve 

laboratuvar işlemleri tekrarlanarak restorasyon ya 

yenilenir ya da restorasyonun kırılan bölgesi 

kompozit rezin ve adeziv sistemler kullanılarak 

hasta ağzında direkt olarak tamir edilir.
5

 Kırılan bir 

restorasyonun yeniden yapılması ideal bir 

yöntemdir fakat zaman kaybına neden olur, 

laboratuvar prosedürlerini tekrarlattırır, pahalıdır ve 

kalan diş dokusunda yeni bir travmaya neden olur.
6

 

Bu sebepler dikkate alındığında, estetik ve 

fonksiyonel probleme sebep olmayan küçük kırıklar 

için ağız içi tamir metodunun hızlı, ucuz ve 

prosedürlerinin kolay olması bu tedaviyi en etkin ve 

pratik çözüm haline getirmektedir.
7,8

   

Hasta ağzında uygulanan tamir tedavisinin başarısı 

zirkonya-kompozit rezin ara yüzeyindeki bağlanma 

dayanımına bağlıdır.
9

 Kompozit rezinin zirkonyaya 

olan mikromekanik veya kimyasal bağlanma 

dayanımını artırmak için çeşitli yüzey işlemleri 

uygulanır. Kumlama, kompozit rezin ve seramik 

yüzeyi arasında mikromekanik bağlanmayı 

oluşturmak için uygulanan bir tedavi seçeneğidir.
9

 

Bu işlem genellikle 50–250 μm’lik Al
2
O

3
 tozlarının 

4–6 atmosfer basınçlı kumlama cihazlarından 

püskürtülmesi esasına dayanmaktadır.
10

 Elmas 

frezler ile aşındırma, ağız içinde tamir yapılacağı 

zaman kırık yüzeyinde sıkça kullanılan bir metottur. 

Aşındırma ile hem kırık yüzeyindeki kontaminasyon 

kaldırılmış olur
11

 hem de diğer yöntemlere göre 

gözle görülebilir daha pürüzlü yüzeyler sağlayarak 

mekanik bağlantı sağlanmış olur.
12,13

 

Bu çalışmanın amacı, dört farklı yüzey işlemine tabi 

tutularak kompozit rezin ile tamir edilmiş zirkonya 

alt yapının yaşlandırma sonrası kompozit rezin ile 

olan makaslama bağlanma dayanımının 

değerlendirilmesidir. Çalışmanın sıfır hipotezi, farklı 

yüzey işlemlerinin yaşlandırma sonrası kompozit 

rezin ile zirkonya arasındaki makaslama bağlanma 

dayanımını etkilemeyeceği yönündedir.    
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Tablo 1. 

Çalışmada kullanılan materyaller ve üretici firmalar 

Materyal  İçerik  Üretici firma 

Zirkonya alt yapı IPS e.max ZirCAD, MO Blok 
Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein 

Kompozit  
Paradigm Kompozit, 

Renk:A2 

3M ESPE, St. Paul, MN, 

ABD 

Kumlama 50 ve 

110 (µm) 

50 µm ve 110 µm Al2O3 

tanecikleri 

Corox, Bego, Bremen, 

Almanya 

CoJet 
30 µm silika kaplı Al2O3 

tanecikleri   

CoJet
TM system; 3M ESPE, 

Seefeld, Almanya 

Single Bond
TM 

Universal  

MDP fosfat monomer, 

dimetakrilat rezinler, HEMA, 

kopolimer, etanol, su, 

başlatıcılar, silan.  

3M ESPE, St.Paul, MN, 

ABD 

Elmas Frez  120 µm grit elmas frez 

Acurata, LOS 

4209111001, 

Thurmansbang, Almanya 

 

Test işlemi  

Bin devirlik termal yaşlandırma işlemini takiben makaslama 

testi için hazır hale getirilen örnekler, hazırlanan özel kalıba 

sabitlendi ve kalıp üniversal test cihazına yerleştirildi. Test 

cihazı ucu, zirkonya-kompozit ara yüzeyi ile 90º açı yapacak 

şekilde ayarlanarak 0,5 mm/dakika hızla kesme kuvveti 

uygulandı (Resim 3). Newton (N) cinsinden alınan makaslama 

bağlantı dayanımı verileri, resin simanı bağlanma alanına 

bölünerek MPa’ya çevrildi. Bu işlem sırasında kullanılan formül:  

Bağlanma dayanımı (MPa) = Kuvvet (N) / yüzey alanı (mm
2

) (pi 

x r
2

) olarak tanımlanmıştır. Formüldeki pi değeri sabit sayıyı 

ifade ederken, r değeri ise simanın bağlandığı dairesel alanın 

yarıçapını ifade etmektedir.    

Makaslama testi sonrasındaki tüm örnek yüzeyleri floresan ışık 

altında çıplak gözle incelenerek kırılma tipleri kaydedildi. 

İstatistiksel analiz 

Çalışmaya ait verilerin istatistiksel analizi SPSS paket programı 

(SPSS Version:20, Inc, Chicago, IL, ABD) kullanılarak 

yapılmıştır. Shapiro Wilk normallik testi sonucu veriler normal 

dağılım gösterdiğinden tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılarak gruplar arası farklar değerlendirilmiştir. Levene testi 

sonucuna göre varyansların homojen olduğu gözlenmiştir. 

ANOVA sonuçlarına göre gruplar arası fark anlamlı 

bulunduğundan karşılaştırmalar Tukey HSD testi ile yapılmıştır. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu çalışmanın sonuçlarında en yüksek makaslama bağlantı 

değerleri CoJet grubunda bulunup farkın diğer gruplara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Kumlama 50, kumlama 110 ve aşındırma 

gruplarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Gruplar 

arası ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 2’de verilmiştir.  

Resim 1. 

Teflon kalıba yerleştirilmiş zirkonya örnek üzerine 

kompozit yığılması 

Resim 2. 

Kompozit yığılarak hazır hale getirilmiş zirkonya örnek 

Resim 3. 

Özel kalıba yerleştirilmiş örneklere makaslama bağlanma 

dayanımı testi uygulaması 
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Zirkonya yüzeyinin elmas frezlerle döner aletler 

kullanılarak manuel olarak aşındırılması sonucu 

kompozit rezinler ile zirkonya arasında yüksek 

bağlantı değerleri kaydedildiği bildirilmiştir.
13,19,23

 

Yüzey aşındırması genel olarak kumlamanın 

yapılamadığı ağız içi işlemlerde tercih edilmesi 

gereken bir yöntem olarak bildirilmiştir.
19,24,25

 

Bununla birlikte, frez ile aşındırma sonrasında, 

zirkonyada oluşacak faz değişikliği sonucu 

zirkonyanın bükülme dayanımında düşüş olduğu 

ve kırılmalara karşı dayanıksız hale geldiği 

bildirilmiştir.
24,26,27

 Bahsedilen çalışmalarda 

aşındırma yönteminin kullanıldığı frezler farklı gren 

büyüklüğüne sahip olduğundan çalışmalardan 

elde edilen bağlantı değerlerinin bizim 

çalışmamızla birebir kıyaslanması doğru 

olmayacaktır.    

Al
2
O

3
 ile kumlamanın güçlü bir zirkonya-rezin 

bağlantısının kurulması için zirkonya yüzeyinde 

kullanılabilecek etkili bir metot olduğu 

bildirilmiştir.
19

 Bunun yanı sıra, kumlamanın 

zirkonya restorasyonların mekanik dayanımını 

artırdığı belirtilmişse de,
20,26,28

 kumlayla uzun 

vadede zirkonyanın mekanik dayanımının 

düşebileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur.
29,30

 

Zirkonya yüzeyinin pürüzlendirilmesi ile yüzey alanı 

artırılarak rezin siman ile zirkonya arasında 

mikromekanik bir bağlantı kurulduğu bildirilmiştir.
21

 

Kumlama,  zirkonya yüzey pürüzlülüğünün 

artırılması için kullanılan en yaygın metotlardan 

biridir.
21

 Zirkonya yüzeyinin 50 µm’lik Al
2
O

3
 

partikülleri ile kumlanmasında, zirkonya ile 

kompozit arasında mikromekanik bir bağlantı elde 

edilirken aynı zamanda zirkonya yüzeyinin yüzey 

enerjisinin de artırılması hedeflenir.
19

 Yapılan 

çalışmalarda, zirkonya ile kompozit rezin 

arasındaki bağlantıyı artırmak için kumlamanın 

yapılması önerilirken,
31,32

 kumlamanın zirkonya ile 

kompozit rezin arasındaki bağlantıyı önemli 

derecede etkilemediğini bildiren çalışmalar da 

mevcuttur.
33,34

 

Zirkonya yüzeyinin 50 µm’lik Al
2
O

3
 ile kumlanması 

ağız içi tamirlerde önerilen bir metottur.
35

 Yine 110 

µm’lik Al
2
O

3
 ile kumlamada da zirkonya yüzeyinde 

yaklaşık 60 µm’lik bir tabakanın kaldırılmasıyla 

yüksek bir yüzey pürüzlülüğü elde edildiği 

bildirilmiştir.
20,25

 Kumlamayı takiben fosfat 

monomer içeren rezin uygulamasıyla zirkonya ile 

kompozit arasında güçlü bir bağlantı elde edilir.
19

 

Çalışmalarda, 110 µm Al
2
O

3
 ile kumlama 

sonrasında güçlü bir bağlantının, ancak zirkonya 

yüzeyine fosfat monomer uygulaması ile 

gerçekleşebileceği bildirilmiştir.
32,34,36

 

Çalışmamızda ikinci olarak en yüksek bağlantı 

değeri 110 µm’lik kumlama grubunda elde 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre aşındırma kapasitesi 

yüksek olan 110 µm kumlama ile kompozit rezin 

Tablo 2. 

Gruplara ait makaslama bağlanma dayanımı sonuçları 

(MPa) 

Grup  Ortalama 
Standart 

sapma 

En 

küçük 
En büyük 

Grup 1: Aşındırma  21.51 

a
 1,72 19,42 24,65 

Grup 2: CoJet 30 µm 28.44 

b
 3,91 22,8 35,04 

Grup 3: Kumlama 50 µm 19.93 

a
 2,31 16,67 23,71 

Grup 4: Kumlama 110 

µm 
23.38 

a
 4,35 18,73 34 

Total  23,32 4,51 16,67 35,04 

Aynı sütun içerisindeki farklı üstsimge harfi taşıyan gruplar arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

 

Makaslanma testi sonucunda kopma tipleri incelenmiş, 

tüm gruplarda kompozit materyalinin zirkonya üzerinden 

tamamen ayrılmış olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, 

tüm gruplarda zirkonya ile kompozit rezin arasında adeziv 

tip kopmanın oluştuğu kaydedilmiştir.   

TARTIŞMA  

Dental materyallerdeki gelişmelere rağmen seramik 

restorasyonların çatlaması ve kırılması klinik bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır.
14,15

 Ağız içinde kullanılan tam 

seramik sistemlerin yaygınlaşması ile seramik tamir 

sistemlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu noktada, 

klinisyenlerin ağız içinde seramik tamiri konusunda en 

etkili ve kolay metodu kullanmaları önem taşır. Bu 

çalışmada, dört farklı yüzey işlemi uygulanmış zirkonya alt 

yapının ağız içi tamir kompoziti ile olan makaslama 

bağlanma dayanımı değerlendirilmiş, klinik olarak en 

uygun tamir prosedürünün önerilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, yüzey işlemleri arasında 

makaslama bağlanma dayanımı açısından anlamlı bir fark 

olduğundan çalışma başında kurulan sıfır hipotezi 

reddedilmiştir.  

Zirkonya alt yapılı seramik restorasyonlarda bildirilen en 

temel sorun, alt yapı ile seramiğin bağlantı sorununa bağlı 

olarak seramiğin zirkonya yüzeyinden ayrılması veya 

kırılmasıdır. Son yıllarda, zirkonya yüzeyinin çeşitli yüzey 

işlemlerine tabi tutularak kompozit rezinler ile ağız içi tamiri 

gündeme gelmiştir.
13,16

 Bu yüzey işlemleri, hidroflorik asit 

uygulaması,
17

 yüzeyin silanlanması, silika kaplama,
13

 

kumlama, aşındırma, fosfat bağlı monomer içeren rezin 

uygulaması, SIE (selective infiltration etching),
18

 ve bazı 

kombine yüzey işlemi uygulamaları,
19,20

 Nd:YAG ve Er:YAG 

lazer uygulamaları
13,21  

olarak sayılabilir. Hidroflorik asit ile 

yüzey pürüzlendirilmesi camsı seramikler ve feldspatik 

seramiklerde önerilebilen bir metot olmasına rağmen, 

yüzeyin camsı yapıda olmaması ve silikadan yoksun 

olması zirkonya yüzeyinin hidroflorik asit uygulamasına 

karşı dirençli kılmaktadır.
9,22

 

Zirkonya yüzeyinin elmas frezlerle döner aletler 
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Mekanik bağlanma dayanımı testleri, materyaller 

arasındaki bağlantıyı test ederek klinik uygulamalara 

ışık tuttuğu için tercih edilmektedir. Makaslama, mikro 

makaslama, çekme, mikro çekme, bükülme dayanımı 

gibi testler literatürde sıklıkla kullanılan testler 

arasındadır. Makaslama bağlanma dayanımı testi sık 

kullanılan ve kolay uygulanan
38,39 

bir test olduğundan 

bizim çalışmamızda da bu test tercih edilmiştir. 

Çalışmamızda ağız içi uygulamalar taklit edilmeye 

çalışılmış ve örneklere test öncesi termal yaşlandırma 

işlemi uygulanmıştır. Bin devirlik termal yaşlandırma 

uygulaması klinik uygulamaları taklit etse de ağız 

ortamında oluşan ısı farklarını tam olarak 

yansıtamadığı, buna rağmen ağız dışı ortamı taklit 

eden yapay yaşlandırma uygulamaları ile makaslama 

bağlanma dayanımının düştüğü bildirilmiştir.
40

  

Çalışmalarda, zirkonya alt yapı ile tamir kompoziti 

arasındaki klinik olarak kabul edilebilen en düşük 

makaslama bağlantı dayanımı 10 Mpa olarak 

bildirilmiştir.
41

 Çalışmamızda elde edilen tüm gruplara 

ait makaslama bağlanma dayanımı değerleri bildirilen 

en düşük değerlerin üzerindedir. Bu durumda 

çalışmamızda uygulanan tüm yüzey işlemlerinin ağız 

içi tamir metodu olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

Farklı çalışmalarda farklı makaslama bağlanma 

dayanımı değerlerinin elde edilmiş olması, çalışma 

metodundaki farklılıklar, bağlantı yüzey alanlarındaki 

farklılıklar ve çalışmalarda kullanılan materyallerin 

çeşitliliğinden kaynaklanıyor olabilir.  

Çalışmamızda tek tip zirkonya alt yapı, kompozit ve 

adeziv rezin monomer kullanılmıştır. Çalışmamızda 

yüzey işlemi yapılmayan kontrol grubuna yer 

verilmemiş, en sık kullanılan ağız içi tamir metotlarının 

kıyaslanması amaçlanmıştır. Yüzey işlemleri 

sonrasında örneklerin tarayıcı elektron mikroskobu 

(SEM) ile incelenmemesi çalışmamızın en büyük 

limitasyonudur. Gelecekteki yeni çalışmalarda, yüzey 

işlemlerinin materyal üzerindeki etkisinin topografik 

değerlendirilmeleri ile yüzey işlemlerinin olası etkileri 

hakkında yorum yapılabilir. Bununla birlikte, gelecek 

in vitro çalışmalar, materyal çeşitliliği artırılarak farklı 

marka ve farklı yüzey işlemleri kombinasyonları 

kullanılarak planlanabilir.  

SONUÇ  

Çalışmanın sonuçlarına göre, zirkonyanın ağız içi 

tamiri için önerilebilecek yüzey işlemi metodunun, 

yüksek bağlantı değerleri vermesi açısından, zirkonya 

yüzeyine tribokimyasal silika kaplama ve ardından 

adeziv fosfat monomeri uygulaması olduğu 

söylenebilir. Çalışmadan elde edilen veriler, klinik 

çalışmalar ve ileri düzey yüzey analiz yöntemleri ile 

desteklenmelidir. 

TEŞEKKÜR 

Yazarlar, termal siklus uygulaması için Dr. Necla 

Demir’e teşekkür eder. 

yüksek olan 110 µm kumlama ile kompozit rezin arasında 

sıkı bir mikromekanik bağlantı kurulmuş olabileceği 

yorumu yapılabilir. Subaşı ve İnan,
37

 yapmış oldukları 

çalışmada 110 µm’lik Al
2
O

3
 ile kumlama sonrasında 

zirkonya yüzeyinde yüksek bir mikromekanik bir bağlantı 

kurulabileceğini bildirmiştir. Çalışmamızdan elde edilen 

sonuçlar Subaşı ve İnan’ın
37

 çalışma sonuçları ile 

uyumluluk göstermiştir. Ne var ki, çalışmamızda yüzey 

pürüzlülüğü testi yapılmamıştır. Literatürde 50 ve 110 µm 

tanecik büyüklüğüne sahip kumlama çeşitlerini, kompozit 

rezinin ile zirkonya arasındaki bağlanma dayanımı 

açısından kıyaslayan çalışmaya rastlanmamıştır. Yüzey 

pürüzlüğü ile bağlanma dayanımı arasındaki ilişki, 

gelecek çalışmalarda ele alınabilir.   

Son yıllarda tribokimyasal silika kaplama olarak da 

bilinen yöntemle zirkonya ve rezin kompozit arasında 

yüksek bağlanma dayanımı elde edildiği rapor 

edilmiştir.
13,33 

Tribokimyasal silika kaplama yönteminde, 

zirkonya yüzeyi 30 µm’lik silika kaplı Al
2
O

3
 partikülleriyle 

kumlanarak zirkonya yüzeyinde camsı bir yapının 

oluşması hedeflenir. Silika parçacıkları zirkonya yüzeyine 

gömülerek yüzeyde kalan silika partikülleri ile rezin 

arasında kuvvetli bir bağlantı kurulması amaçlanır. 

Çalışmamızda da en yüksek bağlanma dayanımı değeri 

silika kaplama grubunda gözlenmiştir. Silika kaplama 

yöntemini takiben yüzeyde kalan silika tanecikleri ile 

fosfat monomer ile kompozit rezin kuvvetli bir bağlantı 

kurmuş olabilir.  

Zirkonya yüzeyinin silika kaplama yöntemi ile modifiye 

edilmesi sonucu adeziv rezinlerle sıkı bir kimyasal bağ 

yaptığı rapor edilmiştir.
13,19

 Han ve arkadaşlarının
11

 

bildirdiğine göre 30 µm’lik silikon dioksit (silika) 

partiküllerinin kullanıldığı CoJet sisteminin uygulandığı 

zirkonya yüzeyi ile fosfat monomeri MDP’nin (10-

metakriloksidesil dihidrojen fosfat) kullanıldığı tamir 

sisteminde makaslama bağlanma dayanımı, diğer yüzey 

işlemlerinin uygulandığı tamir sistemlerine göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda, 

tribokimyasal silika kaplama yöntemi uygulanan gruptaki 

bağlanma dayanımı değerleri diğer yüzey işlemleri 

gruplarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda zirkonya yüzeyinde 

tribokimyasal silika kaplamanın önerildiği düşünülecek 

olursa, çalışmamızda elde edilen bulguların literatürle 

uyumluluk gösterdiği söylenebilir. 

Zirkonya yüzeyi ile tamir kompoziti arasındaki bağlantı 

dayanımını yükseltmek için yüzey işlemlerini takiben 

yüzeyin fosfat monomeri (MDP monomer) ile ıslatılması 

gerektiği, böylece mikromekanik bağlantıya ek olarak 

kimyasal bir bağlantı kurulabileceği bildirilmiştir.
32,35

 

Fosfat monomerin metal oksitler ile kimyasal bir bağ 

yaptığı bilinmektedir. Bu durumda zirkonyum oksitin 

fosfat monomer ile kimyasal bir bağ yaparak güçlü bir 

bağlantının oluştuğu düşünülmektedir.
32,35

 Çalışmamızda 

da fosfat monomer (MDP) esaslı monomer, kompozit 

rezin öncesi zirkonya yüzeyine uygulanarak kompozit 

rezin ile dayanıklı bir bağlantı kurulması amaçlanmıştır. 
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ÖZ 

Sosyoekonomik şartların diş hekimliği öğrencilerinin ağız 

sağlığına olan etkisi: Anket çalışması 

Amaç: Kesitsel tipteki bu çalışmanın amacı, dişhekimliği 

öğrencilerinin sosyoekonomik statülerinin ağız sağlıklarına olan 

etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 173 ikinci ve üçüncü sınıf 

öğrencisi arasında kapsamlı bir sosyal, kültürel ve dişhekimliği 

değerlendirme anketi hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Oral sağlık 

durumu, ağız hijyeni bilgisi, protetik restorasyon prevalansı, 

öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilmiştir. 

Kasaba ve ilçelerdeki öğrencilerin restorasyon prevalansı 

şehirlerden gelen öğrencilerin restorasyon prevelansı ile 

karşılaştırılmıştır. Anket, sabit protez, implant destekli 

restorasyonlar, laminate veneerler, inley-onley restorasyonlar ve 

gece plakları gibi değişik protetik tedavileri türlerini 

içermektedir. Dolgu ile restore edilmiş dişler ve eksik dişler de 

değerlendirilmiştir. Son olarak, çalışmanın verileri Pearson Ki-

Kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre sadece 11 öğrencinin 

protetik restorasyonu bulunmaktadır. 117 öğrencinin dişlerinde 

dolgu tespit edilmiştir. Ailelerinin gelirleri yüksek olan veya 

üniversiteden önceki yaşantısını şehirde sürdüren öğrencilerin 

dolgu sıklığı daha düşük olarak bulunmuştur. Buna ek olarak, 

67 öğrencide dişhekimi korkusu olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Ağız sağlığı birçok faktörün etkisi altındadır. Bu 

çalışmanın sonuçlarına dayanarak sosyoekonomik durumun diş 

hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı üzerinde düşük bir etkisi 

olabileceği sonucuna varılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER 

Ağız sağlığı, diş hekimliği öğrencileri, protetik restorasyon 

                          Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2017 
                  Yayına Kabul Tarihi: 01 Haziran 2017 

 

ABSTRACT 

The effect of socioeconomic conditions on oral health status 

of dentistry students: A questionarrie based study 

Background: The aim of this cross-sectional study was to 

investigate the effect of social status on oral health between dental 

students. 

Methods: A comprehensive social, cultural and dental assessment 

questionnaire was designed and distributed among 173 second 

and third grade students of Selcuk University Faculty of Dentistry. 

Oral health status, oral hygiene knowledge, prosthetic restoration 

prevalence, social and economic conditions of students were 

evaluated. Restoration prevalence of students from towns and 

districts was compared with the students from cities. The 

questionnaire contained different types of prosthetic treatments 

such as fixed partial denture, implant supported restorations, 

laminate veneers, inlay-onlay restorations and night guards. 

Restored teeth with filling materials and the missing teeth were also 

evaluated. Finally, data of the study were evaluated using Pearson 

Chi-Square test. 

Results: According to the results, only 11 students had a 

prosthetic restoration. Restored teeth with a filling material were 

detected in 117 students. Students, whose families had high 

incomes or who lived in the city before university had a lower 

prevalence of filling. Additionally, 67 students were detected with a 

dental anxiety.   

Conclusion: Oral health is affected by many factors. Based on the 

results of this study it can be concluded that socioeconomic 

condition may have a slight effect on oral health of dentistry 

students. 

KEYWORDS 

Oral health, dentistry students, prosthetic rehabilitation 

Ağız sağlığının korunmasının temelinde iyi bir ağız 

hijyeni gelmektedir.
1

 İyi bir ağız hijyeni hayat 

kalitesinin artmasında temel faktörlerden biri olarak 

kabul edilmektedir. Ağız sağlığı sadece lokalize bir 

kavram olmamakla birlikte, aynı zamanda 

kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, kronik 

solunum yolu hastalığı ve romatoid artrit gibi çeşitli 

sistemik hastalıklarla da önemli ölçüde ilişkilidir.
2, 3 

Sağlık konusu ele alındığında, yaşam tarzının, 

Sağlık konusu ele alındığında, yaşam tarzının, 

sosyoekonomik ve çevresel faktörlerin ciddi etkilerinin 

olduğu açıkça görülmektedir. Bu faktörler arasında 

sosyoekonomik etkenler önemli bir yer teşkil 

etmektedir.
4, 5

 Bir bireyin sosyoekonomik statüsü 

arttıkça veya sosyal seviyenin en üstüne çıkıldıkça daha 

sağlıklı olduğu bildirilmiştir.
6 Uluslararası düzeyde 

bakıldığında ise daha varlıklı ülkelerin daha yoksul 

ülkelerle karşılaştırıldığında daha iyi sağlık sonuçlarına 

sahip olunduğunu belirtmiştir.7 
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sahip olduğu belirtilmiştir.
7

 Geçmiş yıllarda yapılan 

çalışmalar, sosyoekonomik faktörlerin ağız sağlığı 

üzerinde etkileri olduğunu ortaya koymuştur.
8

 Ayrıca 

diş temizliği, profesyonel mekanik diş temizleme
9

 ve 

diyet şekerleri
10

 gibi bireysel faktörlerin de ağız 

sağlığıyla ilişkili olabileceği ve hem yaşam biçimi hem 

de sosyoekonomik koşullarla ilişkili olabileceği rapor 

edilmiştir.
9

 Üniversite öğrencileri arasında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde günde iki kereden az diş 

fırçalama alışkanlığının, düşük ve orta gelir düzeyine 

sahip ülke öğrencilerinde (ör. Hindistan'da %52,2
11

, 

Lübnan'da %35
12

, Türkiye'de %32
13

) yüksek gelirli 

ülkelerdeki öğrencilere göre (İtalya'da %7,9
14

, ABD'de 

%25
15

) daha fazla olduğu görülmektedir. Benzer 

şekilde, üniversite öğrencileri arasında yıllık 

dişhekimliği kontrollerinin yılda birden daha az 

görülme oranının, gelişmekte olan ülkelerde 

(Kenya'da %84
16

, Nijerya'da %92,2
17

, Türkiye'de 

%70
13

; Hindistan'da %42,7
11

 ve İran'da %48,2'si
18

 ise 

hiç diş hekimini ziyaret etmemiştir) endüstriyel 

ülkelerden (Finlandiya'da %41
19

, İtalya'da %40,1
14

) 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın 

amacı, sosyoekonomik düzeyleri farklı olan 

dişhekimliği öğrencilerinin ağız sağlıklarının 

karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın hipotezi 

sosyoekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin ağız 

sağlığının, sosyoekonomik düzeyi düşük olan 

öğrencilere göre daha iyi olacağıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim 

görmekte olan toplamda 173 ikinci ve üçüncü sınıf 

öğrencisi gönüllü olarak bu çalışmaya katılmıştır. 

Katılımcıların doldurmaları için kapsamlı bir sosyal, 

kültürel ve ağız sağlığı değerlendirme anketi 

tasarlanmıştır (Şekil 1). Hazırlanan anket ile 

öğrencilerin ağız sağlıklarının durumu, ağız hijyeni 

bilgileri, protetik restorasyon prevalansları, sosyal ve 

ekonomik durumları değerlendirilmiştir. Ankette 

öğrencileri sosyodemografik özelliklerine göre (yaş, 

cinsiyet, ikamet yeri, ebeveynlerin eğitim durumu ve 

mezun olunan okul) sınıflayabilmek adına sorular 

bulunmaktadır. Öğrencilerin ağız hijyeni alışkanlıkları 

diş fırçalama sıklıkları ve dişipi veya ara yüz fırçası 

kullanımları üzerinden değerlendirilmiştir. Ağız sağlığı 

ve hijyenini direkt olarak etkileyebilecek olan sigara 

kullanımı ve asitli içecek tüketim sıklığı anket kapsamı 

içinde yer almaktadır. Aynı zamanda katılımcıların 

hem dental anksiyeteleri hem de diş hekimine gitme 

sıklıkları sorgulanmıştır. Anketin protetik 

restorasyonlar ile ilgili olan soruları, sabit protez, 

implant destekli restorasyonlar, laminate veneerler, 

inley-onley restorasyonlar ve gece plağı gibi değişik 

protetik tedavileri türlerinin prevelansını sorgulamıştır. 

Ayrıca restoratif materyallerle tedavi edilmiş dişler ve 

eksik dişler de değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 

Pearson Ki-Kare testi kullanılarak analiz edilmiştir 

(Tablo 1). 

Şekil 1. 

Çalışmada kullanılan anket formu 
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Tablo 1. 

İstatiksel analiz sonuçları 

  Pearson ki-kare p  

Protetik Restorasyon - Aylık Gelir 0,015 1 

Protetik Restorasyon -                    

Anne Eğitim Durumu 
0,432 0,454 

Protetik Restorasyon -                  

Baba Eğitim Durumu 
0,169 0,762 

Dolgu - Cinsiyet 3,55 0,059 

Dolgu - Aylık Gelir 5,176 0,075 

Dolgu - Yaşanılan Yer 0,149 0,928 

Cinsiyet - Diş Sıkma 4,086 0,043 

Diş Eksikliği - Yaşanılan Yer 0,149 0,928 

Diş Eksikliği - Aylık Gelir 0,655 0,721 

Diş Fırçalama Sıklığı - Dolgu 7,788 0,379 

BULGULAR 

Çalışmaya katılmış olan 173 öğrencinin hepsi anket 

formunu eksiksiz olarak doldurmuştur. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin 107’si (%62) kadın, 66’sı (%38) 

erkektir (Şekil 2) ve yaş aralığı 19 ila 22 arasında 

değişmektedir (Şekil 3). Öğrenci ailelerinin aylık 

gelirleri üç ayrı aralıkta (Şekil 4), yaşam yerleri ise 

şehir, ilçe ve kasaba olarak (Şekil 5) sınıflandırılmıştır. 

Kasaba ve ilçelerde yaşamlarını sürdürmekte olan 

öğrencilerin restorasyon prevalansı şehirde yaşayan 

öğrencilerle kıyaslanmıştır. Öğrenciler, ayrıca ailelerinin 

eğitim durumları (Şekil 6, Şekil 7), mezun oldukları 

okullar (Şekil 8), sigara kullanımları, diş fırçalama ve 

diş ipi veya ara yüz fırçası kullanım sıklıkları, asitli 

içecek tüketim oranları (Şekil 9), diş hekimi 

ziyaretlerinin sıklığı, diş sıkma ve gece plağı 

kullanmaları, dolgulu ve eksik diş sayılarına (Şekil 10-

11) göre de sınıflandırılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 

Cinsiyet grafiği 

Şekil 3. 

Yaş grafiği 

Şekil 4. 

Aile ortalama aylık gelir grafiği 

Şekil 5. 

Üniversiteden önce yaşanılan yer grafiği 
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Şekil 6. 

Baba eğitim durumu grafiği 

Şekil 7. 

Anne eğitim durumu grafiği 

Şekil 8. 

Mezun olunan okul grafiği 

Şekil 9. 

Asitli içecek tüketim oranı grafiği 

Şekil 10. 

Ağızda dolgu mevcudiyeti grafiği 

Şekil 11. 

Eksik diş grafiği 
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Öğrencilerin sadece 11 tanesinin protetik restorasyonu 

olduğu görülmüştür (Şekil 12). Yapılan ki-kare testleri 

sonucunda anne eğitim durumu, baba eğitim durumu 

ve öğrenci ailelerinin aylık gelirleri gibi faktörler ile 

protetik restorasyon prevelansı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışmanın ilginç 

sonuçlarından bir tanesi, diş hekimi endişesi taşıyan 

67 öğrencinin (%38,7) bulunmasıdır. Öğrencilerin 

büyük bir bölümü (%71) dişlerini günde iki kez 

fırçalamaktadır (Şekil 13). Ayrıca %56'sı diş ipi veya ara 

yüz fırçası kullanmaktadır (Şekil 14). Sigara içme 

sıklığının düşük olduğu bulunmuştur (Şekil 15). 49 

öğrenci düzenli olarak diş hekimliği kontrolüne 

gitmektedir (Şekil 16). 69 öğrencinin diş sıkma 

alışkanlığı olmasına rağmen, sadece 10 öğrenci gece 

plağı kullanmaktadır (Şekil 17, Şekil 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. 

Protetik restorasyon mevcudiyeti grafiği 

Şekil 13. 

Diş fırçalama sıklığı grafiği 

Şekil 14. 

Diş ipi kullanma sıklığı grafiği 

Şekil 15. 

Sigara kullanma sıklığı grafiği 

Şekil 16. 

Diş hekimi kontrolüne gitme sıklığı grafiği 
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Öğrencilerin dolgulu dişleri incelendiğinde kız 

öğrencilerin dolgu prevelansının (%72,8) erkek 

öğrencilerin dolgu prevelansından yüksek olduğu 

(%59,1) görülmüştür; ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Ailelerinin 

aylık geliri 3000 TL üzeri olan öğrencilerin dolgu 

prevelansı (%56,7) , düşük (%70) ve orta (%74,2) 

gelirli ailelere sahip öğrencilere göre daha düşük 

bulunmuştur. Üniversiteden önce şehirde yaşayan 

öğrencilerin %67,5'i dolgu yaptırmışken üniversiteden 

önce kasabada yaşayan öğrencilerin %72,7'si dolgu 

yaptırmıştır. İstatistiksel inceleme sonucu üniversite 

öncesi yaşanılan yer ile öğrencilerin dolgu 

yaptırmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05). 

Öğrencilerin diş sıkma alışkanlıkları incelendiğinde 

kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla diş 

sıktığı istatistiksel olarak ortaya konmuştur (p<0.05). 

Kız öğrencilerin %45,8’i erkek öğrencilerin ise 

%30,3'ü diş sıkmaktadır. Öğrenci ailelerinin gelirleri 

ile öğrencilerin diş sıkmaları arasındaki ilişkide 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiden söz etmek 

mümkün değildir (p>0.05); ancak ailelerin gelirleri 

Şekil 17. 

Diş sıkma alışkanlığı grafiği 

Şekil 18. 

Gece plağı kullanımı grafiği 

mümkün değildir (p>0.05); ancak ailelerin gelirleri 

arttıkça yüzdesel olarak diş sıkmada azalma 

gözlemlenmiştir. 

Üniversite eğitimine başlamadan önce şehirde 

yaşayanların %20'sinin diş eksikliği bulunurken 

üniversiteden önce ilçede yaşayanların %35,7'sinin, 

üniversiteden önce kasabada yaşayanların ise 

%36,4'ünün diş eksikliği olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde aylık gelirin artması da diş eksikliğinde yüzdesel 

olarak değişime neden olmuştur. Aylık geliri 0-1000 TL 

arasında olanların %30'unun, 1000-3000 TL arasında 

olanların %25,8’inin, 3000 TL ve üzeri olanların 

%21,7'sinin diş eksikliği bulunmaktadır. Yapılan ki kare 

testleri sonucunda iki veri için de istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), değişken 

sosyoekonomik faktörler etkilerini yüzdesel olarak 

göstermiştir. 

Öğrencilerin diş fırçalama sıklıkları ile dolgu 

prevelansları arasındaki ilişkiye bakıldığında dişlerini 

günde 2 kez fırçalayan öğrenciler ile günde 1 kez veya 

daha seyrek fırçalayan öğrencilerin dolgu prevelansları 

arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesindeki preklinik öğrencilerinin sosyoekonomik 

koşulları ile ağız sağlıkları ve oral hijyen alışkanlıkları 

arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Topluluklar üzerine 

yapılan çalışmaların sosyoekonomik farklılıkların etkisini 

tam anlamıyla ortaya koyması zordur. Bu nedenle, 

sosyoekonomik değişkenlerin etkisi hakkında fikir sahibi 

olabilmek için dikkatli bir inceleme gerekmektedir.
20

 

Gelir, eğitim, sosyal konum ve yaşanılan bölge gibi 

faktörlerin ağız sağlığı üzerinde etkisi olduğuna dair 

bilgiler mevcuttur; ancak bugüne kadar elde edilen 

veriler çelişkilidir.
21-25

 Gelir, sağlık hizmetlerinin 

karşılanabilmesine olanak sağlar ve bu nedenle ağız 

sağlığı üzerine ömür boyu sonuçları olan klinik kararları 

etkilemektedir. Eğitim ise sunulan hizmetlerin 

değerlendirmesi ve bilginin kullanması adına önem 

taşımaktadır. 

Dünya genelinde yapılan benzer çalışmalar,
26, 27

 düşük 

sosyoekonomik statünün çeşitli ağız hastalıklarına ve 

oral hijyen alışkanlıklarına olan etkilerini belgelemiştir. 

Oral hijyen alışkanlıklarının yetersizliği, diş çürüğü, kanal 

tedavisi ihtiyacı veya diş çekimi gibi sonuçları 

beraberinde getirmektedir. Sosyoekonomik seviye ile 

çürük arasındaki ilişki genellikle 7-12 yaş arası 

çocuklarda yapılan araştırmalar sonucu tanımlanmıştır 

ve sosyoekonomik statüsü yüksek olan ailelerin 

çocuklarında görülen çürük oranının, sosyoekonomik 

seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarında görülen çürük 

oranından daha az olduğu rapor edilmiştir.
28-30

 Bu 

nedenle geçmiş yıllardaki çalışmalar temel alındığında 
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nedenle geçmiş yıllardaki çalışmalar temel alındığında 

oral hijyen alışkanlıklarının sosyoekonomik statü ile 

ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada 

diş fırçalama sıklığı ile dolgu prevelansı arasındaki 

ilişkinin önceki çalışmalardan farklı olması, incelenilen 

topluluğun diş hekimliği öğrencilerinden oluşmasından 

kaynaklanabilir. 

Üniversite öğrencileri arasında yapılan çalışmalar stres 

düzeyinde cinsiyet farkının varlığını ortaya koymakta ve 

stresin kız öğrenciler için daha yüksek olduğunu 

bildirmektedir.
31-34

 Bu çalışmada diş sıkma prevelansları 

karşılaştırıldığında kız öğrencilerin diş sıkma oranının 

erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Kız öğrencilerdeki yüksek diş sıkma oranı psikolojik 

baskı ve beklentilerin yüksek olması kaynaklı ortaya 

çıkan stres ile ilişkilendirilebilir.
35

  

Diş eksikliği, fonksiyon kaybına bağlı olarak çiğneme 

zorlukları ve beslenmede önemi olan bazı gıdalardan 

kaçınmak gibi sonuçlar doğurmaktadır.
36

 Buna bağlı 

olarak bireylerin ağız ve diş sağlığı yanında genel 

sağlığını da etkileyebilecek durumlar ortaya çıkabilir. 

Kaybedilen dişlerin yerine konması veya ciddi derecede 

defektli dişlerin tedavisi noktasında kron, köprü, implant 

üstü, inley ve onley restorasyonlar gibi protetik çözümler 

devreye girmektedir, ancak bu restoratif çözümlerin 

prevelansı daha ileri yaş grubundaki hastalarda 

artmaktadır. Bu nedenden dolayı çalışmadaki protetik 

restorasyon (%6,4) ve eksik diş (%25) prevelansı düşük 

olarak bulunmuştur. 

Bu çalışma sonucu elde edilen veriler sosyoekonomik 

faktörlerin ağız sağlığına olan etkilerinin basit ve kesin 

yargılar ile ortaya konmasının zor olduğunu göstermiştir. 

Bunun nedeni ise araştırılan nüfus ve bu nüfusa 

yöneltilen sorulardır. Çalışmaya katılmış olan topluluğun 

diş hekimliği öğrencileri tarafından oluşturulmuş olması 

hem ağız sağlığına hem de oral hijyen uygulamalarına 

olan yatkınlığın yüksek olduğu bir popülasyon 

oluşmasına sebep olmuştur. Bu sebepten dolayı elde 

edilen veriler geçmiş çalışmalarda elde edilen veriler ile 

ayrılık göstermektedir. Sosyoekonomik faktörlerin ağız 

sağlığı üzerine olan etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi 

için farklı popülasyonlarda ve birey sayısının arttırıldığı 

ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

SONUÇ 

Birçok faktör ağız sağlığını etkileyebilmektedir. Bu 

çalışmada sosyoekonomik durumun Selçuk Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ağız sağlığı 

üzerinde istatiksel olarak önemsiz bir etkisi olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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ÖZ 

Farklı yüzey işlemleri ve hızlandırılmış yapay yaşlandırmanın 

monolitik seramik sistemlerin yüzey pürüzlülüğü ve 

topografisi üzerine etkileri 

Amaç: Monolitik restorasyonlara farklı bitim protokolleri 

uygulanabilmektedir, ancak kullanılan yüzey işlemlerinin uzun 

dönem performansı hakkında bilgi kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı 

farklı yüzey işlemleri ve hızlandırılmış yaşlandırmanın monolitik 

seramik sistemlerin yüzey pürüzlülüğü ve topografisi üzerine 

etkisinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Monolitik zirkonya (Zirkonzahn, Prettau) ve 

lityum disilikat seramik (IPS e.max Press) materyallerinden disk 

şeklinde örnekler hazırlandı. Örnekler yüzey işlemine göre 3 alt 

gruba ayrıldı (n=10, G: glaze, L: polisaj kiti ve P: polisaj kitini 

takiben polisaj patı). Her bir gruptan seçilen bir örneğin yüzey 

topografisi tarama elektron mikroskobu (SEM; scanning electron 

microscopy) ile x1000 büyütmede incelendi. Yüzey pürüzlülüğü 

ölçümleri ise eskitme işlemi öncesi ve sonrasında profilometre 

cihazı ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler; Kruskal Wallis, 

Conover'in çoklu karşılaştırma, Wilcoxon İşaret ve Mann Whitney 

U testleri kullanılarak istatistik olarak analiz edildi. 

Bulgular: Yüzey işlemleri ve materyal tipinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerinde etkisi anlamlı bulunurken yaşlandırmanın etkisinin 

anlamlı olmadığı görüldü. Zirkonya materyalinde yüzey 

pürüzlülük sıralaması G>L>P olarak bulundu. IPS materyalinde 

ise yaşlandırma öncesinde tüm grupların yüzey pürüzlülük 

değerleri benzer bulunurken yaşlandırma sonrasında L grubu 

değerleri diğerlerine kıyasla daha yüksek bulundu. SEM analizi 

görüntüleri pürüzlülük verilerini doğruladı.     

Sonuç: Her iki materyal grubunda da en düzgün yüzey pat 

uygulanan örneklerde rastlandı. IPS materyalinde glaze işleminin 

de pat uygulaması kadar başarılı bulunmasına rağmen zirkonya 

materyalinde en pürüzlü yüzeye glaze işleminin sebep olduğu 

gözlendi. Yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğüne anlamlı etkisi 

tespit edilmedi.  

ANAHTAR KELİMELER 

Lityum disilikat, tarayıcı elektron mikroskopisi, yttria stabilize 

dörtgen zirkon, yüzey özellikleri 

                          Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017 
                  Yayına Kabul Tarihi: 21 Temmuz 2017 

 

ABSTRACT 

Effects of different surface treatments and accelerated 

artificial aging on the surface roughness and topography of 

monolithic ceramic systems 

Background: Monolithic restorations can be prepared with 

different surface finishing procedures. However there is little 

information regarding long time performance of these 

procedures. The aim of this study was to evaluate the influence of 

surface treatments and aging procedures on the surface 

roughness and topography of monolithic ceramic systems. 

Methods: Disc-shaped specimens for each material; monolithic 

zirconia (Prettau Zirconia) and lithium disilicate glass-ceramic 

(IPS e.max Press ) were prepared. The specimens were divided 

into three groups according to the surface treatments (n=10, G: 

glazing, L: rubber polishing system and P: rubber polishing 

system followed by polishing paste). The surface topography of a 

selected sample from each group was examined by SEM 

(scanning electron microscopy, x1000). Surface roughness (Ra ) 

were measured before and after aging process, using a 

profilometer. Data were statistically analysed using the Kruskal-

Wallis, Conovers multiple comparison, the Wilcoxon signed rank 

and Mann Whitney U tests. 

Results: Although the effects of the surface treatment and 

material type on the roughness were found to be significant, the 

effect of aging was not significant. The roughness values of 

zirconia material were as follows G>L>P respectively. In the IPS 

material, all groups were similar before aging, whereas group L 

was higher after aging. SEM analysis confirmed the roughness 

findings.   

Conclusion: In both materials, the most smooth surface was 

found in the paste groups. Although glaze treatment was found to 

be as successful as paste application in IPS material, it was 

observed that glaze treatment caused the roughest surface in 

zirconia material. Effect of aging on surface roughness was not 

significant. 

KEYWORDS 

Lithia disilicate, scanning electron microscopy, yttria 

stabilized tetragonal zirconia, surface properties 

Tam seramik restorasyonlar üstün estetik özellikleri ve 

biyouyumlulukları nedeniyle günümüzde sıklıkla tercih 

edilmektedir.
1,2

 Ancak, kırılganlıkları ve gerilim stresleri 

karşısında düşük dayanıklılık göstermeleri bu 

materyallerin klinik uygulamalarını kısıtlamaktadır. 

materyallerin klinik uygulamalarını kısıtlamaktadır. İtriya 

ile stabilize tetragonal zirkonya polikristalleri (Y-TZP), 

1990’lı yılların başında diş hekimliğine girmiş ve diğer 

tam seramik sistemlerle karşılaştırıldığında yüksek 

mekanik dirence sahip olması ve CAD/CAM (Computer 
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Bu çalışmanın amacı; farklı yüzey işlemleri ve 

yaşlandırmanın monolitik seramik sistemlerin 

yüzey pürüzlülüğü ve topografisi üzerine 

etkisinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın 

hipotezleri; uygulanan yüzey işlemlerinin test 

edilen materyallerinin yüzey pürüzlülüğü ve 

topografisini etkilemeyeceği (1), materyal 

tipinin yüzey pürüzlülüğü ve topografisi 

üzerinde etki göstermeyeceği (2) ve 

yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğü ve 

topografisini etkilemeyeceğidir (3). 

GEREÇ VE YÖNTEM  

Bu çalışmada kullanılan materyaller Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Her bir materyal için 30’ar 

disk şeklinde örnek hazırlandı. Zirkonya grubu 

için otopolimerize akrilden hazırlanan 

örneklerden biri tarayıcı (Tizian Smart Scan, 

Schütz Dental, Rosbach, Almanya) ünitede 

tarandı. Bir adet Zirkonzahn Prettau (18mm-

98H) bloğa Tizian Cam V 6.0  (Shultz Dental ) 

yazılımında örnekler yerleştirilerek freze cihazı 

(Tizian Cut 5 smart) ile örneklerin üretimi 

yapıldı. Üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda sinterleme fırınında (Zirkonofen 

600, Zirkonzahn, 1500°C de 8 saat) sinterize 

edildi. Lityum disilikat grubu için disk şeklinde 

hazırlanan mum örnekler üretici firma talimatları 

doğrultusunda hazırlanan rövetmana 

(SheraFina 2000/Sheraliquid; Werkstoff 

Technologie, Lemförde; Almanya) alındı ve 

döküm fırınında (Mikrotek Dental, Ankara)  

bekletilip mum uzaklaştıktan sonra manşetler 

ısı basınç fırınına (Programat EP 5000, Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Lihtenştayn) yerleştirildi. IPS 

e.max Press LT seramik ingotlar (Ivoclar 

Vivadent) üretici firma talimatları doğrultusunda 

rövetman içerisine preslendi, çıkarılan örnekler 

kumlanarak üzerindeki rövetman artıkları 

uzaklaştırıldı ve tijlerinden ayrılarak 

kenarlarındaki pürüzlülükler düzeltildi.  

Klinik şartları taklit etmek amacıyla her bir 

örneğin tek yüzeyine ince grenli kırmızı bantlı 

elmas frezle (Varenkor Diamond tools; Malaga, 

İspanya) son boyutları 14x1.5±0.5 mm olacak 

şekilde aşındırma yapıldı. Tüm test grupları için 

aşındırma şartlarını standart hale getirmek 

amacıyla her grup için farklı bir frez kullanıldı ve 

dönme hızı 20 000 rpm olarak sabitlendi. 

Aşındırma sonrası örnekler uygulanacak yüzey 

işlemine göre 3 alt gruba ayrıldı (n=10).  

Grup G: Üretici talimatları doğrultusunda glaze 

işlemi uygulandı. 

mekanik dirence sahip olması ve CAD/CAM (Computer 

Aided Design / Computer Aided Manufacture) sistemlerinin 

de yaygınlaşmasıyla seramik restorasyonlarda altyapı 

materyali olarak kullanılmaya başlamıştır.
3,4

 Zirkonya 

seramikler opak görünümü nedeniyle genellikle feldspatik 

seramiklerle veneerlenmektedir.
5

 Ancak bu çift tabakalı yapı 

zirkonyanın mekanik özelliklerini değiştirmekte ve veneer 

porseleninde chipping kırıklarını tetiklemektedir.
6

 Bu 

problemin üstesinden gelmek için monolitik zirkonya bloklar 

kullanılmaya başlamıştır.
2,7

 Monolitik restorasyonlarda eksik 

diş dokusu, bağlantı içermeyen tek bir materyal kullanılarak 

tamamlanmaktadır. Veneerleme gerekmediği için kırılmaya 

yatkın ara yüzler olmadan ve bükülme direnci, termal 

genleşme katsayısı gibi önemli özellikleri açısından farklı 

olan materyalleri bir arada kullanmaya gerek kalmadan 

restorasyonların üretimi mümkün olabilmektedir.
8

 Çeşitli 

translusensi seviyelerinde ve farklı renklerde üretilebilen 

lityum disilikat yüzey karakterizasyonu uygulanarak 

monolitik restorasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
9

 

Bu nedenle bu materyalde etkin polisajı sağlayacak klinik 

kullanıma uygun prosedürler gerekmektedir. Ancak 

literatürde farklı yüzey işlemlerinin lityum disilikat seramikler 

üzerine etkileri hakkında bilgi kısıtlıdır.
10,11

 

Polisaj ve glaze işlemi porselenlerde parlak yüzeylerin elde 

edilmesinde kullanılan iki yöntemdir.
12,13

 Monolitik 

restorasyonların CAD/CAM sistemleri ile hassas üretimi 

protezlerin ağızda yerleştirilmesi sırasında okluzal 

uyumlama gereksinimini ortadan kaldırmaz.  Bu nedenle 

okluzal uyumlama sonrasında yüzeylerin etkin olarak 

parlatılması gerekmektedir.
14–16

 Ancak yüzeyin tekrardan 

glazelenmesi işlemi ilave randevular gerektirmekte, 

tekrarlayan fırınlamalar seramiklerin yapısında bozulmalara 

sebep olabilmektedir. Glaze işleminin aksine polisaj ise 

hekim tarafından aynı seansta kolaylıkla 

uygulanabilmektedir.
17

 Ayrıca bazı seramiklere ağız içi 

uyumlamalar ancak adeziv simantasyon gerçekleştirildikten 

sonra yapılabilmektedir.
18

 Yeniden glaze işleminin mümkün 

olmadığı bu gibi durumlarda polisaj işlemi en iyi 

alternatiftir.
16,18

 Monolitik zirkonyada polisaj; partikül 

büyüklüklerine ve okluzal uyumlama için gerekli aşındırma 

miktarına bağlı olarak klinikte uzun vakit alabilmektedir. 

Literatürde bu seramik sistemlerde en düzgün yüzeyi 

sağlayan ve ağız içinde yıllarca kullanıma dayanıklı ideal 

polisaj yöntemleri hakkında bilgi veren çok az sayıda 

çalışma vardır.
16,19,20

 Glaze tabakasının çabuk aşınması da 

monolitik zirkonyanın pürüzlü freze yüzeyinin açığa 

çıkmasına yol açmaktadır.
16

 Ayrıca pürüzlü zirkonya yüzeyi 

karşıt minede aşınmayı artırırken yüzeyin nemli ağız 

ortamına doğrudan açılması düşük ısı bozulması adı verilen 

tetragonal fazdan monoklinik faza kontrolsüz dönüşümü 

tetiklemektedir.
14–16,21

 Bu bozulma maruz kalınan süreye 

bağlı olup, yüzeydeki partiküllerde %4 oranında hacim 

artışıyla beraberlik gösterir. Bu nedenle monoklinik 

tanecikler etrafında stres oluşumu ve taneciklerde yüzeyden 

ayrılma gözlenirken yüzeyde mikro çatlaklarla birlikte 

pürüzlülük artışı meydana gelmektedir.
22–24
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Grup L: Polisaj kitindeki gren boyutuna göre kalından 

inceye değişen 3 farklı lastik diskle ( Master Zirkon, 

ø/L 260/2,0 mm, G&Z Instrumente GmbH, Lustenau, 

Avusturya) 10 000 rpm hızda polisaj yapıldı. Her bir 

lastik disk; örnek yüzeyine bir doğrultuda 30 sn 

boyunca ve örnek 90° döndürülerek bir 30 sn daha 

olmak üzere toplamda 60 sn süresince uygulandı. 

Grup P: L grubunda uygulanan polisaj kitini takiben 

Zircon-Brite (Dental Ventures of America Inc., CA., 

ABD) polisaj patı fırça yardımıyla 60 sn süre ile 10.000 

rpm sabit hızında uygulandı. Yüzey işlemleri aynı 

araştırıcı tarafından uygulandı ve tüm örnekler distile 

su içeren ultrasonik banyoda (Euronda; Erosonic 

Energy, İtalya) 10 dk temizlendi.  

Tablo 1. 

Çalışmada kullanılan materyaller 

Materyal Marka Üretici firma 

Monolitik 

zirkonya 
Prettau Zirconia 

Zirkonzahn  SRL, Gais, 

İtalya 

Monolitik 

lityum disilikat 

IPS e.max Press LT 

(Low Translucency) A2 

Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Lihtenştayn 

Glaze tozu ve 

likiti 

IPS e.max  Ceram 

Glaze 

Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Lihtenştayn 

Renklendirici 

solüsyon 

Colour Liquid Prettau 

Aquarell A2 

Zirkonzahn  SRL, Gais, 

İtalya 

Bitirme frezi Varenkor 
Varenkor Diamond 

tools, Malaga, İspanya 

Polisaj Kiti Master Zirkon 

G&Z Instrumente 

GmbH, Lustenau, 

Avusturya 

Polisaj Patı Zircon-Brite 

Dental Ventures of 

America Inc., Corona, 

CA., ABD 

 

Tüm örneklerin yüzey pürüzlülükleri (Ra) profilometre 

(MarSurf M 300C, Mahr, Göttingen, Almanya, 

Lt=1.750 mm, 0.250*5, stylus PHT 6-350/2 µm) ile 

ölçüldü. Profilometre cihazı her grubun ölçümü 

öncesinde kalibre edildi. Her bir örneğin yüzeyinden 3 

farklı doğrultuda ve her bir doğrultudan 3 ölçüm olmak 

üzere toplamda 9’ar ölçüm yapılarak ortalamaları 

alındı. 

Hızlandırılmış yapay yaşlandırma testi Atlas UV2000 

hızlandırılmış hava koşullandırma test cihazında 

(Material Testing Technology, Chicago, ABD) yapıldı. 

Cihaz içindeki örnekler %90 nem oranında, 120 sn 

periyotlarda 18 dk distile su püskürtmesi, 

60°C±2°C’de 8 saatlik ışıma ve 50°C±2°C’de 4 saatlik 

yoğunlaştırmadan oluşan döngülerle, 300 saat süreyle 

yaşlandırma deneyine tabi tutuldu. Cihazdan çıkarılan 

örnekler oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra 

ölçümler tekrarlandı. 

Yüzey topografisi analizi için tarama elektron 

mikroskobunda  (FEI NOVA NANOSEM 430, Oregon, 

ABD) incelenmek üzere tüm gruplardan yaşlandırma 

öncesi ve sonrası birer örnek seçildi. Seçilen örnek 

yüzeyleri kurutuldu ve altın kaplama ünitesinde (EMS-

550X püskürtmeli kaplayıcı, Electron Microscope 

Sciences, Hatfield, PA, ABD) 120 sn süre ile 40 mA’lik 

akım ve 10
-1

 mbar/Pa yanma odası basıncı (vakum) 

değerleri kullanılarak altın film tabakasıyla (altın 

yoğunluğu 19.32 g/cm
3

 ve boyutu 13 nm) kaplandı ve 

x1000 büyütmede inceleme yapıldı. 

İstatistiksel analiz SPSS 17.0 (IBM Corporation, Armonk, 

NY, ABD) paket programında yapıldı. Verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov 

testiyle; varyansların homojenliği ise Levene testiyle 

araştırıldı. Her bir materyal içerisinde yüzey işlemleri 

arasında yüzey pürüzlülüğü yönünden fark Kruskal 

Wallis testi ile değerlendirilirken sonuçların önemli 

bulunması halinde; Conover'in çoklu karşılaştırma testi 

kullanılarak farka neden olan durumlar tespit edildi. Her 

bir yüzey işlemi içerisinde materyaller arasında fark ise 

Mann Whitney U testi ile incelendi. Yaşlandırma öncesi 

ile yaşlandırma sonrası arasında istatistik olarak anlamlı 

fark olup olmadığı Wilcoxon İşaret testi kullanılarak 

araştırıldı. p<0.05 için sonuçlar istatistik olarak anlamlı 

kabul edildi ancak tüm çoklu karşılaştırmalarda 

Bonferroni Düzeltmesine başvuruldu.  

BULGULAR 

Materyallere, yüzey işlemlerine ve yaşlandırmaya göre 

yüzey pürüzlülüğü verileri Tablo 2’de ve Şekil 1’de 

gösterildi. G grubunda Zirkonzahn örneklerin yüzey 

pürüzlülüğü yaşlandırma öncesinde ve sonrasında IPS 

örneklerden anlamlı derecede daha yüksek bulunurken, 

L grubunda Zirkonzahn örnekle IPS örneklerin yüzey 

pürüzlülüğü arasında anlamlı fark görülmedi. P 

grubunda ise yaşlandırma öncesinde Zirkonzahn ile IPS 

örnekler arasında yüzey pürüzlülüğü yönünden istatistik 

olarak anlamlı fark görülmezken; yaşlandırma 

sonrasında IPS örneklerin yüzey pürüzlülüğü istatistik 

olarak daha yüksek bulundu. 

Zirkonzahn materyalinde yaşlandırma öncesi ve 

sonrasında yüzey işlemleri arasında istatistik olarak 

anlamlı fark olup sırasıyla en yüksek yüzey pürüzlülüğü 

glaze, sonra lastik ve en düşük pat uygulanan grupta 

bulundu. IPS materyalinde ise yaşlandırma öncesinde 

yüzey işlemleri arasında anlamlı fark görülmezken 

yaşlandırma sonrasında L grubunun yüzey pürüzlülüğü 

düzeyi; G ve P gruplarına kıyasla daha yüksek bulundu. 

Zirkonzahn materyalinde uygulanan 3 yüzey işleminin 

de yaşlandırma öncesi ile yaşlandırma sonrası yüzey 

pürüzlülüğü düzeyleri arasında anlamlı fark görülmedi. 

IPS materyalinde de uygulanan 3 yüzey işleminin de 

yaşlandırma öncesi ile yaşlandırma sonrası yüzey 

pürüzlülüğü düzeyleri arasında anlamlı fark görülmedi. 
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Resim 1. 

IPS grubuna ait yaşlandırma öncesi glaze (a), polisaj lastiği (b), polisaj patı (c) ve yaşlandırma sonrası glaze (d), polisaj lastiği       

(e), polisaj patı (f) gruplarından elde edilen SEM görüntüleri (X1000) 
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birbirinden farklı yüzey görüntülerine sahip oldukları 

ancak yaşlandırma öncesi ve sonrası görünümlerin 

profilometre değerlerinde olduğu gibi değişiklik 

göstermediği saptanmıştır. IPS materyalinde en 

düzgün profile G grubunda rastlanırken L grubunda 

derin çentik ve çiziklerin mevcut olduğu 

görülmüştür. P grubunda nispeten derin çiziklerin 

kenarlarının yumuşatıldığı ancak tamamen 

uzaklaştırılamadığı görülürken polisaj patının da 

kalıntılarının yer aldığı izlenmiştir (Resim 1). 

Zirkonzahn materyalinde ise G ve P grupları benzer 

düzgün bir görünüme sahipken Ra değeri yüksek 

olan G grubunda bazı bölgelerde glaze materyalinin 

homojen dağılmadığı gözlenmiştir. L grubunda ise 

IPS materyalinde görülen derin çiziklere kıyasla 

daha sığ düzensiz çizgilenme izlenmiştir. Polisaj 

patının uygulanmasıyla bu çizgilenmenin önemli 

derecede azaldığı görülmüştür (Resim 2).  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada glaze uygulanmış Zirkonzahn 

örneklerin pürüzlülük dereceleri polisaj uygulanan 

gruplara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ancak 

IPS örneklerde 3 yüzey işlemi arasında anlamlı bir 

fark gözlenmemiştir. Bu durumda 1. hipotezimiz IPS 

materyali için kabul edilirken Zirkonzahn materyali 

için desteklenmemiş olup yüzey işlemlerinin 

pürüzlülük üzerinde anlamlı etkisi bulunmuştur. 

Monolitik zirkonya restorasyonlara sadece glaze 

uygulanmasının aşınmayı engellediğine dair kesin 

kanıt bulunmamakta,  glaze tabakasının çabuk 

aşınması da pürüzlü freze yüzeyinin açığa 

çıkmasına yol açmaktadır.
14,16

 Bu nedenle yüksek 

çiğneme basıncı alan bölgelerde polisaj önerildiği 

estetik nedenlerle glaze uygulaması zorunluysa da 

glaze öncesi polisajın yapılması gerektiği 

bildirilmiştir.
25

 Çalışmalarda, polisaj uygulanan 

monolitik zirkonyanın, glaze uygulanan monolitik 

zirkonyaya kıyasla karşıt minede daha az aşındırıcı 

olduğu belirtilmiştir.
25–28

 

 

 

G grubunda Zirkonzahn örneklerin yaşlandırma öncesi 

ve sonrası arasındaki yüzey pürüzlüğü değişimi IPS 

örneklerdekine göre anlamlı derecede daha yüksek 

bulundu.  L ve P gruplarında ise Zirkonzahn örneklerde 

yaşlandırma öncesi ve sonrası arasındaki yüzey 

pürüzlüğü değişimi IPS örneklerdekine benzer 

bulundu. Zirkonzahn materyalinde yaşlandırma öncesi 

ve sonrası arasındaki yüzey pürüzlüğünde artış L ve P 

gruplarındakine kıyasla G grubunda daha yüksek 

bulundu. IPS materyalinde ise yüzey işlemleri arasında 

yaşlandırma öncesine göre yaşlandırma sonrası yüzey 

pürüzlülüğünde meydana gelen değişim miktarları 

arasında anlamlı fark bulunmadı. 

SEM değerlendirmesi 

Yüzeylerin topografik analizi için SEM görüntülerinden 

yararlanılmış ve SEM görüntüleri pürüzlülük verilerini 

doğrulamıştır. Glaze, lastik ve pat uygulanan örneklerin 

birbirinden farklı yüzey görüntülerine sahip oldukları 

Şekil 1. 

Grupların yüzey pürüzlülüğü değerlerinin yaşlandırma öncesi ve 

sonrası kutu çizgi grafiği ile gösterimi 

Tablo 2. 

Materyallere, yüzey işlemlerine ve yaşlandırmaya göre yüzey pürüzlülüğü 

  Zirkonzahn IPS 

  Önce Sonra Değişim Önce Sonra Değişim 

Glaze 0.20 (0.10)
A,a,†

 0.27 (0.07)
A,a,†

 0.07 (0.03)
A,a

 0.14 (0.03)
A,b,†

 0.16 (0.06)
A,b,†

 0.02 (0.06)
A,b

 

Lastik 0.14 (0.06)
B,a,†

 0.17 (0.03)
B,a,†

 0.02 (0.04)
B,a

 0.15 (0.08)
A,a,†

 0.23 (0.04)
B,a,†

 0.06 (0.06)
A,a

 

Pat 0.09 (0.03)
C,a,†

 0.09 (0.03)
C,a,†

 0.01 (0.03)
B,a

 0.12 (0.07)
A,a,†

 0.13 (0.07)
A,b,†

 0.05 (0.09)
A,a

 

Veriler; medyan (çeyrekler arası genişlik) biçiminde gösterildi, aynı sütun içerisinde farklı büyük harflerle gösterilen 

yüzey işlemleri arasındaki fark istatistik olarak anlamlı (Bonferroni Düzeltmesine göre p<0.0125 veya p<0.025), aynı 

satır içerisinde farklı küçük harflerle gösterilen materyaller arasındaki fark istatistik olarak anlamlı (Bonferroni 

Düzeltmesine göre p<0.0083 veya p<0.0167), materyal ve yüzey işlemi sabit tutulduğunda aynı satır içerisinde farklı 

simgelerle gösterilen yaşlandırma öncesi ile yaşlandırma sonrası arasındaki fark istatistik olarak anlamlı kabul edildi 

(p<0.0083). 
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Resim 2. 

Zirkonzahn grubuna ait yaşlandırma öncesi glaze (a), polisaj lastiği (b), polisaj patı (c) ve yaşlandırma sonrası glaze (d), polisaj 

lastiği (e), polisaj patı (f) gruplarından elde edilen SEM görüntüleri (X1000) 
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Bazı çalışmalarda, farklı seramik sistemlerde elmas 

polisaj patlarının polisaj işleminin sonunda 

kullanılmaları; yüzey pürüzlülüğünü azaltırken tek 

başına etkinliklerinin yeterli olmadığı vurgulanmıştır.
18,29

 

Silva ve ark.
11

, lityum disilikat seramiğe polisaj lastiği ve 

kitinin (3 aşamalı lastik) uygulandığı gruplarda etkin 

polisajın sağlandığını, sadece polisaj patlarının 

uygulandığı örnek gruplarının ise pürüzlü bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Karagoz-Motro ve ark.
30

, polisaj patının 

yüzey pürüzlülüğünü gidermede yetersiz olduğunu 

ancak polisaj lastiklerini takiben uygulanan polisaj patı 

sonrası, yüzey pürüzlülüğünde etkin azalmanın 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Mohammadibassir ve 

ark.
10

, lityum disilikat seramiğe 2 aşamalı polisaj lastiği, 

takibinde polisaj patı bulunan polisaj kitini 

uyguladıklarında, en düzgün yüzeyi elde etmişler; 

nedenini bu kitteki ekstra aşama olan polisaj patı 

uygulamasına bağlamışlardır. Bu çalışmada zirkonya 

örneklerde polisaj patının tek başına uygulanması yerine 

polisaj lastiklerinden oluşan 3 aşamalı polisaj kitinin 

takibinde kullanımı tercih edilmiş ve benzer olarak pat 

grubu, sadece lastik ve glaze uygulanan gruba kıyasla 

daha düzgün bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; zirkonya 

için son aşamasının pat uygulamasının olduğu polisaj 

işlemi önerilebilir. 

Bu çalışmada; glaze uygulanan Zirkonzahn örnekler, 

IPS örneklerden daha pürüzlü bulunmuştur. Böylelikle 

sadece glaze işlemi için 2. hipotezimiz doğru 

bulunmamış, glaze uygulanan gruplarda materyal tipinin 

yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi tespit edilmiştir.  

Hızlandırılmış yapay yaşlandırma öncesi lastik ve pat 

uygulanan IPS ve Zirkonzahn örnekler arasında ise 

anlamlı fark gözlenmemiştir. Bazı diş hekimleri 

zirkonyanın sertliği nedeniyle daha aşındırıcı olduğu 

inanışına sahiptir ancak zirkonya homojen ve ince 

tanecikli mikroyapıya sahip olduğu için iyi polisaj 

yapılabilmektedir. Mine aşınması üzerine yapılan güncel 

çalışmalarda; iyi polisaj yapılmış zirkonyanın çeşitli 

dental materyaller arasında en az aşındırıcılığa sahip 

olduğu belirtilmiştir.
14

 Janjavula ve ark.
25

, monolitik 

zirkonya örneklerin aşındırıcılığının veneer seramikle 

benzer olduğunu, Kim ve ark.
31

 lityum disilikat ve 

feldspatik porselenden daha az, Preis ve ark.
32

 da 

benzer olarak lityum disilikat seramikten daha az 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle zirkonya monolitik 

olarak kullanılacak ise iyi polisaj yapılmış olması daha 

çok önem kazanmaktadır.
33

 

Hızlandırılmış yapay yaşlandırma, in vitro çalışmalarda 

farklı dental materyallerin klinik ömrünün 

değerlendirilmesinde etkin bir yöntemdir.
34

 Bu 

çalışmada, iki materyalin de 3 yüzey işleminin 

uygulandığı grupları arasında yaşlandırma öncesi ile 

yaşlandırma sonrası yüzey pürüzlülüğü düzeyleri 

arasında anlamlı fark görülmemiştir. Böylelikle 3. 

hipotezimiz olan yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğünü 

etkilemeyeceği desteklenmiştir. Benzer olarak Cotes ve 

ark.
24

 çeşitli yaşlandırma prosedürlerinin zirkonya 

seramiğin yüzey topografisi üzerine etkisini 

seramiğin yüzey topografisi üzerine etkisini 

değerlendirmiş ve yüzey pürüzlülüğünün 

yaşlandırma sonrası değişmediğini bildirmişlerdir. 

Pereira ve ark.
35

 yaşlandırmanın (otoklavda 

134°C’de 2 bar basınç altında 20 saat) monolitik 

zirkonyanın pürüzlülüğünü etkilemediğini 

vurgulamışlardır. Benzer şekilde Guilardi ve ark.
36

 

tarafından yapılan araştırmada da, yaşlandırmanın 

zirkonya örneklerin yüzey pürüzlüğüne anlamlı 

etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmada da 

yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlamlı 

etkisi görülmemiştir. 

Sonuçlara bakıldığında zirkonya için klinik 

aşındırma sonrası polisaj işlemi reglaze işlemi 

yerine daha etkin ve zaman kazandırıcı bir altenatif 

olabilir. Ancak derin çizikleri yok etmek uzun zaman 

gerektirebilir bu nedenle zirkonya polisajı hiçbir ara 

aşama atlanmadan üretici firma talimatları 

doğrultusunda yapılmalıdır.
33

 Ayrıca bu çalışmada 

uygulanan yapay yaşlandırma tekniğinin ve 

kullanılan zirkonya materyalinin tek çeşit olması gibi 

kısıtlılıkları bulunmaktadır. Ancak farklı zirkonya 

materyallerinde tanecik boyutu ve 

mikroyapılarındaki farklılıklar yüzey yapısına ve 

polisajlanabilirliğine etki etmektedir. Bu nedenle 

farklı zirkonya materyallerinin kullanılacağı 

çalışmalara ihtiyaç vardır. İn vitro çalışmalar in vivo 

çalışmalara kıyasla hızlı,  maliyetleri uygun ve etik 

konulardan bağımsız olması sebebiyle tercih edilse 

de ağız içi ortamı tam olarak yansıtamamaktadır. Bu 

nedenle bu çalışmada elde edilen sonuçların in vivo 

testlerle desteklenmesi önerilmektedir. 

SONUÇ  

Çalışmanın sınırları dahilinde;  

1. Her iki materyal grubunda da, en düzgün yüzey 

pat uygulanan polisaj gruplarında elde edildi.  

2. IPS materyalinde, glaze işleminin de pat 

uygulaması kadar başarılı bulunmasına rağmen 

zirkonya materyalinde en pürüzlü yüzeye glaze 

işleminin sebep olduğu gözlendi.  

3. Yaşlandırmanın yüzey pürüzlülüğüne anlamlı 

etkisi tespit edilmedi. 
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Keratinized tissue is important for healthy peri-implant 

mucosa. Absence of the peri implant keratinized tissue 

plays a critical role in the accumulation of bacterial 

plaque around the dental implants, increased risk of 

peri implant inflammation and contributes to implant 

failure.
1-3

 Several clinical and experimental studies have 

shown that the lack of the keratinized tissue on peri-

implant area, that effects the maintenance of 

                          Başvuru Tarihi: 01 Mart 2017 

                  Yayına Kabul Tarihi: 27 Temmuz 2017 

 

ÖZ 

Serbest dişeti greftinin peri-implant sağlık üzerine etkisi 

Amaç: Keratinize doku, sağlıklı peri-implant mukozanın idamesi 

için önemlidir. Bu klinik çalışmanın amacı, yapışık dişeti olmayan 

implant destekli protez bölgesine serbest dişeti grefti 

prosedürünün ardından keratinize doku genişliğinin, periodontal 

parametrelerin değerlendirilmesi ve keratinize doku olmayan 

kontrlaterel implant destekli protez alanındaki klinik parametreler 

ile karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu randomize kontrollü çalışmaya simetrik 

bölgelerinde peri-implant alanında keratinize doku eksikliği 

bulunan 15 hasta katıldı. Grup I (test grubu), implant destekli 

protezlerin tamamlanmasından  sonra implant bölgelerinden 

birine serbest dişeti grefti yapılan 15 hastadan oluşmaktaydı. 

Grup II (kontrol grubu), aynı hastaların yumuşak doKusuna 

cerrahi müdahale yapılmamış kontralateral implant etrafı yumuşak 

doku bölgelerinden  oluşuyordu. Her iki grupta plak indeksi (PI), 

gingival indeksi (GI), Sondalamada kanama (BOP) dişeti 

çekilmesi miktarı (GÇ), keratinize doku genişliği (KDG), 

sondalama cep derinliği (CD), klinik ataçman düzeyi (KAD) ve 

gingival kalınlık (GK) başlangıçta ve 12 ay sonra değerlendirildi ve 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: Her iki grupta da peri-implant hastalığının belirtileri 

yoktu. Test gruplarında ameliyattan 6 ay sonra keratinize doku 

miktarı belirgin olarak arttı. KTW ve GT test gruplarında 

başlangıçtan 6 aya yükseldi (p <0.001). PI ve GI skorları kontrol 

gruplarında daha yüksek bulundu. Ameliyat sonrası altıncı ayda 

RD, PD ve CAL her iki grupta da benzerdi. Postoperatif altıncı 

ayda, KTW ve GT test grubunda daha iyi idi (p <0.001). RD, PD 

ve CAL her iki grupta benzerdi. 

Sonuç:  Serbest dişeti grefti prosedürü peri-implant bölgede 

keratinize doku oluşturmak için en güvenilir yöntemdir. Keratinize 

doku eksikliği peri-implant bölgede plak birikimine neden 

olmaktadır, bu durum peri-implant  hastalıkların oluşması için risk 

teşkil etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER 

Dental implant, serbest dişeti grefti, dişeti çekilmesi 

ABSTRACT 

The effect of free gingival graft on peri-implant health 

Background: Keratinized tissue is important for the maintenance 

of healty peri-implant mucosa. The aim of the clinical study was 

to evaluate the width of keratinized tissue and periodontal 

parameters after free gingival graft procedure in implant 

supported prosthesis area and comparing with  the contralateral 

implant supported prosthesis area without keratinized tissue. 

Methods: 15 patients with missing keratinized tissue in peri 

implant area participated in this randomized split mouth 

controlled study. Group I (test group) consisted of 15 patients 

receiving 15 free gingival grafts after implant supported 

prostheses. Group II (control group) consisted of the 

contralateral implant supported dentures of the same patients. 

Plaque scores (PI), gingival index (GI), bleeding on probing 

(BOP) gingival recession depth (RD), keratinized tissue width 

(KTW), probing depth (PD), clinical attachment level (CAL) and 

gingival thickness (GT) were evaluated at baseline and after 12 

months. 

Results: Both groups showed absence of signs and symptoms 

of peri implant disease. The amount of keratinized tissue 

significantly increased 6 months after surgery in test groups. 

KTW and GT were increased in test groups from baseline to 6 

months (p<0.001). PI and GI scores were found higher in control 

groups. In postoperative sixth month RD, PD and CAL were 

similar in the both group. In postoperative sixth month, KTW and 

GT was better in test group (p<0.001). RD, PD and CAL were 

similar in the both group. 

Conclusion: The free gingival graft is an effective approach to 

increase the width of keratinized tissue of implant supported 

prosthesis. Lack of the peri implant keratinized tissue plays a 

critical role in the accumulation of bacterial plaque around the 

dental implants, this situation may increased risk of peri implant 

diseases. 

KEYWORDS 

Dental implant, free gingival graft, gingival recessions 

implant area, that effects the maintenance of 

periodontal health.
4

 

If an adequate zone of keratinized tissue around the 

implant long term implant health, plaque control and 

aesthetics can be improved.
5,6

 Peri implant plastic 

surgery approaches are methods that can contribute to 

the development of healthy peri implant structures able 
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30 sites of 15 patients (7 males and 5 females, aged 

35 to 65 years; median: 50 years) participated in 

this split mouth study based on the following 

inclusion criteria: age≥18 years good systemic and 

periodontal health, similar bilateral lack of 

keratinized tissue in implants area in mandibular 

region. Exclusion criteria were as follows: 

insufficient bone volume; parafunctional habits; 

smoking more than 10 cigarettes per day; 

excessive consumption of alcohol; localized 

radiotherapy of the oral cavity; antitumor 

chemotherapy; liver, blood, and kidney diseases; 

immunosuppression; current corticosteroid or 

bisphosphonate use; pregnancy; mucocutaneous 

diseases involving oral cavity; and poor oral 

hygiene. 

The study was designed as a split mouth, 

randomized, controlled clinical trial. Bilateral 

posterior premolar and molar site of the mandible 

which have lack of keratinized tissue on the ridge 

crest and inadequate vestibular depth (Figure 1, 

Figure 2). A metal coin was flipped for 

randomization. Randomization was done in the 

operation day, just before the surgery. 

Simultaneous interpositional free gingival grafting 

was planned in the implant supported prosthesis 

area to increase the amount of keratinized tissue 

after implant placement. 15 patients with missing 

keratinized tissue in peri implant area participated in 

this randomized split mouth controlled study. Group 

I (test group) consisted of 15 patients receiving free 

gingival grafts after implant supported prostheses. 

Group II (control group) consisted of the 

contralateral implant supported dentures of the 

same patients (Figure 2). 

 

 

the development of healthy peri implant structures able 

to withstand occlusal forces and mucogingival stress, 

while providing satisfactory esthetic results in both soft 

and hard tissues. Peri implant plastic surgery techniques 

are important  in terms of increasing keratinized tissue 

width (KTW), helping to improve peri implant health and 

maintaining it over the long term.
7

 Most of surgical 

procedures have been used to create the attached 

gingiva, including apically positioned flap or a 

vestibuloplasty procedure, free gingival graft, the 

coronally advanced flap with subepithelial connective 

tissue graft, pedicle graft, guided tissue regeneration 

with membranes, acellular dermal matrix and platelet 

rich fibrin.
8-10

  

Soft tissue augmentation can be performed before the 

implant placement, at the same time with second stage 

surgery or after the final reconstruction. In the presence 

of both shallow vestibules and inadequate KTW, free 

gingival graft (FGG) can be performed successfully.
11,12

 

Some authors suggest that soft tissue augmentation 

finished before implantation in order to avoid peri 

implantitis and facilitate oral hygiene.
11

 In contrast, some 

authors recommended that periodontal plastic surgery 

procedures and soft tissue augmentation finished after 

the implant placement and during the healing phase of 

the implants.
12,13

 

Several studies have stated that increased gingival and 

plaque index scores, gingival recession, and marginal 

bone resorption in around implants with less than 2 mm 

of keratinized tissue.
14,15

 In contrast some studies have 

demonstrated that, peri implant tissues can be provided 

in a healthy condition with a minimum amount of 

keratinized tissue.
16

 Nowadays, there are a limited 

number of studies have been investigated peri implant 

tissue health and the presence of keratinized tissue 

around implants.
17

 When searching the literature we 

founded that there are a limited number of studies about 

peri implant tissue health.In the literature, there are a 

limited number of studies about peri implant tissue 

health 

The aim of the clinical study was to evaluate the width of 

keratinized tissue and periodontal parameters after free 

gingival graft procedure in implant supported prosthesis 

area and comparing with the contralateral clinical 

parameters in implant supported prosthesis area without 

keratinized tissue. 

MATERIALS AND METHODS 

All patients were recruited from Necmettin Erbakan 

University, School of Dentistry, Department of 

Periodontology, Konya, Turkey. All selected patients 

gave full written informed consent in accordance with 

Helsinki Declaration and the study protocol was 

approved by the Necmettin Erbakan University, School 

of Dentistry human study ethic committee. 

Figure 1. 

Preoperative view of test group 
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The augmentation procedure was performed on Group 

I with the implants already restored with the final 

prosthesis. Clinical measurements were taken at 

starting point and 6 months postoperatively. The 

measurements comprised an assessment of probing 

depth (PD), plaque scores (PI), gingival index (GI), 

clinical attachment level (CAL) and gingival recession 

parameters including recession depth (RD)(from the 

edge of the implant supported prothesis-gingival 

margin distance was measured)  keratinized tissue 

width (KTW) and gingival thickness (GT). PD, CAL, RD 

and KTW values were recorded by using a Williams 

probe (Hue Friedy, Chicago, IL, USA) and rounded up 

to the nearest millimeter. To standardize the clinical 

measurements acrylic stents were prepared on 

patients’ casts. KTW recorded as the distance from the 

mucogingival junction to the gingival margin. Duplicate 

measurements were made for KTW with an interval of 

24 hours and the average value of two measurements 

was used for the assessment. 

Surgery procedure 

All surgical procedures were performed under local 

anesthesia. The patient was instructed to rinse with 

0.12% chlorhexidine mouthwash before the surgery. 

The horizontal incision line extend of the implant site 

was on the mucogingival junction and supra periosteal 

dissection was performed to the desired vestibular 

depth. The recipient sites were prepared in the palate. 

Graft was harvested from the palate and bleeding was 

controlled using sterile gauze dampened with saline. A 

prefabricated acrylic stent was placed to protect the 

donor site. The graft was cut to the correct shape, 

donor site. The graft was cut to the correct shape, 

sutured with 5 0 vicryl in place on the periosteum, 

and stabilized using a periodontal surgery dressing 

(Figure 3). The patient was prescribed an analgesic 

(flurbiprofen 2*1), and mouthwash (0.12% 

chlorhexidine digluconate, twice a day for two 

weeks). The stent and sutures were removed 10 days 

after the operation. 

 

 

 

Postoperatively, the patient was instructed to rinse 

her mouth twice a day with 0.12% chlorhexidine 

solution for the first 2 weeks after the surgery and the 

sutures were removed after 10 days. All patients were 

followed up postoperatively at 1, 3 and 6 months and 

oral hygiene instructions reinforced. Postoperative 

measurements were done by a different surgeon. 

Statistical analysis 

Statistical computations were carried out using IBM 

PASW/SPSS software (v.18.0.0 2009, IBM 

Corporation, Somers, NY, USA). Implants were 

included in the statistical analysis as independent 

values. Mean values and standard deviations were 

calculated for each variable and group. The 

difference between groups was analyzed with paired 

T testand Wilcoxon test. 

RESULTS 

Postoperative measurements were done 6 months 

after surgery (Figure 4). Evaluations were performed 

for 15 patients. No adverse events or side effects 

were observed after treatment. Comparison of clinical 

parameters among and within the groups is shown in 

Table 1. Clinical measurements showed a 

significantly increase for KTW in test groups. GT and 

KTW significantly increased 6 months after surgery in 

Figure 2. 

The clinical view of test group 

Figure 3. 

Intraoperative views after free gingival graft was placed and sutured 
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KTW significantly increased 6 months after surgery in test 

groups (Table 2). PI and GI scores were found higher in 

control groups. In postoperative sixth month RD, PD and 

CAL were similar in the both group (Table 1). 

In all patients, the development of the attached gingiva 

allowed a better restoration of the implant site. Patients 

reported little discomfort during the healing and 

maintenance phases. No signs of inflammation and peri 

implantitis were observed through periodical 

examinations. 

Table 1. 

Postoperative 6
th

 months comparisons between 

control and test groups 

Parameter 

(mm) 

Test group 

mean ± SD 

Control 

group     

mean ± SD 

Statistical 

test 
P value 

Probing depth 2.27 ± 0.69 2.84 ± 0.81 Wilcoxon < 0.001 

Recession 

width 
0.47 ± 0.33 0.93 ± 0.41 Wilcoxon < 0.001 

Clinical 

attachment 

level 

2.73 ± 0.77 3.07 ± 1.07 
Paired         

t- test 
< 0.001 

Keratinized 

gingival width 
7 ± 1.47 1.40 ± 0.50 

Paired          

t-test 
0,023 

Gingival 

thickness 
3,89 ± 1.23 0.39± 0.21 

Paired            

t-test 
< 0.001 

Gingival index 0.39± 0.11 1.99 ± 0.20 Wilcoxon < 0.001 

Plaque index 0,87± 0,46 2,04±0,67 Wilcoxon < 0.001 

Table 2. 

Postoperative 6th months comparisons in test  group 

Parameter 

(mm) 

Baseline 

mean ± SD 

Postoperative 

mean ± SD 

Statistical 

test 
P value 

Probing depth 2.33 ± 0.66  2.27 ± 0.69 Wilcoxon < 0.001 

Recession 

width 
0.87 ± 0.83 0.47 ± 0.33 Wilcoxon < 0.001 

Clinical 

attachment 

level 

3.13 ± 1.07 2.73 ± 0.77 Wilcoxon < 0.001 

Keratinized 

gingival width 
 1.37 ± 0.77 7 ± 1.47 Wilcoxon < 0.001 

Gingival 

thickness 
0.46 ± 0.23 3,89 ± 1.23 Wilcoxon < 0.001 

Gingival index 1.49± 0.31 0.39 ± 0.11 Wilcoxon < 0.001 

Plaque index 1,77± 0,56 0,87±0,46 Wilcoxon < 0.001 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 

It has been shown in many studies that increased 

gingival and plaque index scores, mucosal 

recession, and marginal bone resorption in peri 

implants areas when less than 2 mm of keratinized 

tissue.
17-19

 Studies showed that a lack of keratinized 

tissue after the insertion of the final prosthesis, 

causing discomfort and restricting oral hygiene 

performance. On the contrary some authors stated 

that with adequate plaque control, peri implant 

tissues can be achieved with a minimum amount of 

keratinized tissue.
16,20-23

 In this study we observed 

that greater amount of plaques in the control group 

than test groups. Due to the increased amount of 

keratinized tissue in the test group may have 

decreased plaque accumulation. These results 

were similar with recent studies.
15-19

 

Free gingival grafts are commonly used to increase 

the keratinized tissue band. In cases where less 

than 0.5 mm of keratinized tissue is present 

preoperatively, autogenous free gingival grafts 

have been proven to be successful and predictable 

before implant surgery.
24

 For this reason in this 

study we preferred free gingival grafts to increase 

the level of attached gingiva. 

The amount of keratinized tissue should be 

evaluated when planning for implant supported 

restoration. If it noticed the lack of attached gingiva 

surgical soft tissue augmentation procedures 

should be performed. Soft tissue grafting can be 

performed at a variety of timelines during implant 

therapy. Some study showed that successful 

outcomes decreases when performed after crown 

connection  but some authors advised that timing 

for soft tissue augmentation associated with 

implants or after the fixed partial dentures.
22,26

 But 

the time of free gingival graft application should be 

Figure 4. 

View of test group postoperative sixth month after surgery 
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the time of free gingival graft application should be 

done is still uncertain. We preferred the applications 

in graft after the prosthesis. After the prosthesis it is 

risky to do soft tissue surgery but in clinical practice 

usually that may need create attached gingival in the 

maintenance phase. Because of these we wanted to 

results of the surgery after the prosthesis. 

Free gingival grafts had proven for increase in the 

width of keratinized gingival.
25

 But they stated that 

FGG has limitations, both regarding the quantitative 

(volume augmentation) and qualitative outcomes 

(aesthetic integration, surface, colour, scarring), in 

aesthetic zone. In this study soft tissue augmentation 

was done in posterior region because of this 

aesthetic did not important. 

Studer et al. compared in a controlled clinical study 

SCTGs and FGGs for soft tissue augmentation in 

peri-implant area by quantitative volume 

assessment. After 3.5 months revealed significantly 

greater volume gain with SCTGs in comparison to 

FGGs.
25,26

 In this study we preferred to use FGG 

because of lack of attached gingiva. Free gingival 

grafts are classified as fullthickness or split-thickness 

grafts. A full-thickness graft’s mean, that include the 

epithelium and the entire zone of lamina propria. 

Split-thickness grafts are consist of epithelium and 

minimal of lamina propria.. The use of a thicker 

gingival graft is ideal for cases where the main 

purpose is to increase the zone of attached or 

keratinized tissue tissue.
22

 These grafts are less 

prone secondary graft contraction when compared 

with split-thickness grafts. Because of these reasons 

in this study we preferred full-thickness free gingival 

graft’s. In previous reports, maximum tissue 

shrinkage (approximately 20%–40%) occurs during 

the first 3 months post operation   and will proceed 

until first years postsurgicaly with a persistent, 

significantly lower rate.
27-29

 Consistent with the 

literature in this study the tissue width reduced until 

the third month to the sixth month. But contrary to 

the literature the results of the study meaning about 

88% of the tissue width were maintained for test 

groups after a 6 months follow up, these values were 

found higher than literature but this time may shorter 

for evaluate the tissue shrinkage.
30

 

In conclusion; we evaluated and to compared the 

width of keratinized tissue after free gingival graft 

procedure in implant supported prostheses. Several 

studies have demonstrated that increased gingival 

and plaque index scores, gingival recession, and 

marginal bone resorption in around implants with 

less than 2 mm of keratinized tissue.
14,15

 Similarly in 

this study we observed that greater amount of 

plaques in the control group than test groups.  

 

CONCLUSION 

The free gingival graft is an effective approach to 

increase the width of keratinized tissue of implant 

supported prosthesis. Lack of the peri implant 

keratinized tissue plays a critical role in the 

accumulation of bacterial plaque around the dental 

implants, this situation may increased risk of peri 

implant diseases. 
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ÖZ 

Otojen iliak kemikle greftlenen atrofik maksillanın 4 implant 

üstü zirkonyum sabit protezle rekonstrüksiyonu: Olgu 

sunumu 

 

Pek çok vakada kemik rezorpsiyonunun fazla olması veya 

anatomik sınırlar nedeniyle ileri cerrahi uygulamadan implant 

destekli protezle sabit restorasyon yapmak zor olmaktadır. Bu 

olgu sunumunun amacı aşırı maksiller alveoler kret kaybı 

şikayeti olan ve sabit protetik restorasyon isteyen bir hastanın 

implant destekli sabit zirkon üst yapılı protez ile gerçekleştirilen 

tedavisini sunmaktır.  Kliniğimize sabit protez ihtiyacı ile 

başvuran sistemik herhangi rahatsızlığı bulunmayan 61 

yaşındaki hastanın klinik muayenesinde, maksillada sadece tek 

dişin olduğu ve mandibulada bilateral posterior dişsizlik olduğu 

görülmüştür. Genel anestezi altında iliak kemikten alınan 

kortikokansellöz kemik grefti ile maksillada alveoler kemik 

augmentasyonu ve bilateral maksiller sinüs greftleme yapıldı. 

Greft iyileşmesini takiben, maksillaya 4, sağ mandibula 

posterior bölgeye 2 ve sol mandibuler posterior bölgeye 1 adet 

olacak şekilde kemikiçi implantlar uygulandı.4 ay sonra maksilla 

ve mandibuladan alınan ölçüler sonrası zirkonyum üst yapılarla 

sabit protez uygulandı.  Hastanın estetik ve fonksiyonel 

beklentileri tedavi sonrasında başarılı bir şekilde karşılandı. 1 

yıllık takip sonucunda herhangi bir, biyolojik, estetik, 

fonksiyonel ya da biyomekanik komplikasyon gözlenmedi.  

ANAHTAR KELİMELER 

Dental implant, iliak greft, zirkon kuron 

ABSTRACT 

Reconstruction of severely atrophic maxilla with autogenous 

iliac crest bone graft and subsequent 4 implant supported 

fixed zirconia dental prosthesis: A case report  

Severe alveolar atrophy and anatomic limitations make the 

construction of an implant supported fixed prosthesis impossible 

without advanced surgical procedures. The purpose of this case 

report is to present the reconstruction of severely atrophic maxilla 

with autogenous iliac crest bone graft and subsequent 4 implant 

supported fixed zirconia dental prosthesis. The clinical 

examination of an otherwise healthy 61-year-old woman, referred 

with the requirement of a fixed prosthesis, revealed an edentulous 

maxilla except a single tooth and bilateral posterior edentulous 

mandible. Total maxillary alveolar crestal augmentation and 

bilateral maxillary sinus grafting were performed with autogenous 

corticocancellous iliac bone graft harvested under generla 

anaesthesia. Following the graft consolidation period, 4 implants 

were inserted in the maxilla while 2 and 1 implants in the 

mandible to the right and left respectively. After 4 months, implant 

supported fixed zirconia prosthesis were reconstructed for the 

maxilla and mandible. The patient’s aesthetic and functional 

expectations were achieved immediately. At one-year follow-up 

no aesthetic, biological, functional and biomechanical 

complications were observed. 

KEYWORDS 

Dental implant, iliac graft, zirconia crowns 

Travma, periodontal sorunlar, alveolar bölge 

patolojileri, konvansiyonel olarak tedavi edilemeyip 

çekilen dişler nedeniyle meydana gelen alveolar 

kemik kayıpları, protetik tedavi planlamasında 

güçlüklere neden olabilir. Bu, konvansiyonel 

protezlerin planlanmasını etkileyeceği gibi, implant 

gerektiren protetik tedavide implantın uygun açı ve 

konumda yerleştirilmesini de etkileyebilir. Pekçok 

vakada dental implant uygun pozisyon ve açıda 

rahatça uygulanabilirken, kemik rezorpsiyonun fazla 

olduğu vakalarda uygun açı ve uzunlukta implant 

yerleştirmek klinisyeni zorlamakta ve hatta imkansız 

hale getirmektedir. ,  Bu durumdaki hastalarda kemik 

hale getirmektedir.
1, 2

  Bu durumdaki hastalarda kemik 

ve yumuşak doku miktarını artırıp ideal pozisyon ve 

açıda implant yerleştirebilmek için greftleme 

yapılabilir. 

Otojen kemik greftleri, kemik iyileşmesi bakımından 

osteokondüktif, osteoindüktif ve osteojenik kapasiteyi 

barındıran tek materyal olduğu için altın standart 

olarak kabul görmektedir. Literatürde, onley kemik 

greftleme, maksiller sinüs ve burun tabanı greftleme, 

Lefort I osteotomisi sonrası interpozisyonel kemik 

greftleme gibi birçok serbest greftleme tekniği tarif 

edilmiştir. Bu yöntemlerde kullanılan ekstraoral donör 
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edilmiştir. Bu yöntemlerde kullanılan ekstraoral 

donör sahaları; kalvarial kemik, kostalar ve iliak 

kemik iken, intraoral olarak ramus, simfiz ve tüber 

sahaları greft alınabilecek verici alanlar olarak 

sayılabilir.
3

 Yetersizliğin az olduğu alanlarda intraoral 

sahalar tercih edilirken, kemik ihtiyacı fazla 

olduğunda ekstraoral alanlar tercih edilir. Bunlardan 

iliak kemikten alınan otojen kemik, sahip olduğu 

osteoündiksiyon, osteokondüksiyon ve osteojenik 

potansiyeliyle gerekli olan kemik remodelasyonunu 

sağlar.
4, 5, 6

     

Son yıllarda zirkonya teknolojisi, biyouyumluluk, 

estetik ve materyal dayanımı nedeniyle diş 

hekimliğinde önemli bir kullanım alanı bulmuştur.
7

  

Birçok seramik sistemi sadece ön dişlerdeki 

çiğneme kuvvetlerine direnç gösterebildiği için bu 

bölgedeki restorasyonlarda tercih edilmekte olup, 

zirkonya seramikler arka bölgedeki restorasyonlarda 

da kullanılabilmektedir.
8

   

Bu makalede, ileri derecede atrofik maksillanın 

otojen iliak greftle augmentasyonunu takiben 4 

implant üstü tek parça zirkonyum sabit protezle 

onarım tekniği ve 1 yıllık takip sonuçlarının 

sunulması amaçlanmıştır. 

OLGU SUNUMU 

2014 yılında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Ağız Diş Sağlığı Polikliniğine 

sabit protez ihtiyacı ile başvuran 61 yaşındaki 

hastanın klinik muayenesinde, maksillada sadece 17 

numaralı doğal dişin olduğu ve mandibulada 

bilateral posterior dişsizlik olduğu görülürken, 

mevcut doğal dişlerin periodontal açıdan sağlıksız 

olduğu tespit edildi. Anamnezinde, sistemik olarak 

herhangi bir hastalığının olmadığı, ancak günde 1 

paket sigara içtiği öğrenildi.  

Alınan panoramik radyograflarda  (Resim 1)  ve 

sonrasındaki konik hüzmeli tomografide, implant 

uygulaması için yeterli kemik olmaması nedeniyle 

hastaya iliak greftleme ve iyileşmeyi takipen implant 

ile sabit protez seçeneği sunuldu. Hastanın teklif 

edilen tedaviyi kabul etmesinin ardından cerrahi 

girişim planlandı. Genel anestezi altında iliak 

kemikten alınan kortikokansellöz kemik grefti ile tüm 

maksillada alveoler kemik augmentasyonu yapıldı 

(Resim 2). Eşzamanlı olarak, bilateral maksiller 

sinüs, iliak bölgeden alınan kansellöz greft 

parçalarıyla augmente edildi. 5 aylık takip süresinde 

herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Greft 

iyileşmesini takiben maksillada 2 tane lateral diş 

bölgesine 2 tane birinci molar diş bölgesine 4 adet 

Bego implant yerleştirildi. (3 adet 3,75*10, 1adet 

3,75* 11,5 ).  Sağ mandibula posterior bölgeye 2 ve 

sol mandibuler posterior bölgeye 1 adet olacak 

şekilde kemik içi implantlar uygulandı  (Resim 3). 4 

şekilde kemik içi implantlar uygulandı  (Resim 3). 4 

aylık osseointegrasyon süresinden (Resim 4) sonra 

maksilla ve mandibuladan alınan ölçüler sonrası protez 

hekimi tarafından zirkonyum üst yapılarla sabit protez 

yapıldı  (Resim 5). 1, 3, 6, 12. ay kontrollerinde 

herhangi bir sorun tespit edilmedi. 

 

 

 

 

Resim 1. 

Başlangıç panoramik filmi 

Resim 2. 

Genel anestezi altında iliak kemikten alınan kortikokansellöz kemik 

greftlerinin maksillaya fiksasyonu 
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TARTIŞMA 

Atrofik total dişsiz maksillanın otojen kemik grefti ve 

kemik içi implantlarla rekonstrüksiyonunu içeren tedavi 

planlamalarında prognoz oldukça iyidir ve bu konuda 

yapılan yayınlarda, hastaların hayat kalitesini büyük 

oranda artırdığı belirtilmektedir.
3

 İleri derecede 

rezorpsiyonun olduğu ve bol miktarda greft gereken 

maksiller kemik augmentasyonlarında genel greft 

donör saha olarak anterior iliak krest oldukça 

güvenlidir.
9

 İliak krestin donör bölge olarak birçok 

avantajı olmasına rağmen greft alım işlemi sırasında ve 

sonrasında bölgede birçok komplikasyonun oluşma 

riski vardır. İntraoperatif komplikasyonlar; peritoneal 

perforasyon ve peritonit, adinamik ileus, retroperitoneal 

hematom oluşumu, üreterik yaralanma, superior 

gluteal arter yaralanması, pelvik vasküler 

psödoanevrizma ve arteriovenöz fistül oluşumu, 

irreversible sinir yaralanması ve masif kan kaybıdır.
10

 

İliak greftlemeyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda her ne 

kadar vertikal olarak tahmin edilenden daha çok kemik 

kayıpları olduğu ve bunun uzun dönem başarıyı 

olumsuz etkilediği rapor edilmiş olsa da hastamızda 

ihtiyaç duyulan greft miktarı değerlendirildiğinde tercih 

iliak saha olmuştur.
11, 12

 Literatürde 75 hastayla yapılan 

bir çalışmaya göre donör bölgede ağrı %0 - %49, 

lateral femoral sinirin zedelenmesine bağlı sensitif duyu 

kaybı %2,9 - %27, geçici fonsiyon kaybı ise %4,3 - %17 

arasında değişmektedir.
13

 Hastamızda yalnızca geçici 

fonksiyon kaybı olmuş, 3 hafta içinde de operasyon 

öncesi duruma geri dönüş gözlenmiştir. 

Hastamızda maksiller arkın geniş olmaması nedeniyle 

4 adet implant uygulaması planlanmıştır.  Malo ve 

arkadaşları İki adet lateral kesici dişler bölgesine, 2 

adet distale açılı olarak premolar bölgeye implant 

yerleştirerek 4 implantla yapılan sabit tam ark sabit 

restorasyonlarda memnuniyet verici sonuçlar aldıklarını 

belirtmişlerdir.
14

    “All-on-four” kavramından farklı 

olarak, distaldeki implantları düz yerleştirdiğimiz 4 

implant üzeri total sabit protezlerde açılı dayanak 

kullanımından kaynaklanan teknik zorluklardan 

kurtulmanın klinisyene verdiği rahatlık, hastanın daha 

pahalı olan açılı dayanak maliyetindeki azalma 

nedeniyle hasta ve klinisyene avantaj 

sağlanmaktadır.
15, 16

 Hastamızda da greftleme sonucu 

elde edilen yeterli kemik hacmi sayesinde, anteriora 2 

adet düz implantla birlikte, distaldeki 2 implant da 

anterior bölgedeki implantlar gibi düz 

yerleştirilebilmiştir. Krennmair ve ark. yaptığı 

çalışmada, distalde yerleştirilen 2 adet açılı ve düz 

implant arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıştır.
17

 Yapılan bazı çalışmalarda sigara 

kullanan hastalarda nikotinin oral mukoza tarafından 

absorbe edildiği ve bunun periodontal ve implant 

çevresi dokuların sağlığını olumsuz etkilediği 

gösterilmiştir. Bunlar fibroblast fonksiyonuna olumsuz 

etki, kollejen yapımında azalma ve vasküler 

problemlerde artmadır.  Özellikle nikotin kan 

Resim 3. 

İmplant yerleşim, sonrası panoramik filmi 

Resim 4. 

Beklenen osteointegrasyon süresi sonunda implantlara iyileşme başlığı 

takılması 

Resim 5. 

Zirkon  restorasyonlar 
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problemlerde artmadır.
18

 Özellikle nikotin kan 

damarlarında vazokonstrüksiyona neden olarak kanın 

dokulara perfuzyonunu azaltıp nekroz riskini artırır.
19

 

Sigaranın greft ve implant üzerindeki bu olumsuz 

etkilerine rağmen hastamızda greftleme ve implant 

sonrası kötü iyileşmeyle ilgili herhangi bir olumsuzlukla 

karşılaşılmadı.  

Zirkonyum restorasyonlar, yüksek estetik ve 

biyouyumluluk özellikleri gibi avantajlara sahiptir. Düşük 

ışık geçirgenliği,  gingival marjin bölgesindeki yansıyan 

grilik, alerjik hatta toksik reaksiyonlar gibi dezavantajlara 

sahip olan metal destekli kuronların yerine popülerliği 

giderek artmaktadır. Zirkon destekli restorasyonlar 

üzerinde yapılan çalışmalar sağ kalım oranlarının klasik 

metal seramik restorasyonlara yakın olduğunu 

göstermektedir.
20

 Zirkonya altyapılı sabit protezlerde en 

sık karşılaşılan mekanik komplikasyon tipi, altyapı kırığı 

ve veneer porselen kırığı olarak bildirilmiştir. Porselen 

kırılmasının sebepleri arasında altyapı ile veneer arasında 

termal ekspansiyon katsayısının uyumsuzluğu, fırınlama 

sırasında porselen büzülmesi, porselen içindeki 

pöröziteler ve yetersiz altyapı desteği gösterilebilir.
21

  

Hastamızın kısa dönemli takibinde bu komplikasyonlara 

rastlanılmamıştır.
 

Sonuç olarak ileri düzeyde alveoler kemik atrofisi 

bulunan olgularda, implant tedavisi öncesinde kemik 

augmentasyonu amacıyla ağız-dışı donör alan olarak 

anterior iliak kret yeterli miktarda otojen kemik 

sağlamaktadır. Greftlenen bölgeye yapılacak 4 adet 

implant üzerine zirkon destekli tam ark sabit restorasyon 

ile estetik ve dişeti uyumlu, hasta memnuniyetinin 

yüksek olduğu sonuç elde edilmiştir. Ancak takip 

süresinin kısa olduğu ve uzun dönem takip edilmesi 

gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Basically maxillary anterior spacing or diastema can 

be defined as the space between two frontal teeth. It 

is a common formation which is frequently observed 

in children especially in the mixed dentition stage.
1

 

Along with the natural occurrence of diastema; some 

traumatic incidents, habits such as thumb sucking or 

excessive usage of feeder and teat in early infancy 

can lead the diastema to happen as well as open-

bite. As it is understood from the causes of 

diastema, it generally occurs during childhood and 

                          Başvuru Tarihi: 01 Şubat 2017 
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ÖZ 

Bir diastema kapatma işlemi sonrasında hastanın beklenmeyen 

davranışı 

Estetik görünümden uzak dişlerin çözümünü bulmak ve estetik 

restorasyonlar yapmak yeni materyaller ve teknikler sayesinde artık 

çok kolaylaşmıştır. Hastaların en büyük estetik şikayetlerinden biri 

maksilla orta hat diasteması’dır. Labial frenulumdan konjenital 

sebeplere kadar pek çok farklı nedenlerden dolayı orta hat 

diasteması oluşabilir. Orta hat diastema tedavi tekniklerinden biri 

dişlerin kompozit materyali ile restore edilmesidir. Wax-up model 

üzerinde silikon anahtar hazırlanarak kompozit materyalle yapılmış 

diastema kapatma yöntemi pratik, basit, öngörülebilir ve uygun 

fiyatlı bir minimal invaziv tekniktir. Bu olgu sunumunda; restoratif diş 

hekimliğinde yaygın bir tedavi şekli olan diastema kapatma 

işleminin hastanın model üzerinde onayladığı ve bitim sonrasında 

da beğendiği restorasyonları daha sonrasında yaşadığı kararsızlık 

sebebiyle 2 gün içinde söktürtmesi anlatılmaktadır. 24 yaşındaki 

bayan hasta üst ön dişleri arasındaki ~4mm genişliğindeki 

diastema şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Planlanan tedavi 

hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra hastamız 

restorasyonları onayladığına dair onam formunu imzalamış ve 

tedavilere başlanmış ve nanohibrit kompozit materyal ile 

restorasyonlar tamamlanmıştır. Sonuç olarak, kararsız hastalarda 

invaziv bir işleme başlamadan önce, hastanın yeni yapılan 

restorasyonlara alışma süresi de göz önünde bulundurularak, 

başlangıç tedavisi olarak kompozit lamina veneerleri tercih etmek 

çok daha yerinde bir tedavi yöntemi olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER 

Estetik, konservatif tedavi, diastema, algı 

ABSTRACT 

An unexpected behavior of a patient after a diastema 

closure treatment 

In today’s dentistry, it is easy to find a solution and to create 

an aesthetic restoration with the help of new restorative 

materials and techniques. Maxillary midline diastema is 

regarded as a cause of non-aesthetic appearance for some 

patients. Midline diastema can occur due to a variety of 

reasons such as labial frenulum to congenital causes. One of 

the treatment techniques of the midline diastema is to restore 

it with composite material. Composite diastema closure 

prepared by silicon index on a wax up model is practical, 

easy, predictable, low-cost, and minimal invasive technique. In 

this case, after a diastema closure treatment, the removal of 

the restorations in two days due to the patient’s indecision is 

reported. 24 years old female patient applied to the clinic with 

the compliant of a wide diastema between the maxillary 

central incisors. The treatment procedure was explained and 

the patient signed the consent form. Firstly, a diagnostic wax-

up model was prepared showing the final restorations on the 

model which was approved by the patient. Diastema closure 

was restored with a nano-hybrid composite material. As a 

result, before deciding an invasive treatment procedure in an 

indecisive patient, it would be more appropriate to prefer 

composite laminate veneers as the primary treatment option 

regarding the patients adaptation period to the new 

restorations. 

KEYWORDS 

Aesthetics, conservative therapy, diastema, perception 

diastema, it generally occurs during childhood and may 

not be treated unless uneasiness or malfunctioning 

during chewing or speaking shows up. Those indications 

are usually experienced if the gap between the maxillary 

anterior is too wide (>5 mm). If it’s not, patients’ only 

complain about their teeth remains within the frame of 

esthetics. No matter what the cause of diastema, there 

are a number of different approaches to meet the 

requirement of patients. The common and the most 

advised treatment is orthodontics as it gives a terminal 
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CASE PRESENTATION 

A 24 years old female patient with no systemic disease referred to 

Istanbul Aydin University Dentistry Faculty, Clinic of Restorative Dentistry 

Department complaining about maxillary anterior gap which affects her 

smile negatively for a long time in an esthetic manner. Clinical 

examination brought out a midline diastema between maxillary incisors 

wider than 3 millimeters (Figure 1). 

 

 

 

 

The patient was informed about the diagnosis. The most suitable 

treatment for the patient was decided together. Before the procedures, 

the patient was informed about the possible changes that may occur after 

the treatment such as that the patient may have her teeth bigger than 

before and may have difficulty in speaking, distention, and discomfort in 

her teeth. After that, to meet the patient’s expectations from the treatment 

was explained on the diagnostic wax up model. The patient was 

concerned about the wax up model on the cast. She was very excited and 

curious about how would be the outcome. She wanted to find answers to 

many questions that were put on her mind. Before the restorative 

treatment in order to create a wax-up model, the patients’ upper dental 

arch was molded by using condensational silicone impression material 

(Zetaflow Putty, Zhermack SpA,Via Bovazecchino, 100, 45021 Badia 

Polesine, Rovigo, Italy) (Lot number:176900). Later, the impression was 

casted with the hard dental plaster. The wax-up model was prepared on 

the plaster mold with white dental wax (Figure 2). 

 

 

After that, the silicone index was prepared with additional silicone (Elite 

P&P Hydrophilic, Zhermack SpA,Via Bovazecchino, 100, 45021 Badia 

Polesine, Rovigo, Italy) (Lot number:186290) (Figure 3). Three different 

silicone index was used during treatment for this case. First one was used 

to see palatal surface, the second one to see the labial surface and the 

third one to see the tooth thickness labio-lingually (Figure 4). 

advised treatment is orthodontics 

as it gives a terminal and most 

desirable result for both patients 

and dentists however; it can 

sometimes be excluded due to 

the need of long time and the 

high expenses that the treatment 

requires. Nevertheless for the 

best result, orthodontic treatment 

model may not be sufficient 

alone. To give an example, 

orthodontics can’t be the only 

treatment for 'peg shaped' lateral 

incisors or short clinical crowns; 

thus, the need for additional 

treatments occurs. Restorative or 

prosthodontics treatment is 

recommended if a patient is 

unwilling to wait for such time-

needed process and asks for a 

quick solution for diastema.
2

 With 

this object in mind, porcelain or 

composite veneers can be done. 

For the patient in this case report, 

composite veneers are chosen 

for the reason of being an 

alternative treatment option as it 

can be practiced cheaper, 

quicker and on chairside with 

excluding the laboratory 

procedures. The reason of using 

silicone index is the easiness in 

seeing the teeth from all angles 

by using a cast model. Changes 

in teeth can easily be recorded 

millimetrically by preparing a 

wax-up model and this also gives 

an opportunity to work without 

time limitation. In an all-inclusive 

manner, teeth can be viewed 

from every angle providing the 

clinicians to work without missing 

the milimetric details. Elaborated 

processed wax-up is easily 

transferred to the mouth with the 

help of silicone index. Thereby, 

the time by the chairside 

becomes very short. In this case, 

wide diastema (approximately 4 

mm measured by a periodontal 

probe) between maxillary central 

incisor teeth were restored using 

a silicone key with the aim of 

providing a brief and a quick 

procedure for both the patient 

and the clinician. 

 

Figure 1. 

The patient’s initial appearance from different aspects 

Figure 2. 

Diagnostic wax-up models on the cast from different aspects 
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Every silicone index was tested before 

the procedure (Figure 5). After that 

cotton pellets were placed under the lips 

to create secure working area. No 

preparation was planned on the teeth. 

The enamel was etched with 37%, 

orthophosphosphoric acid 

(Scotchbond™ Universal Etchant, 3M 

ESPE, 3M Deutschland GmbH, 41453 

Neuss Germany) (Lot Number: 625669) 

for 30 seconds and then rinsed with 

water. The bonding agent (Adper™ 

Single Bond 2, 3M ESPE, USA) (Lot 

Number: N561932) was applied with a 

microbrush. The bonding agent was 

cured for 10 seconds with Light Emitting 

Diodes (LED) light curing unit (Elipar™, 

LED Curing Light3M ESPE, USA) (light 

output; 1200 mW/cm²).  The silicone 

index was positioned and palatal shell 

was created with dentin composite 

(Enamel plus HRI UD2, Manufacturer: 

GDF GmbH 61191-Rosbach, Germany 

Distributor: Micerium S. p. A. 16036 

Avegno (GE), Italy) (Lot Number: 

2013002675) firstly.  Dentin composite 

was used at the first increment layer in 

order to compensate the translucency. 

After that, enamel composite (Enamel 

plus HRI UE1, Manufacturer: GDF GmbH 

61191-Rosbach, Germany Distributor: 

Micerium S. p. A. 16036 Avegno (GE), 

Italy) (Lot Number: 2014002751) was 

layered via increment layering 

technique. Finishing and polishing 

procedure was performed with Soflex 

Discs (Sof-Lex™ XT Discs, 3M ESPE, 

USA) (from coarse to fine) vestibule 

surface and on both labial and palatal 

side of the interproximal area of the 

restoration for a fine and smooth 

interproximal area and also yellow 

banded flame shaped bur was used on 

the tooth and gingiva conjunction. In 

order to obtain tooth like glossy surface, 

composite laminate veneers were 

polished with Enamel Plus Polishing Set 

(Enamel Plus Shiny Kit, Micerium S.p.A. 

Via G. Marconi, 83 – Avegno (GE) Italy) 

(Lot Number:1602048) (Figure 6). 

At last, it was reminded that the patient 

might find her teeth much bigger than 

before and there might be an adjustment 

process so a control appointment was 

given to the patient for the following day 

to control her recovery. Even though the 

treatment steps were explained perfectly 

and the consent form was signed by the 

Figure 3. 

The silicone indexes on the wax up model 

Figure 4. 

The appearance of the silicone indexes from both labial and palatal sides 

Figure 5. 

The silicone index in the patient’s mouth before the procedure from different aspects 

Figure 6. 

The final appearance just after the treatment 

Figure 7. 

The appearance of teeth and diastema after the removal procedure (Duration of the 

restorations less than 2 days) 
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and the consent form was signed by the patient, she 

called back the clinic the day after with the complain of 

the veneers. The patient asked the veneers to be 

removed instantly. This was quite unusual for a 

clinician to be asked as the patient’s request for 

esthetics was accomplished successfully yet the 

appearance did not satisfy her. In order to shed light on 

the issue, the patient was asked to come the control 

appointment in the following morning. She kept her 

complains about veneers in almost a childish manner. 

Once again, it was advised to the patient that she 

would be adapted with the veneers in couple of days. 

Still the patient kept her complaints and she also stated 

that she had a difficulty in speaking. In response to 

this, it was told her that it was quite natural to 

experience such disturbance to a degree and if she 

would give enough time for the recovery, the uneasy 

feeling in the teeth would pass over time. It was also 

explained to the patient that she would be complied 

with the newly done teeth. Unfortunately, as the patient 

informed us later, those complains which were stated 

kept continuing. As a result, the patient made her 

statement about the treatment once again and she 

asked the veneers to be removed instantly. After that 

the consent form was taken to indicate that the patient 

was willing to get through the procedure and aware of 

everything. Then, the veneers were started to be 

removed with the coarsest Sof-Lex Discs in order not to 

destroy the healthy tooth structure. The removing 

procedure was done (Figure 7). After that, the patient 

confessed that she was pleased with the previous look 

of her teeth before the treatment alongside with her 

boyfriend and her relatives. She stated that neither she 

nor her relatives like the diastema closure treatment at 

all and they would prefer the original look of her teeth 

were more beautiful and socially acceptable for their 

community. 

DISCUSSION 

Diastema closure cases can be both restored with 

porcelain and composite laminate veneers. Porcelain 

laminate veneers can be made by traditional laboratory 

techniques or computer-aided design and computer-

aided manufacturing (CAD/CAM) technology. 

Porcelain laminate veneers produced with traditional 

laboratory techniques requires an impression of the 

prepared teeth, and the opposing arch, preparation of 

casts, and extensive laboratory time.
2

 The advances in 

dental materials and computer technology have made 

CAD/CAM-fabricated restorations available for 

dentistry. Furthermore, this approach supports a 

chairside workflow for the restoration, and fabrication in 

a single visit using prefabricated ceramic blocks.
3

 A 

single visit protocol for the fabrication of a porcelain 

veneer allows better control of the shade and contour 

and is less time-consuming for the patient and the 

clinician.4 But certainly these terms can also be 

and the clinician.
4

 But certainly these terms can also 

be obtained with composite veneer restorations. 

Ceramics are often mentioned as the material of 

choice, with positive properties due to their higher 

fracture resistance and color stability.
5

 However, 

composites have also showed to offer excellent 

esthetic and mechanical results.
6

 Moreover, in 

comparison to all-ceramic restorations, composite 

materials have no potential for brittle fracture and 

abrasive wear of the opposing teeth.
7,8

 The 

problematic repair of a fractured porcelain laminate 

veneer is another issue. While small fractures may 

be corrected by a contouring of the restoration, 

large fractures necessitate the technically difficult 

reparation with a direct composite
9

 or the 

replacement of the restoration.
10

 The composite 

veneers can be more easily repaired. Also, in the 

clinical cases of diastema closure, direct composite 

restorations make the procedure practical and time 

saving to make the esthetic correction of anterior 

teeth.
2

 Due to these advantages, composite 

material was chosen for the closure of the diastema 

in this case report.  

Right after the restorations, although the patient 

was very pleased with the treatment, dissatisfaction 

occurred after the patient started to use the 

veneers. This can be due to the quite wide diastema 

closure which created difficulty in eating foods, 

articulating certain sounds like ‘s’. Second fact can 

be the new veneers that the patient was not 

accustomed and found strange. The third one is the 

comments that she heard from the environment, 

especially from the family members. Despite all the 

efforts to assure her, the result would be pleasing if 

she had given enough time and chance for the 

restorations. 

Expectations from a dental procedure are very 

important for both clinician and the patient. 

Although the outcome was quite satisfying for the 

clinician, it was not for the patient. At this point, the 

aesthetic expectation of the patient should be 

perceived by the clinician and the aesthetic 

perception of the patient should be taken into 

consider.  

CONCLUSIONS 

Before any invasive restorations like porcelain or 

CAD/CAM laminate veneers, it may be a sounder 

decision to use primarily composite veneers for the 

initial treatment which is a more minimally invasive 

procedure for the indecisive patients like in this 

case. Before performing such treatments which can 

directly affect the image of a person, it can be 

asked that somebody from family or a trustworthy 

friend of the patient to accompany with the 

performance. Besides, taking consent form from the 
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performance. Besides, taking consent 

form from the patients who are not sure 

about what they really imagine can 

protect the clinician from such troubled 

occasions like this. This rare case report 

is a candidate for the possible 

malpractice prosecutions which is one of 

the most important topics for today's 

dentistry.  

It is necessary to give them time to be 

more cautious in patients who are 

indecisive and unstable in the patient 

selection and to be able to fully clarify 

the subject of the procedure to be done. 

In addition, this type of patients can be 

effective in showing the images of the 

cases that have made before. It must be 

clear that the clinician never be insist of 

the procedure which was planned and 

the final decision is belonged to be the 

patients themselves. Finally, this 

diastema closure case prepared by 

silicone index on a wax up model with 

composite material was a successful 

treatment, in terms of restorative 

dentistry. 
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ÖZ 

Fasiyal asimetrinin ortodontik-cerrahi tedavisi: Vaka raporu 

 

Fasiyal asimetri farklı etyolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Yüz 

asimetrisi üst yüze nazaran alt yüzü daha fazla etkiler. Fasiyal 

asimetrinin estetik görünüm açısından kabul edilemez olduğu 

erişkin vakalarda tedavi sıklıkla ortodontik ve ortognatik cerrahi 

tedavi kombinasyonu ile yapılır. Hasta memnuniyeti sağlamak 

için tedavi sonrası elde edilecek sonuç ile hasta beklentisinin 

örtüştüğünden emin olunmalıdır. Bu vaka raporunda, 20 yaşında 

fasiyal asimetri şikâyeti ile kliniğimize başvuran bayan hastanın 

ortodonti ve ortognatik cerrahi kombinasyonu ile tedavisi 

sunulmaktadır. Kombinasyon tedavisi, cerrahi öncesi ortodontik 

tedavi, ortognatik cerrahi ve cerrahi sonrası ortodontik bitirme 

olarak 3 fazda gerçekleştirilmiştir. Tedavi, sabit ortodontik tedavi 

ve tek çeneyi içine alan ortognatik cerrahi kombinasyonu ile 

yapılmıştır. Tedavi başında planlanan sonuçlara başarıyla 

ulaşılmış, vakaya hedeflenen fonksiyon ve yüz estetiği 

kazandırılmıştır.  

ANAHTAR KELİMELER 

Asimetri, ortognatik cerrahi, sagittal split ramus osteotomisi 

ABSTRACT 

Orthodontic-surgery treatment of facial asymmetry: A case 

report 

Facial asymmetry can be caused by different etiological causes. 

The lower face can be affected by face asymmetry more than the 

upper face. In adult cases where facial asymmetry is 

unacceptable in terms of aesthetic appearance, treatment is often 

a combination of orthodontic and orthognatic surgery. In order to 

achieve patient satisfaction, patient expectations should be 

known. In this case report, a 20-year-old female patient with a 

complaint of facial asymmetry is presented with a treatment in 

combination of orthodontic and orthognathic surgery. 

Combination therapy was performed in 3 phases as pre-surgical 

orthodontic treatment, orthognathic surgery, and post-surgical 

orthodontic treatment. The treatment was performed with a 

combination of fixed orthodontic treatment and lower jaw surgery. 

The planned outcomes were successfully achieved, and the 

function and facial aesthetics were improved. 

KEYWORDS 

Asymmetry, orthognathic surgery, sagittal split ramus 

osteotomy 

İyi bir yüz estetiği sağlamak için iskeletsel ve dişsel 

orta hatların uyumlu olması önemlidir.
1

 Ancak sıklıkla 

göz ardı edilen ve tedavi gerektirmeyen hafif yüz 

asimetrisi normal hatta çekici yüze sahip bireylerde 

bile bulunabilir. Yüz bölgesinde, orta hat 

asimetrilerinin farklı bileşenleri ve gözlemcilerin 

bireysel özellikleri, orta hat asimetrisinin kabul 

edilebilirliğini etkileyebilir.
2

 Normal kabul edilen bir 

asimetri ile anormal olduğu düşünülen bir asimetri 

arasındaki fark, sıklıkla klinisyenin ve/veya bireyin 

kendine ait sağ-sol taraf arası denge-dengesizlik hissi 

ile belirlenir.
3

  

Yüz asimetrisi üst yüze nazaran alt yüzü daha fazla 

etkiler.
4

 Yüzün alt kısmı, orta ve üst kısmına nazaran 

hem miktar hem de sıklık olarak daha fazla deviye 

olur. Bunun sebebi mandibulanın büyüme 

potansiyelinin ve periyodunun daha fazla olması ile 

potansiyelinin ve periyodunun daha fazla olması ile 

açıklanabilir.
5

  

Fasiyal asimetri Sınıf I malokluzyonla beraber 

görülebilmesine rağmen, duruma daha çok Sınıf II ve 

Sınıf III malokluzyon eşlik eder. Fasiyal asimetri; (a) 

konjenital , (b) gelişimsel (büyüme döneminde ortaya 

çıkan) veya (c) hastalık veya yaralanma sonucu 

kazanılmış olabilir.
6-8

 Kondil asimetrisi, mandibula 

kaynaklı yüz asimetrilerinin en önemli sebebidir.
9,11

  

Çene ucu daima kondilin kısa olan tarafına doğru 

kayar.
12

 İdiyopatik laterale deviye mandibulaya sebep 

olan durumlar 2 kategoride incelenebilir.
13

 İlki 

mandibulanın yer değiştirmesine sebep olan kranial 

kaide ve gleniod fossa değişiklikleridir (musküler 

tortikollis, unilateral koronal kraniosinostozis, 

deformasyonel plagiosefali).
14-17

 İkincisi ise mandibuler 

kondilin hiperplastik veya hipoplastik büyüme-
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kondilin hiperplastik veya hipoplastik büyüme-

gelişmesi ile sonuçlanan kondiller anomalilerdir 

(kondiller fraktür, kondiller hiperplazi, kondiller artrit, 

hemifasiyal mikrosomia)
7,18-21

 

Gelişimsel tip fasiyal asimetri idiyopatiktir ancak 

sendromik değildir ve genel popülasyonda çok sık 

görülmez. Asimetri doğumda ya da çocukluk 

döneminde gözlenmemekle beraber, gençlik 

döneminde belirgin hale gelmektedir. Asimetri 

oluşmasında belirgin travma, yada tanısı konmuş bir 

hastalık yoktur. Durumun oluşmasında tek taraflı 

habitüel çiğneme (çiğnemenin olduğu tarafın aksi 

tarafında artmış iskeletsel gelişim olması sebebiyle)
22

 

veya aynı tarafa yatarak uyuma gibi sebepler etken 

olabilir.  

Fasiyal asimetriler, bireyin çiğneme ve konuşma 

fonksiyonunu, yüz estetiğini ve psikolojik durumunu 

etkileyebilir. Bu vaka raporunda mandibula kaynaklı 

fasiyal asimetri sebebiyle ortodontik tedavi - bilateral 

sagittal split ramus osteotomisi (SSRO) 

kombinasyonu ile tedavi edilen genç erişkin bayan 

hastanın tedavisi sunulmuştur.  

OLGU SUNUMU 

Tedavi için kliniğimize başvuran 20 yaşındaki bayan 

hastanın şikâyeti çenesinin sağa doğru kaymış 

olması ve tek taraflı çiğnemesiydi. Alınan anamnezde 

olması ve tek taraflı çiğnemesiydi. Alınan anamnezde 

herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmadığı belirlendi. 

Ağız dışı muayenede alt çene ucunun sağa doğru 

deviye olduğu ve hastanın konveks bir profile sahip 

olduğu belirlendi (Resim 1a-d). Gülümseme sırasında 

dişeti görünümü normaldi. Mental kas aktivitesi 

normaldi ve hastanın dudakları rahatça kapanıyordu. 

Açma ve kapama hareketleri sırasında 

temporomandibuler eklemde bir rahatsızlık 

saptanmadı. Ağız içi muayenede, tüm daimi dişlerin 

ağızda olduğu, sol tarafta Sınıf III kanin ve molar ilişki, 

sağ tarafta Sınıf II kanin ve Sınıf III molar ilişki ve çapraz 

kapanışın olduğu gözlendi. Maksiller dental orta hat, 

yüz orta hattına göre simetrik, mandibuler dental orta 

hat ise 4 mm sağda idi (Resim 1e-j). Overjet ve 

overbite 1 mm olarak ölçüldü. Lateral sefalometrik 

analizde maksilla ve mandibulanın sagittal yön 

konumlarının normal sınırlar içine olduğu, alt yüz 

yüksekliğinin artmış olduğu, mandibulanın geriye ve 

aşağıya doğru rotasyon yaptığı, Witts değerinin -5.7 

olduğu, alt ve üst kesici dişlerin protrüziv olduğu 

belirlendi (Resim 2a-b, Tablo 1). Anteroposterior 

sefalometrik analizde ise mandibulanın sağa doğru 

deviye olduğu belirlendi. İskeletsel mandibuler asimetri 

2.7 mm idi (Resim 2c-e). Laterognatisi olan hastanın 

esas şikayeti, yüz görünümündeki asimetri 

olduğundan sabit ortodontik tedavi ve ortognatik 

cerrahi kombinasyonu ile tedavi edilmesine karar 

verildi. 

Resim 1. 

Tedavi başı ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar 

a, b, c, d) Ağız dışı fotoğraflar   e, f, g, h, i, j) Ağız içi fotoğraflar 
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Maksiller ve mandibuler dental arklara Mini Sprint, 

0.018 inç slot, Roth braket (Forestadent, Pforzheim, 

Almanya) yerleştirildi. Sıralama seviyeleme sonrası 

maksiller dental arktaki çapraz kapanışın düzeltilmesi 

için geniş arklar kullanıldı. Sagittal yönde maksiller 

ve mandibuler keser diş pozisyonları düzeltildi. 

Operasyon öncesi periodik olarak alınan alt-üst çene 

alçı modelleri ile en iyi interküspitasyon sağlanıncaya 

kadar oklüzyon kontrol edildi. 0.017x0.022 inç 

paslanmaz çelik ark telleri ile tork eğimleri 

düzenlendi, 0.017x0.022 inç paslanmaz çelik 

arklarda braket aralarına ameliyat çengelleri 

yerleştirildi ve hasta cerrahi girişime hazır hale 

getirildi (Resim 3, Resim 4). Tedavi başlangıcında 

kemik dokunun iyileşmesi için 20 yaş dişleri 

çektirilmişti (Resim 4). 

Tablo 1. 

Tedavi başı, operasyon öncesi ve tedavi sonu 

dönemlerinde elde edilen lateral sefalometrik analiz 

verileri 

Ölçüm 
Tedavi 

başı  

Operasyon 

öncesi  

Tedavi 

sonu 

SNA(°) 82,6 82,6 82,2 

SNB(°) 80,1 80,2 79,3 

ANB(°) 2,5 2,4 2,9 

1 – NA (mm) 5,2 6 7,6 

1 – NA (°) 23,9 18,6 27,5 

1 – NB (mm) 6,6 9,8 8 

1 – NB (°) 28,4 40 29,9 

1 – 1(°) 125 119,1 120,2 

GoGn – SN(°) 35,7 37,4 34,5 

Üst dudak - S(mm) 1,3 0,7 1,9 

Alt dudak - S(mm) 1,5 1,1 2,9 

IMPA (°) 92,7 104,2 96,1 

U1/PP (°) 112,5 106,6 115,6 

U1/SN (°) 106,4 101,2 109,2 

ANS-Me (mm) 68,2 69,3 68,8 

MP-FFH (°) 28,4 29 26,2 

Witt's (°) -5,7 -6,2 -2,4 

 

 

 

 

 

olması ve tek taraflı çiğnemesiydi. Alınan anamnezde 

Resim 2. 

Tedavi başı radyografiler ve analizleri 

a, b) Lateral sefalometrik radyografi ve analizi    

c, d) Posteroanterior radyografi ve analizi    

e) Panoramik radyografi  

 

Resim 3. 

Operasyon öncesi ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar 

a, b, c, d) Ağız dışı fotoğraflar   e, f, g, h, i, j) Ağız içi fotoğraflar 
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Maksillanın normal sınırlar içinde olması 

sebebiyle maksillaya herhangi bir cerrahi 

müdahale planlanmadı. Cerrahi müdahale 

olarak mandibuler bilateral SSRO, asimetrinin 

düzeltilmesi için mandibulanın sola rotasyonu, 

rotasyonu takiben mandibulanın geriye 

alınması ve okluzyonun sağlanması için saat 

yönünün tersine rotasyonu planlandı. 

Ameliyatın hemen öncesi planlama aşamasında 

hazırlanan splint, operasyon sırasında üst 

çeneye takıldı. Operasyon sonrası vaka splint 

ve intermaksiller elastikler ile takip edildi. 

Cerrahi girişimden 8 hafta sonra ortodontik 

tedaviye devam edildi ve operasyondan 12 ay 

sonra tedavi tümüyle bitirildi.  

Sabit ortodontik tedavi ve alt çeneye uygulanan 

ortognatik cerrahi kombinasyonu ile tedavi 

edilen vakanın tedavisi 34 ay sürdü. Tedavi 

sonrası Sınıf I iskeletsel ve Sınıf I kanin ve molar 

dişsel ilişkinin sağlandığı, çapraz kapanışın ve 

yüz asimerisinin ortadan kalktığı gözlendi. Ideal 

yüz asimetrisinin ortadan kalktığı gözlendi. İdeal overjet ve 

overbite elde edildi. Hastaya estetik bir gülümseme 

kazandırıldı (Resim 5a-d). Maksiller, mandibuler iskeletsel ve 

dental orta hatlar çakıştırıldı ve simetri sağlandı (Resim 5e-j).  

 

 

 

 

Tedavi sonrası lateral sefalomerik analizlerin (Resim 6a-b, 

Tablo 1) ve Björk’ün total çakıştırmasının (Resim 7) 

sonuçlarına göre bu tedavi sonucunda mandibulanın hafif 

geriye hareket ettiği, saatin ters yönünde rotasyon yaptığı, 

yumuşak dokunun dengeli hale geldiği belirlendi. Best fit 

yöntemi ile posterior nazal spina orijin alınarak yapılan 

maksiller lokal çakıştırma, maksillada kesicilerin ortognatik 

cerrahi öncesi dikleştiğini, tedavi bitiminde ise ilk haline geri 

döndüğünü gösterdi. Björk’e göre özellikle anterior simfiz 

bölgesi dikkate alınarak yapılan mandibuler lokal 

çakıştırmada ise cerrahi öncesi keserlerin protrüze olduğu ve 

mandibulanın saat yönünde rotasyon yaptığı, mandibulanın 

öne hareket ettiği, cerrahi sonrasında ise mandibulanın 

saatin ters yönünde rotasyon yaptığı ve geri hareket ettiği 

izlendi. Alt molar dişteki dikleşme dikkat çekici idi (Resim 7). 

Tedavi bitiminde maksiller ve mandibuler keserler norm 

değerleri arasında idi. Anteroposterior sefalometrik analizde 

asimetrinin giderildiği, mandibulanın maksillaya ve kafa 

kaidesine göre normal ve simetrik konumlandığı izlendi 

(Resim 6c-d). 

TARTIŞMA 

Erişkin bireylerde şiddetli fasiyal asimetrinin olması 

durumunda fonksiyon, fonasyon ve yüz estetiğinin 

iyileştirilmesi, dengeli ve uyumlu dişsel ve iskeletsel ilişkinin 

sağlanması için ortognatik cerrahi gereklidir.
23

 Dentofasiyal 

deformiteler için cerrahi müdahale kararları, estetik 

problemin hastanın farkında olmasına, oklüzal deformitenin 

Resim 4. 

Operasyon öncesi radyografiler ve analizleri 

a, b) Lateral sefalometrik radyografi ve analizi    

c, d) Posteroanterior radyografi ve analizi    

e) Panoramik radyografi  

 

Resim 5. 

Tedavi sonu ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar 

a, b, c, d) Ağız dışı fotoğraflar   e, f, g, h, i, j) Ağız içi fotoğraflar 
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problemin hastanın farkında olmasına, oklüzal 

deformitenin derecesine ve buna eşlik eden sagittal 

veya dikey çene anomalisine bağlıdır.
24

  

Severt & Proffit
4

 ve Haraguchi ve ark.
5

 sagittal yönde 

Sınıf III iskeletsel ilişkiye sahip mandibuler 

deviasyonlu bireylerin %85‘inin mandibulasının sola 

deviye olduğunu bildirmişlerdir. Peck ve ark.
25

 ise 

bireylerde asimetri eğiliminin sağ tarafa doğru 

olduğunu belirtmiştir. Bu vaka raporunda sunulan 

posterior rotasyon vakasında özellikle güldüğünde 

mandibuladaki sağa deviasyon ve yumuşak dokuda 

gözlenen sağ yöndeki fasiyal asimetri dikkat 

çekicidir. 

 

 

 

 

 

 

Severt & Profitt
4

, lateral deviasyon için asimetri-simetri 

kritik değerini 2 mm olarak belirtmiştir. Bu çalışmada 

sunulan vaka için belirlenen asimetri miktarı 2.7 mm 

dir. 

Mandibulanın deviye olduğu vakalarda ağız içi 

muayenede görülen çapraz kapanışın maksillanın dar 

olmasından mı yoksa mandibulanın deviasyonundan 

mı kaynaklandığını belirlemek zorlayıcı olabilir. 

Sunulan vakada tedavi öncesi sağ tarafta çapraz 

kapanış gözlenmiştir. Tedavi sırasında alt üst çeneler 

arası transversal uyumsuzluk tedavi sonu stabiliteyi 

sağlamak amacıyla üst çenede arkların geniş 

çalışılması ve molar dişlere bukkal kök torku verilmesi 

ile düzeltilmiştir.
26

 

Mandibuler asimetri sebebiyle tedavi edilen vakalarda 

maksiller yetersizliğin, açık kapanışın, maksiller 

okluzal eğim’in olduğu durumlarda cerrahi girişim her 

iki çeneyi de içerebilir. Ancak bu vaka raporunda 

sunulan vakada maksilla normal sınırlar içerisinde 

olduğundan ve üst oklüzyon düzleminde herhangi bir 

okluzal düzlem eğimi sapması (okluzal kant) 

görülmediğinden cerrahi girişim öncesi yapılan 

analizde operasyonun sadece mandibulaya yönelik 

yapılmasına karar verilmiştir. Ortognatik cerrahi tedavi 

planı kuşkusuz her bir bireyin kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılmaktadır. 

Mandibüler laterognati yumuşak doku veya sert doku 

nedenli olabilmektedir. Yumuşak doku nedenli 

laterognatili hastalarda harhangi bir osteotomi 

yapmadan yumuşak dokuya yönelik yağ doku 

enjeksiyonları veya sentetik dolgu materyalleri ile 

asimetri düzeltilebilmektedir. Ancak sert doku 

kaynaklı bir laterognati mevcut ise bu hastalara 

Resim 6. 

Tedavi sonu radyografiler ve analizleri 

a, b) Lateral sefalometrik radyografi ve analizi    

c, d) Posteroanterior radyografi ve analizi    

e) Panoramik radyografi 

Resim 7. 

Çakıştırmalar 

a) Total çakıştırma    

b) Maksiller lokal çakıştırma    

c) Mandibuler lokal çakıştırma    
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kaynaklı bir laterognati mevcut ise bu hastalara 

sagital split ramus osteotomisi, vertikal ramus 

osteotomisi veya osseos genioplasti işlemleri 

yapılabilir. Asimetrinin şiddetine göre cerrahi sonrası 

distraksiyon osteogenezisi de tercih edilebilir. Şiddetli 

asimetri olan bireylerde SSRO ve gerekli ise 

genioplasti işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Asimetrinin 

ciddiyetine göre bazen mandibuler alt kenar 

osteotomisi de yapılabilmektedir. Ciddi asimetrisi 

olmayan hastalarda çene ucuna yönelik genioplasti 

işlemi ile asimetri düzeltilebilmektedir. 

SSRO, distal segmentin ön-arka hareketi sonrası iki 

kemik yüzeyinin genişçe temasta kalması, 

kemikleşmenin kolay olması ve nervus alveolaris 

inferior’a zarar verme riskinin diğer tekniklere göre 

daha az olması, operasyon sırasında oklüzyonun 

kontrolünün mümkün olması sebebiyle tercih edilir.
27

 

Bu vaka raporunda tedavi amacıyla SSRO’nun 

seçilme nedeni, bu teknik ile mandibulanın öne 

arkaya hareketinin yanında sağa sola 

rotasyonununda yaptırılabilmesidir. Laterognatiye 

bağlı fonksiyon, estetik, temporomandibuler eklem 

problemleri, SSRO sonucu geriler.
28,29

 

Bu vaka raporu sonuçları incelendiğinde, ortodontik 

ve cerrahi tedavi kombinasyonunun hedefleri olan 

maksiller ve mandibuler orta hatların çakıştırılması, 

yumuşak doku ve sert doku menton’un fasiyal orta 

hat ile çakıştırılmış olması, simetrik gülüş estetiği 

kazandırılması, ideal overjet, overbite, Sınıf I okluzal 

ilişkilerin sağlanması gibi hedeflere ulaşıldığı 

görülmektedir (Resim 5-7). Bu vaka raporunda 

mandibulanın deviasyonu sebebiyle asimetrik yüze 

sahip hastanın tedavisinde, tedavi başında planlanan 

sonuçlara başarıyla ulaşılmış fonksiyon ve estetik 

iyileştirilmiş, hastaya güzel bir gülümseme 

kazandırılmıştır. 

Fasiyal estetiğin iskeletsel asimetri sonucu 

bozulduğu, büyüme gelişim potansiyelinin olmadığı 

vakalarda tedavi ortodontik-cerrahi tedavi 

kombinasyonu ile yapılır. Şiddetli olmayan mandibula 

kaynaklı laterognati vakalarında cerrahi teknik olarak 

SSRO, osteotomi sonrasında daha geniş bir hareket 

aralığı ve segmentlerin sabitlenmesi sırasında daha 

geniş kemik alanı sunması sebebiyle avantajlıdır. 

Hasta memnuniyeti sağlamak için yüz asimetrisine 

sahip hastaların tedavi sonrası beklentisi belirlenmeli 

ve tedavi sonrası elde edilecek sonuç ile hasta 

beklentisinin örtüştüğünden emin olunmalıdır. Aksi 

taktirde hastalar, tedavi sonucu ne kadar güzel olursa 

olsun sonuçtan tatmin olmayabilirler.  
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A large mass in the mandible of an eight year old child  

Gökhan Gürler

, Serdar Yılmaz

α
, Çağrı Delilbaşı

α
, Merva Soluk Tekkesin

β 

Selcuk Dent J, 2017; 4: 101-105 (Doi: 10.15311/1441.295352) 

                                                           
 Istanbul Medipol University School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul 
β
 Istanbul University Institute of Oncology, Department of Tumor Pathology, İstanbul 

Juvenile ossifying fibroma (JOF) is a benign fibro-

osseous tumor which has aggressive nature. It is 

mostly diagnosed in the first and second decades 

and is thought to arise from differentiation of 

mesenchymal cells of periodontal ligament, 

multipotent precursor cells, forming into fibrous 

tissue, cementum or osteoid. Two percent of all oral 

tumors in children is JOF. Males and females have 

equal predilection.
1

 About 85% of JOF is seen in 

facial bones. Ratio of occurrence in calvarium and 

mandible is 12% and 10% respectively.
2

 This tumor 

has a more aggressive character than conventional 

ossifying fibroma.
3

 Trabecular type is mostly located 

in jaws and has lower aggressive behaviour 

compared with psammomatoid type. Mandibular 

lesions of JOF are rarely seen and can be 

misdiagnosed because of similar radiographic 

features with odontogenic cysts.
1

 The lesion may 

disrupt the cortical bone and invade into adjacent 

anatomic structures and soft tissues. Radiopacities 
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ÖZ 

Sekiz yaşındaki çocuğun alt çenesinde geniş bir kitle 

Çocukların yüzünde görülen şişlikler daha çok enfeksiyon, çene 

kistleri ve benign-malign tümörler nedeniyle oluşmaktadır. Ayırıcı 

tanıda bulguların başlaması, şişliğin gelişme hızı ve çocuğun yaşı 

göz önüne alınmalıdır. Fibroosseöz lezyonlar fibrosis ile 

karakterize, kemiğe, semente veya her ikisine benzeyen yapıda 

değişik oranlarda kalsifiye doku içeren lezyonlardır. Bu tür 

lezyonlar çenelerde genişlemeye ve şişliğe neden olabilirler. 

Juvenil ossifiye fibroma (JOF) genelde çocuklarda ve ergenlerde 

görülen fibroosseöz lezyonlardan biridir. Agresiv karakterde ve 

yüksek nüks oranına sahiptir. Mandibulada yerleşim maksilladan 

daha fazladır ve histolojik olarak psammomatoid tipi trabeküler 

tipinden daha sık görülür. Tümörün yapısı nedeniyle tedavide 

genellikle çene rezeksiyonu tercih edilir.  

Bu olgu sunumunda 8 yaşındaki çocuk hastanın mandibulasında 

gelişen ve nadir görülen trabeküler tipte JOF ve tedavisi ele 

alınmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER 

Konservatif tedavi, fibroosseöz lezyon, jevenil ossifiye fibroma, 

trabeküler tip,  

ABSTRACT 

A large mass in the mandible of an eight year old child 

Facial swellings in children may commonly arise from infection, 

jaw cysts or benign-malign tumors. Differential diagnosis 

should be handled considering onset of the symptoms, growth 

rate and child’s age. Fibro-osseous lesions are a group of 

lesions characterized by fibrosis and contain varying amounts 

of calcified tissue resembling bone, cement or both. Such 

lesions may cause enlargement and swelling in the jaws. 

Juvenile ossifying fibroma (JOF) is one of the fibro-osseous 

lesions usually seen in children and adolescents. It has an 

aggressive character with a high recurrence rate. Mandible is 

more affected than maxilla and psammomatoid type is more 

common than trabecular type histologically. Bone resection is 

generally preferred for the treatment due to nature of the 

tumor.  

Here we report a rare case of trabecular type JOF located in 

the mandible of an 8-year-old child treated by conservative 

surgery. 

KEYWORDS 

Conservative surgery, fibro-osseous lesion, juvenil 

ossifying fibroma, trabecular type 

anatomic structures and soft tissues. Radiopacities can 

be detected due to variable amount of calcifications 

and/or linear or irregular focal bone. Computed 

tomography, magnetic resonance imaging, 

histopathologic evaluation are beneficial for accurate 

diagnosis.
4

 This report presents a rare case of 

trabecular type juvenile ossifying fibroma in an 8-year-

old child. 

CASE 

An eight-year-old boy was referred to our clinic with 

swelling in the right mandibular corpus region. The 

swelling was first noticed by the patient’s parents about 

7 months previously. In clinical examination swelling 

through the buccal, lingual and inferior mandible was 

noticed (Figure 1). The overlying skin and mucosa were 

intact. A solid mass was detected and luxation of the 

involved teeth were observed. 
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cortex was perforated and lesion showed slightly soft 

tissue invasion. (Figure 3) Blood tests yielded no 

significant information and any signs of Brown Tumor 

of hyperparathyroidism. 

 

 

 

 

Insicional biopsy was performed under local 

anaesthesia through the extraction socket of first 

molar and tissue sample was sent for histopathologic 

evaluation. Provisional diagnosis was juvenile 

ossifying fibroma. Under general anaesthesia 

mucoperiosteal flap was elevated and erupted 46#, 

85# and 84# teeth and unerupted 45#, 47# were 

extracted.  Lesion was completely removed and 

surrounding tissue was curetted (Figure 4). Wound 

was primarily closed with a resorbable suture. 

Histopathologic examination revealed a cellular 

tumor in the fibrous stroma. The proliferation of 

fusiform cells was distinct with woven bone 

formation. Multinucleated giant cells and fresh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramic radiography revealed a large radiolucent 

lesion in the posterior mandible with ill-defined 

borders. The lesion extended from right impacted 

second premolar to second molar (Figure 2). Axial 

and sagittal sections of Cone Beam Computerized 

Tomography (CBCT) presented a large mass 

containing radioopaque material. The mass enlarged 

through the buccal, lingual and inferior mandible. 

While the buccal cortical bone was intact, lingual 

cortex was perforated and lesion showed slightly soft 

Figure 1. 

A swelling through the buccal, lingual and inferior mandible was 

noticed 

Figure 2. 

A large radiolucent lesion in the right posterior mandible 

Figure 3. 

Axial CBCT image showing lingual soft tissue invasion 

Figure 4. 

Excised specimen 
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formation. Multinucleated giant cells and fresh 

hemorrhage were also observed in the lesion. The 

mineralized component showed irregular strands of 

highly cellular sealing osteocytes which were 

characterized trabecular variant of juvenile ossifying 

fibroma (Figure 5, Figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Although the lesion was completely removed, 

recurrence can be expected with this type of lesion. 

Therefore close long-term follow is planned. The 

patient has been followed-up for every 3 months and 

follow-up examination at 18 months was uneventful. 

Panoramic radiography revealed bone healing areas 

and eruption of 44# tooth (Figure 7). Unerupted third 

molar associated with the lesion was not extracted at 

the time of surgery. We expected proximal reposition 

as the lesion was removed, but control radiograph 

revealed no improvement in its position (Figure 7). 

Therefore further surgery is planned for its removal 

Unerupted third molar associated with the lesion was 

not extracted at the time of surgery. We expected 

proximal reposition as the lesion was removed, but 

control radiograph revealed no improvement in its 

position (Figure 7). Therefore further surgery is 

planned for its removal when the child grows-up. 

 

 

 

DISCUSSION 

Fibro-osseous lesions are benign jaw lesions in which 

bone tissue is replaced by fibrous tissue with 

amorphous mineralization. Juvenile ossifying fibroma 

is an uncommon tumor which has distinct clinical 

features. It is a variant of ossifying fibroma (OF) that is 

generally seen in the cranial and facial bones of 

young patients. Local aggressive growth is an 

important clinical feature that distinguishes JOF from 

OF.
5

 JOF occurs as a swelling with pain, whereas OF 

represents painless swellings in the jaws. OF can 

occur at any age, mainly between 30-40 years of age, 

but JOF is encountered in patients younger than 15 

years of age. However according to a report by 

Johnson et al; the age at onset of JOF ranges from 3 

months to 72 years.
6

 The mean age of trabecular type 

juvenile ossifying fibroma is reported to be about 11 

years. The ages of patients diagnosed with 

psammomatoid type JOF approaches to 72 years of 

age. Both types show maxillary predominance and 

psammomatoid type is more frequent than trabecular 

type. They are usually discovered with routine 

radiographs unless clinically detectable facial 

enlargement is present. Our patient was an 8 –year-

old boy who referred to our clinical with a complaint 

of swelling. Lesions may grow through the 

neighboring structures and may cause paranasal 

expansion, facial asymmetry, nasal obstruction, 

exophthalmos and proptosis.
7, 8

 Radiographic 

appearance of JOF has characteristic features such 

as; round, well-defined margins similar to cyst-like 

appearance. Tumors appear as radiolucent, mixed, 

radiopaque and ground glass-like lesions. 

Psammomatoid type usually has ground glass-like 

Figure 5. 

Cellular proliferation of spindle cells with deposition of osteoid              

(H&E x400) 

Figure 6. 

Osteoid and woven bone surrounded by osteoblasts and osteoclasts 

(H&E x400) 

Figure 7. 

Post-operative control radiography after 6 months 
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Psammomatoid type usually has ground glass-like 

features and trabecular type has mixed or radiolucent 

features. Differential diagnosis of JOF include; fibrous 

dysplasia, osseous dysplasia, odontoma, and 

ameloblastoma.
9

 

The clinical management and prognosis of juvenile 

ossifying fibroma are not clear. Conventional OF is 

treated by surgical excision and recurrence is rare. JOF 

usually has a slowly growing pattern; however, some 

demonstrate rapid enlargement. Treatment of juvenile 

ossifying fibroma depends on aggressiveness of the 

lesion but not to histological type. Recurrence rate 

following surgery was reported to be between 30-58%.
6

 

This rate increases to 67% after conservative surgery 

and is about 0% after radical surgery. Conservative 

treatment is preferred when the tumor behaves less 

aggressive. Conservative treatment includes local 

excision and curettage to limit facial deformity and 

dysfunction and thereby to preserve growth and 

development of the jaws.
10, 11

 Conservative treatment 

also preserves chewing and nerve functions in young 

patients.
12, 13

 Resection may be performed if there is a 

recurrence, invasion to adjacent site or where the 

border of mandible is not feasible.
14

 Defect 

reconstruction can be performed at the time of surgery 

or in a second stage surgery. In our patient we 

preferred complete removal and curettage since the 

patient was young and had unerupted teeth. Follow-up 

at 18 months disclosed no recurrence but close 

monitoring is necessary since one unerupted tooth in 

relation to tumour was left in place. 

CONCLUSIONS 

Facial swellings in children should be handled with 

caution as these swellings may result from aggressive 

or malign tumors. Juvenile ossifying fibroma is a 

benign but aggressive tumor with a high recurrence 

rate. Although radical surgery is recommended, 

conservative approach may be preferred considering 

patient’ s age, dentition and localization of the tumor. 

Close follow-up is mandatory if conservative surgery is 

performed. 
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OLGU SUNUMU 

Alveolar proses fraktürünün semi-rijid fiksasyon ile tedavisi: 

Bir olgu sunumu 
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ÖZ 

Alveolar proses fraktürünün semi-rijid fiksasyon ile tedavisi: 

Bir olgu sunumu 

Alveol proses kırıkları künt veya penetran travma sonucu 

oluşabilmektedir. Yetişkinlerde künt travmaların en yaygın 

etyolojileri yumruk kavgaları ve motorlu taşıt kazalarıdır. Yüz 

travmasının diğer nedenleri arasında atletik yaralanmalar, 

düşmeler ve endüstriyel kazalar bulunur. Alveol kret fraktürü 

olan bir hasta pratikte en kısa sürede tedavi edilmelidir. Alveolar 

proses kırıklarında kırığın redüksiyonu ve immobilizasyonu 

zorunludur. Bu olgu sunumunda mandibula anterior bölgede 

meydana gelen alveolar segmental kırığın redüksiyonu ve 

Ribbond ile tedavisi anlatılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER 

Alveolar proses kırığı, semi-rijit fiksasyon, travma 

ABSTRACT 

Treatment of alveolar process fracture with semi-rigid fixation: 

A case report 

Alveolar process fractures are the result of blunt or penetrating 

trauma. Most common etiologies of such blunt trauma in adults 

are fist fights and motor vehicle accidents. Other sources of facial 

trauma include athletic injuries, falls, and industrial accidents. A 

patient with alveolar crest fracture should be treated as soon as 

possible in practice. Reduction and immobilization of the fracture 

is mandated for alveolar process fractures. In this case report, 

alveolar segmental fracture reduction and fixation with Ribbond 

splint are described in the mandibular anterior region. 

KEYWORDS 

Alveolar process fracture, semi-rigit fixation, trauma 

Ağız ve yüz bölgesinde görülen yaralanmaların 

başında dişlerin ve çevre dokularının yaralanmaları 

gelir. Travma sonucu fonksiyon ve konuşma 

bozukluklarının yanında estetik ve psikolojik sorunlar 

ortaya çıkar. Kuvvetin etkisine göre diş ya izole 

yaralanır ya da diş ile birlikte yumuşak doku ve çene 

yaralanmaları görülebilir.¹ Dentoalveoler travmalar 

düşme, sportif yaralanmalar, kavga veya trafik kazaları 

sonucu meydana gelmekte ve sıklıkla ön grup 

dişlerde yaralanmalara neden olmaktadır.
2, 6

  

Alveol proses kırıkları genellikle dişlerin tam veya 

kısmi lüksasyonu ve/veya çenenin bazal kısmının 

kırılması ile ilişkili olur. Alveolar kemik kırıkları 

Andreasen’ın sınıflandırmasına göre dört alt gruba 

ayrılır. Birinci sınıf yaralanmalarda sokette 

kompresyon meydana gelir. İkinci sınıf 

yaralanmalarda alveol soketin vestibül ya da 

lingualinde fraktür meydana gelir. Üçüncü sınıfta, 

alveolar soketi içeren ya da içermeyen alveolar proses 

kırıkları oluşur. Dördüncü sınıf yaralanmalarda ise 

maksilla veya mandibula bazal tabakasını içeren 

alveolar proses kırıkları görülür. Bu kırık alveolar soketi 

içerebilir veya içermeyebilir.
9 

Alveol proses kırıkları genellikle künt veya penetran 

travma sonucu oluşur. Yetişkinlerde bu tür künt 

travmaların en sık görülen iki nedeni yumruk 

kavgaları ve motorlu taşıt kazalarıdır. Mandibula 

penetran travmaların en sık nedeniyse ateşli silah 

yaralanmalarıdır.  

Dentoalveolar travmaların tedavisinde çeşitli 

yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler arasında; tel-

kompozit splint, tianyum travma splinti, fiber splint, 

reçine splint, self-etching ve bonding materyalleri,  

ark bar, ortodontik splint ve sütur splint gibi çeşitli 

splintler sayılabilir.¹¹ Bunların birbirlerine göre çeşitli 

avantaj ve dezavantajları vardır. Kırığın tipine, 

uygulayıcının deneyimi ve klinik şartlara göre en 

uygun tedavi yöntemi seçilmelidir.  

Bu olgu sunumunda mandibula anterior bölgede 

meydana gelen alveolar segmental kırığın 

redüksiyonu ve Ribbond fiber splinti ile tedavisi 

anlatılmaktadır. 
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OLGU SUNUMU 

Bir gün önce motosiklet kazası geçirmiş olan 18 

yaşındaki erkek hasta, alt ön kesicilerdeki mobilite 

ve ağrı sebebiyle Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Carrahisi AD’na 

başvurmuştur. Hastanın acil müdahalesinin kaza 

günü başka bir kurumda yapıldığı ve fakültemize 

sevk edildiği öğrenilmiştir. Hastanın yapılan ağız içi 

ve ağız dışı muayenesinde; yumuşak dokuda 

hemoraji ve yaralanmalar olduğu, alt dudakta kesi 

meydana geldiği ve kaza günü suture edildiği 

görülmüştür. Yapılan klinik muayene sonucu 

mandibula kesici dişlerin ekstrüze ve segmental 

olarak mobil olduğu,  kesicilerin çevresindeki 

yumuşak dokuların hemorajik olup bütünlüğünün 

bozulduğu tespit edilmiştir. Hastanın radyografik 

muayenesinde ise mandibulada kanin-kanin arası 4 

kesici dişi içeren segmental alveol proses kırığı 

tespit edilmiştir. Dişlerde kuron ya da kök kırığı 

görülmemiştir (Resim 1). 

 

 

 

Lokal anestezi altında kırık olan segment elle 

repoze edildi (Resim 2). Dişler orijinal konumlarına 

ve oklüzyona getirildikten sonra semi-rijid 

fiksasyonla tedavisi yapıldı. Fiksasyon için Ribbond 

fiber splinti (Ribbond-Ultra, Seattle, Washington 

USA),   ışıkla sertleşen kompozit rezin yardımıyla 

premolar-premolar arası bölgeye uygulandı (Resim 

3, Resim 4). 

Postoperatif dönemde hastaya 7 gün amoksisilin-

klavulanik asit, non-steroidalantienflamatuvar ve 

klorheksidinglukonat içerikli ağız gargarası 

kullandırıldı. Ek olarak yüzünü darbelere karşı 

koruması, yumuşak diyetle beslenmesi, ağız 

hijyenine dikkat etmesi ve ısırma hareketlerinden 

kaçınması önerildi.   

Bir hafta sonra hastanın kesici dişlerine endodontik 

tedavi başlandı ve hastanın semi-rijit splinti 4 hafta 

sonra çıkarıldı. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resim 3. 

Redükte edilen segmentin semi-rijid fiksasyonu 

Resim 1. 

Hastanın travma sonrası panaromik görüntüsü 

Resim 2. 

Elle repoze edilen kırık segmenti 

Resim 4. 

Hastanın semi-rijid fiksasyon sonrası panaromik görüntüsü 
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Hastanın 6 ay sonra yapılan ağız içi-ağız dışı ve 

radyografik muayeneleri sonucunda; dişlerin 

asemptomatik olduğu, kırık hattının klinik ve radyografik 

olarak normal olduğu tespit edildi. Hasta dişlerin estetik 

ve fonksiyonundan memnun olduğunu belirtti (Resim 5, 

Resim 6). 

 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA 

Dentoalveolar yaralanmalarda oluşabilecek hasar; 

travmanın şiddetine, çarpan cismin elastikliğine, şekline, 

geliş yönüne, dudakların ve diğer yumuşak dokuların bu 

kuvveti ne derece azalttığına, diş ve çenelerin birbirine 

konumuna göre değişiklik gösterebilir.
7 

Dişsel yaralanmalar incelendiğinde üst çenedeki dişler alt 

çenedeki dişlere göre daha fazla risk altındadır. Bunun 

nedeni üst çenenin alt çeneyi oklüzyonda ve istirahat 

pozisyonunda çevrelemesi ve darbelere karşı koruyucu 

etki göstermesidir.
6

 Risk altında olan diğer dişler ise 

mandibula anterior dişlerdir.
4

 Anterior bölgeye gelen 

travmalar sonucunda meydana gelen alveol proses 

kırıklarıyla birlikte, kuron kırıkları, kök kırıkları ve yumuşak 

doku yaralanmaları da görülebilmektedir.
3

 Burada 

bildirilen vakada da motosiklet kazası geçiren hastanın 

anterior dişlerine segmental olarak darbe aldığı ve 

anterior dişlerine segmental olarak darbe aldığı ve 

dişlerin de herhangi bir kırık olmaksızın izole 

alveolar kırığı meydana geldiği teşhis edilmiştir. 

Travma sonrası görülen okluzal değişiklikler, alveol 

kemikte basamak oluşması ve segmentin hareketli 

olması, palpasyonda hastanın ağrı duyması 

alveolar kemikte kırık olduğunu göstermektedir.
5

 

Bu olguda da kırık segmentin yukarıya deplase 

olduğu, oklüzyonun bozulduğu görülmüştür. 

Alveolar kemik kırığı olan bir hasta pratikte en kısa 

sürede tedaviye alınmalıdır. Birçok çalışma, 

tedavide gecikmelerin komplikasyon oranını 

arttırdığını ve en iyi cerrahi sonucu elde etme 

şansını azalttığını göstermektedir.
1

  

Alveol kırıklarında öncelikle kırık parça yerine 

yerleştirilmeli ve fikse edilmelidir. Hastanın ağrı 

duymaması için anestezi sağlandıktan sonra 

parmak basıncıyla alveolar proses redükte 

edilebilir. Alveol proses kırıklarında etkilenen 

dişlerin apeksleri bukkal kemik korteksine doğru,  

kesici kenarlar da linguale doğru hareket eder. Bu 

nedenle kırık parça yerleştirilmeden önce dişlerin 

kesici kenarları bukkale doğru hareket ettirilerek 

repoze edilir. Düzensiz kemik uçları repozisyonu 

engelliyorsa frezle ya da kemik pensiyle 

düzeltilmelidir. Kırık parçalar birbirinden çok 

ayrıysa ve elle repoze edilemiyorsa flep kaldırılarak 

kırık parçalar karşılıklı getirilir.
8

 Burada bildirilen 

olguda kapalı redüksiyon yapılıp kırık segment 

uygun pozisyona getirilmiştir. 

Dentoalveolar travmalarda kırık segmentin 

stabilizasyonu ve fiksasyonu için; tel-kompozit 

splint, titanyum travma splinti, fiber splint, reçine 

splint, self-etching ve bonding materyalleri,  ark 

bar, ortodontik splint ve sütur splint gibi çeşitli 

splintler kullanılabilir.¹¹ 

Ribbond, çok yüksek molekül ağırlığına sahip 215 

fiberden oluşan bir spektrumdur. İlk olarak 1992 

yılında piyasaya sürülen Ribbond, yüksek 

elastikiyet katsayısına (117 GPa) sahip, 

bağlanabilir,  ultra yüksek mukavemetli polietilen 

fiberlerden oluşur ve bu da çekme-gerilme 

kuvvetlerine karşı yüksek direnç sağlar. Diş 

morfolojisi ve dental ark konturlarına kolayca uyum 

sağlar. Ribbond fiberleri maruz kaldıkları "gaz 

plazma" işlemi yüzünden suyu kolayca emer. Bu 

işlem, fiberin yüzeysel gerginliğini azaltır ve 

kompozit materyallerle iyi bir kimyasal bağ 

oluşturmasını sağlar.  Ribbond, biyolojik olarak 

uyumlu, estetik, yarı şeffaf,  renksizdir ve kompozit 

veya akrilik içerisinde kaybolur. Ribbond lifleri 

demirin beş katı daha yüksek darbe mukavemetine 

sahiptir.¹⁰ Bu vakada uygulanması ve temizlenmesi 

kolay, estetik ve biyouyumlu olması nedeniyle 

Ribbond fiber splint kullanılmıştır. 

Resim 5. 

Hastanın 6 ay sonraki ağız içi görüntüsü 

Resim 6. 

Postoperatif 6. aydaki  panaromik görüntüsü 
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Splintleme süresi travma şekline göre farlılık 

göstermektedir. Alveolar proses kırıklarında 4 

haftalık rijit fiksasyon yeterli olmaktadır. Bu 

olguda da splint 4 hafta sonra çıkarılıp panaromik 

film çekilerek kırık hattı kontrol edilmiştir.  

Travma sonucu oluşan dentoalveolar kırıkların 

tedavisinden sonra bir takım komplikasyonlar 

gelişebilmektedir. Diş kaybı, splint tedavisine 

bağlı periodontal bozukluklar, kırık dişlerin 

devitalizasyonu, skar oluşumu, fonksiyonel 

bozukluklar, maloklüzyon, konuşma bozukluğu, 

kronik ağrı, enfeksiyon ve nörolojik hasar 

meydana gelebilir.
7,12

 Bu nedenle mümkün 

olduğunca doğru teşhis ve tedavinin yanı sıra 

hasta takibi önem taşımaktadır. 

Alveolar proses kırıklarında etkilenen dişlerin 

kökleri kan dolaşımından tamamen ayrıldığından 

devitalize olma ve sonuç olarak periapikal apse 

oluşturma riski taşımaktadır. Bu nedenle 

segmentteki dişlerin 1-2 hafta içinde endodontik 

tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Bu 

hastada ağız içi yumuşak dokuların hemorajik 

olması nedeniyle endodontik tedaviler 1 hafta 

sonra yapılmıştır.  

Dentoalveolar yaralanmalarda radyografik 

muayenede periapikal, okluzal ve panaromik 

filmler kombine olarak kullanılmalıdır. Radyolojik 

muayene ile kök kırığı varlığı, intrüzyon veya 

ekstrüzyonun derecesi, alveolar prosesteki kırık 

hattı, yumuşak dokuda yabancı cisim varlığı 

incelenebilir. Radyolojik muayenenin yalnızca 

tedavi öncesi değil kırık segmentin 

stabilizasyonundan sonra da mutlaka yapılması 

gerektiği unutulmamalıdır. 

SONUÇ 

Doğru bir teşhis, tedavi planlaması ve takip; 

olumlu bir tedavi sonucu elde edilebilmesi için 

önem taşımaktadır. Dentoalveolar 

yaralanmalarda kırık parçanın fiksasyonu için 

Ribbond fiber splinti uygulanabilir alternatif bir 

yöntemdir. Bu tip hastalarda en uygun tedavi 

sonuçlarına ulaşabilmek için multidisipliner 

çalışmak gerekebilmektedir. 
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