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Özet 

Bu çalışmada, farklı kür koşullarının polimer katkılı harçların eğilme ve basınç dayanımına etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla, normal portland çimentosu ve stiren-akrilik polimer emülsiyonu kullanılmıştır. 

Polimer ağırlıkça %0, 5, 10 ve 15 oranlarında çimento yerine ikame edilerek standart harç karışımları 

hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında örneklerin kürlenmesi için üç farklı kür yöntemi kullanılmıştır. Bunlar, 

su kürü, etüv+su ve etüv+hava kürüdür. Hazırlanan harç örneklerinin üç farklı kür sonrası 7, 28 ve 90 

günlük basınç ve eğilme dayanımları belirlenmiştir. Polimer katkılı harçlarda meydana gelen dayanım 

değişimleri kontrol harcı ile kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Polimer, Dayanım, Kür koşulu 

 

Effect of Different Curing Conditions on Strength of  
Polymer-Incorporating Mortars  

 
Abstract 

In this study, effect of different curing conditions on compressive and flexural strength of polymer-

incorporating mortars was investigated. In this aim, normal portland cement and styrene-acrylic polymer 

emulsion were used. Mortar mixtures were prepared by replacing 0, 5, 10 and 15% polymer with by weight 

of cement. Three different curing conditions were used for curing the specimens. These are water curing, 

oven+water curing and oven+air curing. After these different curing conditions 7, 28 and 90 days 

compressive and flexural strength values of prepared mortar mixtures were determined. Strength variations 

of polymeric mortar mixtures were comparatively evaluated with control mortar mixture.   

Keywords: Polymer, Strength, Curing conditions 

 
 

1 Giriş 

Yapısal amaçla kullanılan betonlarda öncelikle 

mekanik dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin 

yüksek olması istenmektedir. Ancak yalnızca 

çimento ile hazırlanan geleneksel harç ve betonlarda 

mikro çatlakların başlaması, ilerlemesi kolay 

olduğundan ve düşük çekme mukavemeti sebebiyle 

dayanıklılık özellikleri de düşük olmaktadır. Beton 

özelliklerini etkileyen en önemli parametrelerden 

birisi geçirimliliğidir. Geçirimlilik iyileştirildiği 

takdirde betonun dayanım ve dayanıklılık 

özellikleri de önemli ölçüde iyileşmektedir [1-4]. Bir 

takım yeni malzemelerin betona ilavesiyle bu amaca 

ulaşılabilmektedir. Bu malzemelerden biri de 

polimerlerdir. Genel olarak polimerler betonda; 

çimento yerine bağlayıcı olarak, sertleşmiş betona 

polimer emdirmek veya enjekte etmek suretiyle 

kullanılmaktadır [5-8]. Genellikle betonda 

kullanılan polimerler etilen-vinil asetat kopolimer, 

poliakrilik ester, stiren-akrilik kopolimer v.b. dir. 

Bunların içerisinde stiren-akrilik kopolimer 

harçların eğilme dayanımını,aderansını artırmakta 

ve aynı zamanda daha az kirliliğe yol açmakta ve 

daha düşük maliyet gerektirmektedir [9-12]. 

Polimer içeren harçlar sadece yüksek mekanik 

performans elde etmek için değil aynı zamanda 

kullanım esnasındaki bakım maliyetlerini düşürmek 

amacıyla da kullanılmaktadır [13, 14]. Polimer 
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kullanımı ile en sık yapılan uygulamalar zemin, 

köprü, boru hattı ve endüstriyel zemin kaplamaları 

ile prefabrik elemanların üretimidir [13, 15, 16]. 

Bu çalışmada, farklı oranlarda polimer katkılı 

harçlarda değişik kür koşullarının ve zamanının 

harçların dayanımına etkisi incelenmiştir. Yapılan 

çalışma sonucunda en uygun kür yöntemini 

belirlemek hedeflenmiştir. 

2 Materyal ve Metot 

2.1 Materyal 

Deneysel çalışmada CEM I 42,5 R tipi normal 

portland çimentosu kullanılmıştır. Çimentonun 

fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 
Çizelge 1. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Kimyasal Kompozisyon % CEM I 42,5 R 

SiO2   18.40 

Al2O3 4.51 

Fe2O3 3.16 

CaO 63.90 

MgO 1.6 

Na2O 0.46 

K2O 0.75 

SO3 3.62 

Kızdırma Kaybı 3.20 

Serbest CaO 1.7 

Fiziksel Özellikler  

Özgül Ağırlık                  3.1 

Özgül Yüzey (cm2/gr) 3630 

0,09 mm elek üstü (%) 0.6 

0,032 mm elek üstü (%) 16.5 

Hacim Sabitliği (mm)                       0.5 

Harç karışımlarının hazırlanmasında 0-5 mm kırma 

kireçtaşı tercih edilmiştir. Kırma kireçtaşı 

agregasının elek analizi ve bazı fiziksel özellikleri 

Çizelge 2 de sunulmuştur. 

Çizelge 2. Agreganın özellikleri 

Elek Açıklığı (mm) Geçen (%) 

8 100 

4 95 

2 75 

1 51 

0,5 31 

0,25 20 

0,125 12 

Fiziksel özellikler 

Özgül ağırlık (kyd) 2.70 

Su emme oranı (%) 0.29 

Gevşek birim ağırlık (kg/m3) 1660 

Harç karışımlarında,  katı içeriği yaklaşık %58, 20 
C' de pH değeri ortalama 7.5 ve vizkositesi 300-

1000 cps olan stiren-akrilik esaslı polimer emülsiyon 

kullanılmıştır. Bu bilgiler üreticisi tarafından 

sağlanmıştır.  

2.2 Metot 

Çalışmada (1 adet kontrol, 3 adette polimer içeren) 

toplam 4 adet standart harç karışımı hazırlanmıştır. 

Polimer katkılı harç karışımlarında polimer %5, %10 

ve %15 oranında çimento yerine kullanılarak 

40x40x160 mm ölçülerinde prizmatik örnekler 

hazırlanmıştır. Hazırlanan örnekler 7, 28 ve 90 

günlük kür işlemleri sonunda eğilme ve basınç 

dayanımı testlerine tabi tutulmuştur. Çalışmada 

örneklere 3 farklı kür uygulanmıştır:  

 Kalıp süresi sonrasında suda kür (su) 

 Kalıp süresi sonrasında 24 saat 50 ˚C etüvde 

bekletildikten sonra suda kür (etüv + su) 

 Kalıp süresi sonrasında 24 saat 50 ˚C etüvde 

bekletildikten sonra havada kür (etüv + hava) 

3 Bulgular ve Tartışma 
Değişik oralarda polimer katkılı harç karışımlarının 

7 günlük eğilme ve basınç dayanımları değişik kür 

koşullarında ölçülmüş ve Şekil 1’de basınç 

dayanımları, Şekil 2’de eğilme dayanımları 

verilmiştir. 

Elde edilen 7 günlük basınç dayanım sonuçları 

incelendiğinde; kontrol harcının basınç dayanımının 

su kürü uygulanmış durumda 46.1 MPa, etüv + 

hava kürü uygulamış durumda 39.7 MPa ve etüv + 

su kürü uygulanmış durumda 44.8 MPa olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında en 

uygun kür yönteminin su kürü olduğu, etüvde 

bekletmenin her hangi bir olumlu etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Bu durum etüvde kür esnasında 

bekletilen örneklerdeki hidratasyon için gerekli olan 

suyun kaybedilmesine ve bunun sonucunda 

hidratasyonun yavaşlaması yada durmasına 

bağlanabilmektedir. %5 Polimer içeren harç 

karışımlarında; basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 38.2 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 38.3 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 35.1 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer şekilde %10 polimer içeren harç 

karışımlarında; basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 31.5 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 32 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 27.4 MPa olduğu 

görülmüştür. Yine %15 Polimer içeren harç 

karışımlarında; basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 28.7 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 30.5 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 27.1 MPa olduğu 

saptanmıştır. 
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Şekil 1.  Polimer katkılı harç karışımlarının 7 günlük basınç dayanımları 

 

7 günlük eğilme dayanım sonuçları incelendiğinde; 

kontrol harcının eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 8.7 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 8.1 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 8.3 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında kontrol 

harcında su kürü uygulamasının diğer kür 

uygulamalarına kıyasla %7 ye varan oranda daha 

yüksek eğilme dayanımı elde edilmiştir.  

%5 Polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 6.9 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 7.6 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 7.6 

MPa olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde %10 

polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 6.3 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 7.1 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 6.9 

MPa olduğu görülmüştür. Yine %15 Polimer içeren 

harç karışımlarında; eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 5.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 6.8 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 6.3 MPa olduğu saptanmıştır.

 

 

Şekil 2.  Polimer katkılı harç karışımlarının 7 günlük eğilme dayanımları 
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Değişik oralarda polimer katkılı harç karışımlarının 

28 günlük eğilme ve basınç dayanımları değişik kür 

koşullarında ölçülmüş ve Şekil 3’de basınç 

dayanımları, Şekil 4’de eğilme dayanımları 

verilmiştir. 

28 günlük basınç dayanım sonuçları incelendiğinde; 

kontrol harcının basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 53.1 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 43.5 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 48.5 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre, en uygun kür 

yönteminin su kürü olduğu, etüvde bekletmenin 

her hangi bir olumlu etkisinin olmadığı 

görülmüştür. 

%5 Polimer içeren harç karışımlarında; basınç 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 38.3 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 39.8 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 31.5 

MPa olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde %10 

polimer içeren harç karışımlarında; basınç 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 33.2 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 36.5 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 30.2 

MPa olduğu görülmüştür. Yine %15 Polimer içeren 

harç karışımlarında; basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 31.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 34.9 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 29.3 MPa olduğu 

saptanmıştır. 

 

 

Şekil 3. Farklı harç karışımlarının farklı kür koşullarında 28 günlük basınç dayanımları 

 

28 günlük eğilme dayanım sonuçları incelendiğinde; 

kontrol harcının eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 10.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 8.6 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 9.3 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar kontrol harcında su kürü 

uygulamasıyla diğer kür uygulamalarına kıyasla 

%20 ye varan oranda daha yüksek eğilme dayanımı 

elde edilmiştir.  

%5 Polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 8.5 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 8.2 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 7.9 

MPa olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde %10 

polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 6.9 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 7.5 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 7.1 

MPa olduğu görülmüştür. Yine %15 Polimer içeren 

harç karışımlarında; eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 6.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 7.4 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 6.7 MPa olduğu saptanmıştır. 
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Şekil 4. Farklı harç karışımlarının farklı kür koşullarında 28 günlük eğilme dayanımları 

 

Değişik oralarda polimer katkılı harç karışımlarının 

90 günlük eğilme ve basınç dayanımları değişik kür 

koşullarında ölçülmüş ve Şekil 5’de basınç 

dayanımları, Şekil 6’da eğilme dayanımları 

verilmiştir. 

90 günlük basınç dayanım sonuçları incelendiğinde; 

kontrol harcının basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 56.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 51.9 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 52.3 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre, en uygun kür 

yönteminin su kürü olduğu, etüvde bekletmenin 

her hangi bir olumlu etkisinin olmadığı 

görülmüştür. 

%5 polimer içeren harç karışımlarında; basınç 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 41.5 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 43.6 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 39.5 

MPa olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde %10 

polimer içeren harç karışımlarında; basınç 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 34.7 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 37.6 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 34.7 

MPa olduğu görülmüştür. Yine %15 Polimer içeren 

harç karışımlarında; basınç dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 32.1 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 35.5 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 30.3 MPa olduğu 

saptanmıştır. 

 

 

Şekil 5. Farklı harç karışımlarının farklı kür koşullarında 90 günlük basınç dayanımları 

  



   

     CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı 2, 195-201 s.                                                               CBU J. of Sci., Volume 11, Issue 2, p 195-201 

200 
 

90 günlük eğilme dayanım sonuçları incelendiğinde; 

kontrol harcının eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 11.8 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 9.8 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 10.4 MPa olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar kontrol harcında su kürü 

uygulamasıyla diğer kür uygulamalarına kıyasla 

%17 ye varan oranda daha yüksek eğilme dayanımı 

elde edilmiştir.  

%5 polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 8.5 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 8.8 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 8.4 

MPa olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde %10 

polimer içeren harç karışımlarında; eğilme 

dayanımının su kürü uygulanmış durumda 7.8 

MPa, etüv + hava kürü uygulamış durumda 8.6 

MPa ve etüv + su kürü uygulanmış durumda 7.6 

MPa olduğu görülmüştür. Yine %15 polimer içeren 

harç karışımlarında; eğilme dayanımının su kürü 

uygulanmış durumda 7.2 MPa, etüv + hava kürü 

uygulamış durumda 8 MPa ve etüv + su kürü 

uygulanmış durumda 7.2 MPa olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 6. Farklı harç karışımlarının farklı kür koşullarında 90 günlük eğilme dayanımları 

 

Bu sonuçlara göre; harçlara çimento yerine polimer 

ikame edilmesi durumunda hem basınç hem de 

eğilme dayanımı için en iyi sonuçların etüv+hava 

kürü koşulunda elde edildiği görülmektedir. Bu kür 

koşulunda su kürüne kıyasla 7, 28 ve 90 günlük 

basınç dayanımlarında sırasıyla %6, %10, %11 

oranlarında artış görülmüştür. Yine aynı kür 

koşulunda 7, 28 ve 90 günlük eğilme 

dayanımlarında sırasıyla %14, %16, %18 oranlarında 

artış tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; polimerli 

harçların suda bekletilmesinin kuru halde 

uygulanan küre kıyasla daha düşük dayanımlara 

yol açtığı ifade edilebilir. Buda polimerizasyonun 

gelişmesi için kuru bir ortamın gerekli olduğunun 

göstergesidir [19-21]. 

Harçlarda değişik oranlarda çimento yerine polimer 

kullanımı ile tüm yaşlarda basınç ve eğilme 

dayanımlarının düştüğü anlaşılmaktadır.  Polimer 

oranındaki artışa bağlı olarak 7, 28 ve 90 günlük 

basınç dayanımlarındaki düşüşler sırasıyla %40, 

%40 ve %43, 7, 28 ve 90 günlük eğilme 

dayanımlarındaki düşüşlerin ise sırasıyla %33, %41 

ve %42 oranlarında olduğu görülmüştür.  

Çimento yerine değişik oranlarda polimer kullanımı 

eğilme dayanımlarında basınç dayanımlarına 

kıyasla daha etkili değişimler yaratmıştır. Bu durum 

polimerin agrega ile çimento hamuru arasındaki ara 

yüzeyi güçlendirmesi ve agrega ile çimento 

arasındaki aderansı artırması ile açıklanabilir. 

7 Sonuçlar 

Yapılan bu çalışma sonucunda; harçlara çimento 

yerine %5-%15 arasında polimer ikame edilmesi 

durumda hem basınç hem de eğilme dayanımı 

açsından en iyi kür koşulunun etüv+hava kürü 

olduğu, en kötü kür koşulunun da suda kür koşulu 

olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, harçlarda çimento yerine kullanılan polimer 

oranının artmasına bağlı olarak tüm kür 

koşullarında basınç ve eğilme dayanımlarının 

düştüğü tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan 

polimer tip, oranı ve kür koşulları için çimento 
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yerine polimer kullanımının mekanik özelliklerde 

bir iyileşme sağlamadığı görülmüştür. Harçlarda 

değişik oranlarda polimer kullanılması durumunda 

çalışılan kür koşulları için harçların eğilme 

dayanımlarının basınç dayanımlarına kıyasla daha 

az olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.  
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