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I i ı s a  Ö z e t

B u yazıda açıklanan denemeler «Türkiye’nin bazı orman ağaç tür
leri kerestelerinin teknik  kurutm a özellikleri» başlık lı araştırm a proje
sinin ORÜS kurum una bağlı D evrek kereste fabrikasında yürütülm esi 
sırasında doğal kurutm aya ilişkin bazı hareket n ok ta lan  konusunda f i
k ir edinm ek am acı ile  yaz peryodu içerisinde yapılm ıştır. D enem eler 
geııel sonuçlar çıkarm alı içnı yetersiz olm akla beraber daha kapsam lı 
araştırm alar için  önemli çık ış noktaları verm ektedir. Bu nedenle y a 
yınlanm ası uyguıı bulunmuştur.

1. G İR İŞ

B içilm iş ağ aç  m alzem en in  k u ru tu lm as ın d a  ideal o lan  te k n ik  k u ru tm a  o lm akla 
b eraber, b ü tü n  sa k ın c a la r ın a  rağ m en  ü lkem izde h a lâ  p a rk e  ta s la k la r ı ve önemli 
m ob ilyalık  p a rç a la r ın  d ışında k e re s te  doğal o la rak  k u ru tu lm a k ta d ır . F a k a t  doğal 
k u ru tm a y a  a i t  e sa s la rla  ilg ili T ü rk iye 'de  yap ılm ış a ra ş tırm a la ra  d ay a lı h a re k e t 
n o k ta la r ı m ev cu t değildir. Ö zellikle doğal k u ru tm a y a  b a ş lam a  zam an ı konusunda 
b ilg ilerin  o lm ay ış ı u y g u lam a la rd a  önem li k a y ıp la ra  neden o lm ak tad ır. Y az peryodu 
içerisinde b a ş lay an  b ir  doğal k u ru tm a d a  g e rek li ön lem ler a lm m assa  k u ru tm a  k a li
te s i çok düşük  o lm ak tad ır.

2. M A T ER Y A L

D enem eler O rm an  Ü rü n le r i S an ay i K u ru m u n a  bağ lı D evrek  k e re s te  fab rik a s ın d a  
y ap ılm ıştır . D enem e m a te ry a li k e re s ten in  elde edild iğ i G ö k n ar (A b ies  b om m ülleriana  
M a ttf .)  ve Ç am  (P inus n ig ra  var. P a llasiana  Sclıneid .) to m ru k la rı, «T ürk iye’nin  
önem li bazı orman, a ğ a ç  tü r le r i k e re s te le rin in  te k n ik  k u ru tm a  özellik leri üzerine 
a ra ş tırm a la r»  ad lı p ro je  iç in  D irg ine  O rm an  İş le tm esi’n in  K a rad e re  B ölgesinden ve 
D ev rek  iş le tm esin in  P ü re n k a y a  ve D av u lg a  bö lgelerinden  g e tir ilen  to m ru k la r  a r a 
s ından  ra s tg e le  seç ilm iştir . '

B u n la r o rm an d an  kesild ik ten  15 gü n  so n ra  fa b r ik a y a  ta ş ın m ış  ve hem en TS 51 
(1962) de b e lirtilen  b o y u tla rd a  b içilm iştir. D enem e m a te ry a li k e re s te  biçilen k e re s 
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te le r  a ra s ın d a n  k a lın lığ ı 25 ve 50 m m  boyu 400 cm, g en iş liğ i 180 - 280 m m  a ra s ın 
d a  değ işen  k e re s te le rd en  a y r ı la ra k  denem e is tifin in  y ap ılacağ ı yere  ta ş ın m ış tır .

3. M ETOD

Y u k arıd a  be lirtild iğ i g ib i elde edilen denem e m a te ry a li k e re s te  to p ra k  sev iye
sinden  y ü k sek liğ i 50 cm  o lan  beton  a y a k lı a lt l ık la r  üzerine  is t i f  ed ilerek  ik i ay  sü 
re  ile ru tu b e tin  g id işi ta k ip  ve k o n tro l ed ilm iştir.

R u tu b e tin  g id işi b aşlang ıç  ru tu b e ti belli o lan  ru tu b e t k o n tro l ö rnek  ta h ta la r ı
n ın  h e r  h a f ta  ta r t ı lm a s ı ile ta k ip  ed ilm iştir. İs tif le r in  yap ılm ası, ru tu b e t k o n tro l 
ö rn ek  ta h ta la r ın ın  seçilm esi, h az ır lan m ası ve ta r tı lm a s ı ile ilg ili a y rın tılı b ilg iler 
a şağ ıd a  aç ık lan m ıştır.

3.1. is tif ler in  Y apılm ası

K ereste  to p ra k  seviyesinden yüksek liğ i 50 cm  o lan  beton  a y ak lı a lt lık la r  üze
rine  is tif  ed ilm iştir. İs tif lem ede  h av a  k u ru su  halde  enine k e s it b o y u tla rı 25X50' m m  
olan  g ö k n a r la ta la r ı  ku llan ılm ıştır.

İ s tif le r  h e r  b irin in  y ü ksek liğ i 100 cm  olan  3 blok halinde ü s t  ü s te  y ap ılm ıştır. 
İ s t i f  enine kesitin e  k o n an  la ta la r  3 cm ç ık ın tılı o la ra k  y e rle ş tir ilm iş tir . L a ta la r  
a ra s ın d a k i m esafe  100 cm  alın m ıştır . L a ta la r ın  a şağ ıd an  y u k a rıy a  ü s t  ü s te  g e l
m elerine  ve böylece enine k e s itin  te şk il e tt iğ i düşey  düzlem e p a ra le l düzlem ler 
içerisinde b u lu n m a la rın a  d ik k a t ed ilm iştir. İnce  k e re s te le rle  k a im  k e re s te le r  ay rı 
a y r ı is tif len m iş tir . R u tu b e t k o n tro l ö rnek  ta h ta la r ı  için  uy g u n  y e rle r  h az ır lan m ış tır .

İ s tif le r  y ap ıld ık tan  so n ra  k a p a k  ta h ta la r ın d a n  b ir  dam  ö r tü  y a p ıla ra k  k u ru t
m a  sü resince  is tif le r in  güneş ve y a ğ m u rd an  k o ru n m ası sa ğ la n m ış tır  (R esim  1).

3.2. R u tu b e tin  G idişinin T ak ip  ve K o n tro lü

K u ru tm a  süresince, k u ru tu la n  k e res ten in  ru tu b e tin d e  m ey d an a  gelen  değ işm e
le r ve ru tu b e t m ik ta r la r ı  ru tu b e t ko n tro l ö n ıe k  ta h ta la r ı  y ard ım ı ile ta k ip  ve k o n t
ro l ed ilm iştir. Bu ö rnek  ta h ta la r  a ra ş tırm a  m a te ry a li k e re s te le r  a ra s ın d an  teğ e t 
ve ra d y a l yönde biçilm iş ay n ı o ran d a  seçilen  k e res te le rd en  elde ed ilm iştir. B unun 
için  h e r  b ir k e res ten in  en ine kesitinden  itib a ren  60. m m  içerden  önce 20 m m  g e 
n iş lik te  b ir  ru tu b e t ö rneğ i kesilm iş, so n ra  900 m m  u zu n luğunda  ru tu b e t ko n tro l 
ö rnek  ta h ta s ı  a lın a ra k  te k r a r  b ir ru tu b e t ö rneğ i d ah a  k e s ilm iş tir  (R esim  2).

R u tu b e t ö rn ek le ri ru tu b e t k o n tro lü  ö rn ek  ta h ta s ın ın  başlang ıç  ru tu b e tin i bu l
m a k  am ac ı ile a lınm ış olup, ru tu b e tle r i k u ru tm a  m etodu  ile sa p ta n m ış tır .

E lde  ed ilen  ru tu b e t k o n tro l ö rnek  ta h ta la r ı  v a k it geçirilm eden  ta la ş , k ıym ık, 
y onga  ve k a b u k la rd a n  tem izlenm iş ve enine k es itle rin e  alüm inyum  boyası sü rü le 
re k  y e te r li d u y a rlık ta k i te ra z i y ard ım ı ile b aşlang ıç  a ğ ır lık la r ı b u lunm uştu r.

E n ine  k e s itle re  boya sü rü lm esinden  m a k s a t is tif te k i k e re s te le re  gö re  çok k ısa  
o lan  ö rnek  ta h ta la r ın  n o rm al ta h ta la r a  n a z a ra n  çab u k  k u ru m a la r ın ı ön lem ektir.

R u tu b e t k o n tro l ö rnek  ta h ta la r ı  seç ilirken  denem eye a lm an  k e re s te le ri tem sil 
edebilecek özellik lere sah ip  o lm a la r ın a  d ik k a t ed ilm iştir. 50 m m  k a lın lık ta k i g ö k n ar
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k e re s te s i is tif i  iç in  12 ru tu b e t k o n tro l ö m ek  ta h ta s ı  a lın m ış tır . B u n la rın  b ir k ısm ı 
te ğ e t b ir  k ısm ı ra d y a l olup, y ıllık  h a lk a  g en iş lik le ri ve y ıllık  h a lk a la r ın  k e res te  
y üzey le rine  çık ış a ç ıla n  m u h te lif t ir  (T ablo  1). 25 m m  k a lın lık ta k i g ö k n a r k e re s 
te s i iç in  6, çam  k e re s te s i içinde gene 6 a d e t ru tu b e t k o n tro l ö rn ek  ta h ta s ı  a lın 
m ış t ır  (E .F . RASM TJSSEN  1961, s. 100). B u n la rın  da  y ıllık  h a lk a  sa y ıla r ı ve y ıl
lık  h a lk a la r ın  k e re s te  yüzey le rine çık ış a ç ıla rı d eğ iş ik tir  (T ablo 2). Ç am  ru tu b e t 
k o n tro l ta h ta la r ın ın  4 adedi d ir i odun k ısm ından  2 adedi öz odun k ısm ından  ke-

R e s im  1. D enem e istifleri (D e v re k  K e re ste  F a b r ik a s ı).



T ab lo  1. 50 m m  ka lın lık ta k i g ö k n a r  ke re ste s i is t if in d e k i rutubet kontro l ö rnek  tah ta la rın ın  öze llik le ri ve rutubetin  g id iş i.

Ö R N E K
Ö R N E K N  O .

T A H T A N IN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O rta la m a

H a lk a  genişliğ i 
(m m ) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 3,0 1,8 1,0 1,2 1,6 1,3 1,1 1,47

K aim lik  (m m ) 51 50 49 51 48 51 48 50 50 50 49 51 49,83
G enişlik  (m m ) 235 233 232 210 209 232 235 235 230 230 215 235 227,6
B içm e yönü R R R T T T T T R R T R K arış ık

Ru. R u. Ru. R u. Ru. Ru. Ru. R u. R u. R u. R u. R u. Ru.
K o n tro l T arih i .% % % % % % % c/c % % % % %

1.7.1972 55 60 75 70 70 52 50 50 60 57 66 45 59,1
7.7. » 38 36 41 37 36 39 36 34 39 35 35,5 33 36,9

15.7. » 31 31 39 24 29 32 32 30 34 32 30 30 31,4
22.7. » 29 29 33 18 24,5 27 30 25 30 28 27 38 27,4
29.7. » 28 28 31,5 16,5 22,5 24,5 27 23 28 26 24 26 25,4

5.8.1972 26 26,5 28,5 14 19 21,5 24,5 20 25,5 23 21 23 22,7
12.8. » 25 26 27 14 18 21 22 19,5 25 23 20 22,5 21,9
19.8. » 25 25 27 14 17,5 20,5 21,5 18,5 24,5 22,5 21 21,5 21,5
26.8. » 25 25,5 27 14,5 18 21 21,5 17,5 25 23 21,5 21,5 21,6

2.9.1972 25 25 26 15 18 21 21 17 24 23 21 21,5 21,4

R  — R ad y a l 
T  --  T eğ e t 
Ru =  R u tu b e ti
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T ab lo  2. 25 m m  ka lın lık ta k i g ö k n a r  ke re ste s i is t if ind ek i rutubet kontro l örnek  tah ta la rın ın  öze llik le ri ve  rutubetin  g id iş i.

Ö rn ek  T a h ta n ın Ö rnek  N o 1 Ö rnek  N o 2 Ö rnek  N o 3 Ö rnek  N o 4 Ö rnek  N o 5 Ö rn ek  N o 6 O rta la m a

Y ıllık  h a lk a
gen işliğ i (m m ) 1,2 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 0,48
K alın lık  (m m ) 24 25 25 25 25 25 25
G enişlik  (m m ) 235 228 232 232 235 235 232,8
B içm e yönü T eğ e t O lgun R ad y al R ad y al R ad y al T eğ e t T eğ e t K a rış ık

R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti
K o n tro l T a rih i % % *% % '% % '%

1.7.1972 40 60 60 60 45 65,0
7.7. » 30 28 34 36 26 36 31,5

15.7. » 24 23,5 27 28 22 29 25,5
32.7. » 22 23 25 26,5 20 25 23,5
29.7. » 21,0 21,5 23,5 25,0 17 21,5 21,6

5.8.1972 20,0 19,5 21,0 23,0 15 17 19,2
12.8. » 19,5 20 21,5 23,5 15,5 17,5 19,6
19.8. » 19 19 21 22 15 16 18,7
26.8. » 19 19 21 21,5 15 15 18,4

2.9.1972 19 18,5 20 21 14,5 15 18,0
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T a b lo  3. 25 m m  ka lın lık ta k i Çam  ke re ste s i is t if indek i rutubet kontro l ö rnek  tah ta la rın ın  öze llik le ri ve  rutubetin  g id iş i.

Ö rn ek Ö rn ek Ö rnek Ö rnek Ö rn ek Ö rn ek
Ö rnek  T a h ta n ın N o 1 No 2 O rta la m a N o 3 N o 4 N o 5 No 6 O rta la m a

Y ıllık  h a lk a
g en iş liğ i (m m ) 1,4 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4
K alın lık  (m m ) 26 26 26 26 25 27 26 26
G enişlik  (m m ) 233 233 233 233 235 235 235 234,5
B içm e yönü R ad y a l R ad y a l Özodun T eğ e t T eğ e t R ad y al T eğ e t D iri

özodun özodun d ir i odun d ir i odun d ir i odun d iri odun odun

R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti R u tu b e ti
K o n tro l T a rih i % % % % % % % %

15.7.1972 40 41 40,5 147 150 120 139 139
22.7. » 29,5 27 28,3 65 97 57 69 72
29.7. » 25,5 20 22,8 27,5 30 25,5 24 26,8

5.8.1972 21 17 19 19,0 22 20 14 18,8
12.8. » 20,5 16,5 18,5 17,5 19 19 14 17,4
19,8, » 20 15,5 17,8 17 18 17,5 13,5 16,5
26.8. » 20,5 16 18,3 17,5 18 17 13,5 16,5

2.9.1972 20,5 16,5 18,5 17 18,5 17 14 16,6
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silm iş tir  (T ablo  3). G erekli h az ır lık la r  ta m a m la n d ık ta n  so n ra  bu ö rn ek le r is tif le 
rin in  y an  yüzlerindek i yerle rine  k o n m u ş tu r (R esim  3).

D enem e sü resince  ru tu b e tin  g id işi böylece h az ırlan ıp  is tif le re  y e rle ş tir ilen  r u 
tu b e t k o n tro l ö rn ek  ta h ta la r ın ın  h e r  h a f ta  ta r t ı l ıp  ru tu b e t m ik ta r la r ın ın  te s p it ed il
m esi ile ta k ip  ve k o n tro l ed ilm iştir. T a r tı la rd a  fa b r ik a  k u ru tm a  f ır ın la r ın d a  bu lu 
n an  «M OORE DRY KTLN CO» m a rk a  te ra z i ku llan ılm ıştır .

\ ~ 6 0 0

'Enine kesit

t
t

900 rnm

a  5  D , 
Rutubet kontrol 
örnek tahtası

Artan parça1

Rutubet örneği

R e sim  2. Rutubet Kontro l ö rııek tah ta sı ile rutubet ö rneğ in in  elde edilişi.

örnek tahtası 

-4 B
R esim  3. R u tubet Kontro l ö rnek  tah ta sın ın  istifin (A )  yan  yüzüne, ( B ) ön yü zü n e  ko n m a sı ve  her iki 

d u ru m d a  istif lata ların ın  durum u.

4. D E N E M E  SO N U Ç L A R I

D enem eler y az  peı-yodu içerisinde y ıü n  en s ıcak  a y la r ı o lan  T em m uz ve A ğ u s
tos ay la r ın d a  yap ılm ıştır. T op lam  62 gü n  sü ren  denem elerde çam  ve  g ö k n a rm  ince 
ve k a lın  k e res te le rin d en  m ü teşek k il o lan  is tif le r  ayııı ik lim  k o şu lla rı a ltın d a  b u 
lu n m ak tad ır . T em m uz ay ın d a  sıcak lık  o r ta la m a s ı 22,7 C°, bağ ılnem  o rta la m a s ı 
% 70,7; A ğ u sto s ay ın d a  ise sıcak lık  o r ta la m a s ı 22,1 C°, bağ ılnem  o rta la m a s ı % 74,7 
o lm u ştu r. G ünlük  s ıcak lık  ve  bağ ılnem  d eğ erle ri ya rd ım ı ile d iy ag ram d an  h esap 
lan an  (K U R TO Ğ LU  1984, s. 52) y a k la ş ık  denge ru tu b e ti değerle rin in  o rta la m a s ı 
T em m uz ay ı için  % 12,7, A ğusto s ay ı iç in  %  13,1 bu lu n m u ştu r. Bu değerlere  gö re  
k u ru tm a  şiddetli k o şu lla r  a ltın d a  baş lam ış tır.

»
R esim  4 ’de de gö rü ldüğü  g ib i bu  k o şu lla r  a lt ın d a  b a ş lay an  k u ru tm a n ın  ilk  h a f 

ta s ın d a  g ö k n a r  k a la s la r ın ın  ru tu b e ti % 59,1’den % 36,9’a, ta h ta la r ın  ru tu b e ti ise 
%  65’den %  31,5’a  d ü şm ü ştü r. K u ru tm an ın  ik inci h a f ta s ın d a  lif doygunluğu  ru tu b e t 
derecesin in  a lt ın a  düşm üş olan  ta h ta la rd a  k u ru m a  y av aşlam ış tır . H enüz lif doy
g u n luğu  ru tu b e t derecesine u la şm ay an  k a la s la r  ise  k u ru m a  h ız ı y av a ş la m a k la  be
ra b e r  k u ru m a  o ran ı ta h ta la r  k a d a r  o lm uştu r. Ü çüncü  h a f ta d a  k u ru tm a  koşu lları
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T arih

T ab lo  4. 1972 Y ılı

K uru
T erm o m etre

(C °)

T em m u z A y ın a  A it

B ağılnem
(% )

ik lim  Verileri.

Denge
R u tu b e ti

(% )
Y ağışlı
g ü n le r

1.7.1972 20,6 71,7 13,4
2.7.1972 23,4 58,7 10,2
3.7. » 22,7 56,3 10,0
4.7. » 19,2 85,0 18,6
5.7. » 17,3 86,3 18,8 +
6.7. » 18,5 73,0 13,7 +
7.7. » 19,0 75,3 13,7
8.7. » 18,7 75,7 13,7
9.7. » 20,6 66,7 12,1 +

10.7. » 19,5 72,0 14,0
11.7. » 19,5 80,7 16,5 +
12.7. » 22,5 69,3 12,8 +
13.7. » 23,5 66,3 11,9
14.7. » 24,5 66,3 11,7
15.7. » 25,3 67,7 12,2
16.7. » 23,6 69,3 12,4
17.7. » 23,5 67,0 12,0
18.7. » 23,4 74,3 13,4
19.7. » 23,2 67,7 12,3
20.7. » 24,5 67,7 12,2
21.7. » 24,6 67 12,1 +
22.7. » 24,7 70,7 11,8
23.7. » 25,4 67,7 11,9
24.7. » 25,6 67,7 11,9
25.7. » 26,0 72,2 13,0
26.7. » 25,5 73,3 13,2
27.7. » 25,2 71,3 13,0
28.7. » 25,3 73,0 13,1
29.7. » 22,1 79,0 15,0
30.7. » 23,6 69,3 12,4
31.7. » 24,6 68,3 12

O rta la m a 22,7 70,7 12,68

birinc i ve ik inci h a ftad ak in d en  d ah a  şiddetli o lm uş s ıcak lık  24 C° ye yak laşm ış, 
bağ ılnem  % 70’in  a lt ın a  d ü şm ü ştü r . Böylece denge ru tu b e ti de •% 12’ye inm iş tir. 
R u tu b e ti L if doygun luğu  ru tu b e t derecesin in  a lt ın a  düşen  g ö k n a r  keres te sin d e  k u 
ru m a  y a v a ş la y a ra k  devam  ederken  k a la s la r  '% 4, ta h ta la r  % 2 ru tu b e t k a y b e t
m iş tir . K a la s la ra  gö re  ta h ta la rd a k i ru tu b e t kay b ın ın  az  o lm asın ın  nedeni ta h ta la 
r ın  ru tu b e tin in  d ü şü k  olm asıd ır. A ynı h a f ta  k u ru tm a y a  yeni b a ş lay an  ve b a ş la n 
g ıç  ru tu b e ti  y ü k se k  o lan  çam  d iri odun ta h ta la r ı  % 139’d an  •% 72, özodun ta h ta 
la r ı d a  %  41,5’d an  '% 28,3’e düşerek  büyük  ru tu b e t k ay b ın a  u ğ ram ış tır .
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T ab lo  5. 1972 Y ılı A ğ u s t o s  A y m a  A it  İk lim  Verileri.

D enge
-Tarih S ıcak lık  B ağ ılnem  R u tu b e ti Y ağışlı

C° (% ) (% ) g ü n le r

1.8.1972 21,7 77,0 14,6
2.8.1972 24,3 64,0 11,2
3.8. » 23,4 68,3 12,3
4.8. » 26,6 55,7 9,7 1+
5.8. » 21,7 62,7 10,9
6.8. » 20,5 66,7 11,9
7.8. » 21,7 70,7 13,0
8.8. » 21,8 69,3 12,6
9.8. » 21,0 69,7 12,8

10.8. » 20,4 67,3 12,1
11.8. » 21,5 76,7 14,6 •+
12.8. » 20,6 79,0 15,0 '+
13.8. » 20,9 81,0ı 16,0 +
14.8. » 21,5 75,0 14,1 +
15.8. > 21,8 77,7 14,6 :+
16.8. » 22,9 69,7 12,6 ■+
17.8. » 24,1 69,0 12,3
18.8. :> 23,0 61,3 10,7
19.8. » 25,0 56,3 9,8
20.8. » 26,8 56,7 10,0
21.8. » 23,9 76,3 14,2
22.8. » 23,5 68,3 12,0
23.8. » 23,7 66,0 11,6
24.8. » 21,8 78,0 14,7 :+
25.8. :> 21,8 72,3 13,2 +
26.8. » 19,9 84,0 18,0
27.8. » 19,7 78,7 14,9
28.8. » 19,2 82,3 17,0
29.8. » 19,6 72,0 13,2
30.8. » 19,7 71,3 13,0
31.8. » 21,5 69,0 12,5

O rta la m a  22,1 70,5 13,06

D ördüncü  h a f ta d a  bağ ılnem de düşm e o lm am asın a  ra ğ m e n  s ıcak lık  d ah a  d a r a r 
ta r a k  25 C° ’n in  ü s tü n e  ç ıkm ış tır. G öknar k e res te le rin d e  k u ru m a  ay n ı d ü şü k  h ız la  
devam  ederken  henüz lif doygun luğu  ru tu b e t derecesine u laşm am ış o lan  çam  d iri 
odununda çok hızlı b ir  k u ru m a  gerçek leşm iş ve ru tu b e t '% 72’den  '% 26,8’e d üşm üş
tü r . Ç am  öz odunun  ise, ay n ı k a lın lık ta k i g ö k n a r  k e res te s in d en  d ah a  y ü k sek  h ızda  
b ir  k u ru m a  gerçek leşm iştir. Ç ünkü h a fta n m  b aşın d a  çam  k e re s te s in in  ru tu b e ti 
%  28,3 iken  g ö k n a r  k e res te s in in  ru tu b e ti çok d ah a  d ü şü k  olup %  23,5’tu r .
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R e s im  4. D en em e  sü re s in c e  hü k ü m  süren  ku rutm a ko şu lla r ı ve bu ko şu lla ra  b ağ lı o la rak 
ku ru tm an ın  g id iş i.
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B eşinci h a f ta d a  h a v a  k o şu lla rı çok değ işken  olm uş s ıc ak lık  21,7 ile 26,6 a r a 
sında  değ işm iş (o r ta la m a  23,5 C ") bağ ılnem  de buna  bağ lı o la ra k  % 55,7 ile % 77 
a ra s ın d a  (o r ta la m a  •% 66,5) oynam ıştır. B ağ ılnem in  en  düşük, s ıcak lığ ın  en  yüksek  
olduğu  g ü n  y a ğ m u r y ağ m ış tır . B u  h a f ta  çam  d iri odun k e re s te le r i k u ru m a y a  d e 
v am  e tm iş ve '% 26,8’den  '% 18,8’e d ü şe rek  %  8’lik  ru tu b e t kay b ı m ey d an a  ge lm iş
t ir .  D iğ e r k e re s te le r  k u ru m a  d ah a  d a  y a v a ş la y a ra k  devam  e tm iş tir . A ltın c ı h a f ta  
s ıcak lık  düşm üş b ağ ılnem  y ü k se lm iştir. A yn ı yöndeki değ işm e y ağ ış lı geçen  y e 
dinci h a f ta  b a ş ın d a  d a  devam  e tm iş tir . Y edinci h a f ta  o rta s ın d a n  so n ra  te k r a r  h a 
v a la rd a  ıs ın m a bağ ılnem de düşm e o lm uştu r. D ah a  so n rak i h a f ta la rd a  h av a la rd a  
te k r a r  soğum a ve b ağ ıl nem de yükselm e m ey d an a  g e lm iş tir . A ltm c ı h a f ta d a n  i t i 
b a ren  k e res te le rd e  p ra t ik  bak ım d an  k a y d a  değer b ir  k u ru m a  o lm am ıştır.

D enem elerde k u ru tm a  k a lite s i b ak ım ın d an  d a  gözlem ler y ap ılm ış tır . K u ru tm a 
n ın  b aşlan g ıcm d a  ta z e  h a ldek i g ö k n a r  ta h ta  ve k a la s la r ın  k u ru m an ın  d a h a  b a ş lan 
g ıc ında  (ilk  3 g ü n ü  içerisinde) hem en hem en ta m a m ın d a  enine k e s it ve yüzey  ç a t
la k la r ı o lu şm uştu r. Bu, s ıcak  yaz ay la r ın d a  y ap ılan  k u ru tm a d a  k e re s te  dış ta b a k a 
la r ın ın  ve enine k e s tle rin in  b ir  kaç  g ü n  içinde lif doygun luğu  ru tu b e t derecesin in  
a lt ın a  k a d a r  k u ru d u ğ u n u  g ö ste rm ek ted ir . N itek im  bu  k e re s te le rd en  a lm an  « ru tu b e t 
m eyli» ö rn ek le ri y a rd ım ı ile bu d u rum  te s p it ed ilm iştir  (K A N TA Y , 1978).

Y u k a rıd ak i a ç ık lam a la rın  ış ığ ı a lt ın d a  ve R esim  4 ’deki eğ rile r  ile 1, 2 ve 3 
n u m a ra lı ta b lo la r ın  y a lan d a n  incelenm esi su re tiy le  ko lay ca  te sp it edilebileceği gibi 
denem elerden  elde edilen so nuç la rı a şağ ıd ak i şekilde özetlem ek  m üm kündür.

1 —  S ıcak  y az  peryodu  içerisinde y ap ılan  doğal k u ru tm a d a  k u ru tm a  sü resi 
k ısa , buna  k a rş ılık  k u ru tm a  k a lite s i d ü şü k tü r. T aze h a ld ek i iğne  y a p ra k lı k e re s 
ten in  sah ip  o lduğu  se rb e s t su  b ir  h a fta , ençok  on g ü n  içerisinde  b u h a rla şm a k ta  
ve k e re s ten in  ru tu b e ti  lif doygun luğu  ru tu b e t derecesine u la şm a k ta d ır . L if doygun
lu ğ u  ru tu b e t derecesine u la ş ıld ık tan  so n ra  ayn ı k u ru tm a  k o şu lla rın a  rağ m en  k u 
ru m a  b irden  y a v a ş la m a k ta  ve dördüncü  h a f ta d a n  so n ra  p ra t ik  b ak ım dan  değersiz  
dereceye  d ü şm ek ted ir. K u ru m an ın  y av aşlam as ın d a  b a ş la n g ıç ta k i h ızlı k u ru m a  so 
n u cu  o lu şan  d ış se rtle şm e  k u su ru n u n  d a  e tk is i o lm ak tad ır.

2 —  D iri odun öz oduna n a z a ra n  d ah a  h ız lı k u ru m a k ta d ır . Böylece k u ru tm a 
n ın  b aşlan g ıc ın d a  ta ze  h a ldek i özodun ile d ir i odun a ra s ın d a k i çok bü y ü k  olan  ru 
tu b e t f a rk la r ı  lif  doygun luğu  ru tu b e t derecesine y ak laş ıld ık ça  a z a lm a k ta  ve lif doy
g u n luğu  ru tu b e t derecesi geçild ik ten  so n ra  sonuç ru tu b e tin e  d ir i odun d ah a  önce 
u la şm a k ta d ır .

3 —  K ere s te  b içm e yönünün  k u ru m a  hızı üzerine  önem li e tk is i va rd ır. T eğe t 
b içilm iş k e re s te  ra d y a l biçilm iş k e res tey e  göre  d a h a  hızlı k u ru m a k ta d ır . T eğe t 
biçilm iş k e re s ted e  y ıllık  h a lk a la r ın  k e re s te  yüzey ine çık ış aç ıla rı 45° ’den ne  k a 
d a r  u z a k la ş ır  ve 0° ’ye ne  k a d a r  y a k la ş ırs a  k u ru m a  hızı d a  o k a d a r  a r tm a k ta d ır .

i

4 —  Y ıllık  h a lk a  gen iş liğ in in  k u ru m a  h ız ı üzerine  e tk is i olup o lm adığı bu de
nem elerde  b e lirg in  b ir  şekilde te s p it ed ilem em iştir.

5  —  K ereste  k a ln lığ ım n  k u ru m a  h ız ı ü zerine  b e lirg in  b ir  e tk is i va rd ır. K alın  
k e re s te  d ah a  y av aş  k u ru m a k ta d ır . K u ru m a  hızı fa rk ı  lif  doygun luğu  ru tu b e t de
reces ine  k a d a r  çok  belirg ind ir.



DOĞAL K U R U TM A 51

5. Ö N E R İL E R

Y apılan  denem elerde önem li h a re k e t n o k ta la r ı elde ed ilm iştir. Ö rneğ in  y az  per- 
yodunun  s ıc ak  ay la r ın d a  b a ş lay an  doğal k u ru tm a d a  k u ru tm a  sü resin in  k ıs a  olm ası 
a v a n ta jın a  k a rş ın  k u ru tm a  k a lite s in in  d ü şü k  o lm ası, k u ru tm a y a  y az  ay la r ın d a  b a ş 
lan m asın ın  uy g u n  o lm adığ ın ı g ö s te rm iş tir . A n cak  ç ık a rılan  bu tü r  so nuç la rın  g e 
ne lleştirilm esi iç in  bu denem eler ye te rs izd ir. K eres ten in  hem en hem en  tam am ın a  
y ak ın  k ısm ın ın  doğal o la ra k  k u ru tu ld u ğ u  ülkem izde v a k it  geçirilm eden  gen iş k a p 
sam lı doğal k u ru tm a  a ra ş tırm a la r ı  y ap ılm alı ve T ü rk iy e ’n in  çeşitli bö lgeleri için 
en u y g u n  doğal k u ru tm a y a  b a ş lam a  zam a n ı te s p it  edilm elid ir. B unun  yan ında  
önem li ağ aç  tü r le r in in  değ iş ik  k a lın lık ta k i k e re s te le ri iç in  çeşitli m evsim lerde ve 
a y la rd a  b a ş lay an  doğal k u ru tm a  sü re le ri te s p it  ed ile rek  uygu lay ıc ıy a  çık ış n o k ta 
la r ı verilm elid ir. B u a ra ş tırm a la rd a  k u ru tm a n ın  sü re s in i k ısa ltıc ı ve k u ru tm an ın  
k a lite s in i y ü k se ltic i ön lem ler üzerinde  de du ru lm alıd ır.
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