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Özet: Bu ara ş t ı rma, Ile de France (IF) X Akkaraman (AK) (G ı ) erkek kuzulardan elde edilen yapa ğı lar üzerinde 
gerçekle ş tirilmi ş tir. Lif çap ı , hakiki, medullal ı  ve kemp lif oran ı  bak ı m ı ndan omuz, son kaburga, but ve üç bölge 
ortalamas ı  s ı ras ı yla 28.8±0.81, 32.1±0.93, 35.7±1.01, 32.2±0.87 mikron ; %96.8±1.08, %96.2±1.27, %93.4±2.05, 
%95.5±1.43 ; %2.4±0.75, %2.5±0.68, %4.2±1.27, %3.0±0.88 ; %0.8±0.39, %1.3±0.69, %2.4±0.86, %0.6±0.54 olarak 
belirlenmi ştir. Ara ş t ı rma bulgular ı na göre, IFXAK(G İ ) kuzular ı na ait yapa ğ' ı lar ı n strayhgran ve hali tipi iplik üretimine 
uygun olduklar ı  ve yaln ı zca son kaburga bölgesinden örnek alman ı n incelik ve lif tipi oranlar ı  bak ı m ı ndan tüm gömle ğ i 
temsil edebilece ğ i sonucuna var ı lm ış t ı r. 

Anahtar Sözcükler: Ile de France X Akkaraman (G İ ) erkek kuzu, yapağı  özellikleri, tekstil sanayii 

Some Properties of Wools of Ile de France (IF) X Akkaraman (AK) 
(B i ) Male Lambs for Using in Textile Industry 

Abstract: This research was carried out on wool from Ile de France (IF) X Akkaraman (AK) (Bi) male lambs. The 
means of shoulder, last rib, leg and three regions for fiber diameter, true, medullated and kempy f ı ber percentages were 
found as 28.8±0.81, 32.1±0.93, 35.7±1.01, 32.2±0.87 micron; 96.8±1.08%, 96.2±1.27%, 93.4±2.05%, 95.5±1.43%; 
2.4±0.75, 2.5±0.68%, 4.2±1.27%, 3.0±0.88%; 0.8±0.39%, 1.3±0.69%, 2.4±0.86%, 0.6±0.54%, respectively. According 
to research fı ndings, It was concluded that the wools of IFXAK (B i ) were suitable for the production strayhgarn and 
carpet yarn type and taking sample only from last rib section was represent all fleece for fiber diameter and type rates. 
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Giriş  

Kuzu yününden üretilen iplikler strayhgran tipi 
ipliklerdir ve esas olarak örmede kullan ı l ı rlar. Strayhgarn 
tipi iplikler ayr ı ca hali, kilim, kaba triko ve battaniye gibi 
ürünlere de i ş lenebilirler (Harmanc ı oğ lu 1974, Ba ş er 
1981). Kuzu yünleri T. S. E. taraf ı ndan çe ş itli ş ekillerde 
s ı n ı fland ı r ı lm ış  ve özellikleri belirtilmi ş tir. Örneğ in, beyaz 
renkli ve kaba kar ışı k kuzu yünlerinde inceli ğ in 26.5-38.5 
mikron, sortiman ı n 40-56's, lüle uzunlu ğ unun 5-10 cm ve 
rand ı man ı n 52-62 olmas ı  istenmektedir 
(Harmanclo ğ lul 974). Türkiye'de bir çok bölgede kuzular 
yayg ı n olarak k ı rk ı lmaktad ı r. Buna kar şı n, yapa ğı  
konusunda yap ı lan ara ş t ı rmalar esas olarak erg ı n 
koyunlar üzerinde yo ğ unlaş m ış  olup, farkl ı  kuzu ı rklar ı nda 
yapa ğı  özelliklerinin ve kullan ı m alanlar ı n ı n ara ş t ı r ı ld ığı  
ara ş t ı rma say ı s ı  yeterli düzeyde de ğ ildir. Bu noktadan 
hareketle bu ara ş t ı rmada; Polatl ı  Tar ı m i ş letmesi 
Müdürlü ğ ü (PT İ M)'de yeti ş tirilmekte olan Ile de France (IF) 
X Akkaraman (AK) (G-1) erkek kuzular ı n farkl ı  vücut 
bölgelerinden elde edilen yapa ğı lar ı n incelik ve lif tipleri 
bak ı m ı ndan tekstil ve hal ı  sanayiine uygunluklar'n ı n 
belirlenmesi amaçlanm ış t ı r. Bu ş ekilde, söz konusu 
i ş letmede 13 y ı ld ı r sürdürülen çal ış malar sonucunda elde 
edilen yakla şı k 800 ba ş l ı k IFXAK (G-1) koyun 
populasyonundan et verimi yan ı nda yapa ğı  veriminden de 
yararlanma yönünde yap ı lacak ı slah programlar ı na veri 
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sa ğ lanm ış  olunacakt ı r. Bu ara ş t ı rmada hedeflenen di ğ er 
bir amaç , son kaburga üzerinden yapa ğı  örneğ i alman ı n 
tüm gömleğ i temsil edebilirli ğ inin ara ş t ı r ı lmas ı d ı r. Böylece, 
IFXAK (G İ ) kuzularda lif inceli ğ i ve lif tipi oranlar ı n ı n 
belirlenmesi aç ı s ı ndan yaln ı zca son kaburga bölgesinden 
örnek alman ı n yeterli olup olamayaca ğı  da belirlenecektir. 

Materyal ve Yöntem 

Ara ş t ı rman ı n materyalini 4 ayl ı k erkek IFXAK (G.1) 
kuzular ı na ait yapa ğı  örnekleri olu ş turmu ş tur. Kuzular 
ortalama 69 günlük sütten kesilmi ş ler ve Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü deneme 
a ğı l ı nda 56 gün süreyle entansif besiye al ı nm ış lard ı r. 
Yapa ğı  örnekleri besinin son günü her bir kuzunun omuz, 
son kaburga (yan) ve but bölgelerinden k ı rk ı m makas ı  ile 
al ı nm ış t ı r. Ara ş t ı rmada yapa ğı  fiziksel özellikleri olarak 
incelik ve lif tipleri üzerinde durulmu ş tur. Yapa ğı  inceli ğ i ve 
lif tiplerinin belirlenmesinde mikro projeksiyon aleti 
kullan ı lm ış t ı r. Her bir yapa ğı  örneğ inde 250 adet lifin 
ölçümü gerçekle ş tirilmi ş tir. Yapa ğı  inceli ğ i ve lif tipi 
oranlar ı na ili ş kin verilerin analizinde en küçük kareler 
metodu kullan ı lm ış t ı r (Harvey 1987). 
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Bulgular ve Tart ış ma 

Bu ara ş t ı rmada IF X AK (G-1) erkek kuzularda omuz, 
son kaburga ve but bölgelerinden elde edilen yapa ğı larda 
inceliğ e iliş kin ortalama de ğ erler Çizelge 1, onar mikron 
aral ı klardaki elyaflar ı n miktarlar ı  Çizelge 2, İ ngiliz Bradford 
Sistemi esas al ı narak hesaplanan sortiman de ğ erleri 
Çizelge 3 ve lif tipi oranlar ı na ili ş kin ortalama değ erler de 
Çizelge 4' de verilmi ş tir. 

Çizelge 1'den görülebilece ğ i gibi, IF X AK (G İ ) erkek 
kuzulardan omuz, son kaburga ve but bölgesinden elde 
edilen yapa ğı larda inceli ğ e ili ş kin ortalama değ erler 
s ı ras ı yla 28.8=0.81 mikron, 32.1 ± 0.93 mikron ve 35.7-1'1.01 
mikron olarak saptanm ış t ı r (P<0.01). Ayn ı  özelli ğ in üç 
bölge ortalamas ı  ise 32.2±0.87 mikron olup, bu ortalama 
ile omuz ve but bölgesinden elde edilen ortalamalar 
aras ı ndaki farkl ı l ı klar ı n da önemli (P<0.01) oldu ğ u  

belirlenmi ş tir. INAK (Gi) erkek kuzularda yapa ğı  inceli ğ ini 
saptamaya yönelik ba ş ka bir araş t ı rmaya rastlan ı lamama-
s ı na karşı n, bu araş t ı rmada omuz, son kaburga, but ve üç 
bölge ortalamas ı  için elde edilen ortalama değ erlerin, Alt ı n 
(1992)'nin AK ı rk ı  kuzularda ayn ı  bölgeler için elde etti ğ i 
ortalama değ erlerden daha dü ş ük, yani daha ince 
olduklar ı  saptanm ış t ı r. Bu durumun; AK koyun ı rk ı ndan 
daha ince yapa ğı ya sahip olduğ u bilinen IF koyun ı rk ı ndan 
kaynakland ığı  söylenebilir. Yine çizelge 1'den 
görülebileceğ i gibi, bu ara ş t ı rmada lif çap ı  ortalamas ı  
omuz bölgesinden but bölgesine doğ ru gidildikçe art ış  
göstermi ş , yani kabala ş m ış t ı r. Benzer olarak, Özcan ve 
ark. (1973), Yalç ı n ve Ayabakan (1977), Özsoy ve ark. 
(1989) ve Alt ı n (1992)'de farkl ı  koyun ve kuzu ı rklar ı nda 
gerçekleş tirdikleri ara ş t ı rmalarda, omuz bölgesinden but 
bölgesine geçi ş te lif çap ı n ı n kal ı nla ş t ığı n ı  saptam ış lard ı r.. 

Çizelge 1. IF X AK (GI ) erkek kuzularda farkl ı  vücut bölgelerinden elde edilen yapa ğı larda inceliğ e iliş kin fenotipik değ erler 

Özellik N Bölge Min. Mak. X ± S 
x 

VK (%) 

74 Omuz 21.56 44.63 28.8"0.81' 24.18 
74 Son Kaburga 25.18 55.36 32.1 .'0.93' 24.92 

İ ncelik (mikron) 74 But 23.78 56.82 35.71.01' 24.33 
74 Üç Bölge 24.51 51.24 32.2"0.87' 23.24 

Ayn ı  harfi ta şı yan ortalamalar aras ı ndaki farklar önemsiz, farkl ı  harf ta şı yan ortalamalar aras ı ndaki farklar ise önemlidir (P<0.01). 

izel e 2. Onar mikron aral ı klardaki el aflar ı n miktarlar ı  % 

Bölgeler 
İ ncelik s ı n ı rlar ı  (Mikron) 

10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100 Toplam 

Omuz 1616 
20.6 

3711 
47.3 

1861 
23.7 

430 
5.48 

120 
1.50 

52 
0.66 

20 
0.25 

15 
0.19 

7 
0.09 

11 
0.14 

7843 
% 

Kaburga 802 
10.21 

3337 
42.48 

2468 
31.42 

830 
10.56 

210 
2.67 

101 
1.28 

45 
0.57 

26 
0.33 

13 
0.16 

22 
0.28 

7854 
96 

But 433 
5.34 

2754 
33.98 

2844 
35.09 

1244 
15.35 

423 
5.2 

190 
2.35 

107 
1.32 

50 
0.62 

26 
0.32 

33 
0.40 

8104 
% 

Toplam 2851 
0.12 

9802 
0.41 

7173 
0.30 

2504 
0.11 

753 
0.03 

343 
0.01 

172 
0.008 

91 
0.005 

46 
0.003 

66 
0.004 

23801 
iyo 

Çizelge 3. İ ngiliz Bradford sistemi esas al ı narak hesaplanan sortiman de ğ erleri (%) 

Bölge <36's 36's 40's 44's 46's 48's 50's 54's 56's 58's 60's 62's 64's Toplam 

Omuz 2 
2.7 

- 3 
4.0 

3 
4.0 

4 
5.4 

7 
9.5 

810.8 7 
9.5 

12 
16.2 

9 
12.2 

10 
13.5 

7 
9.5 

2 
2.7 

74 
% 

Yan 17 
23.0 

7 
9.5 

9 
12.2 

7 
9.5 

7 
9.5 

10 
13.5 

11 
15.0 

2 
2.7 

3 
4.7 

1 
1.1 

-  - 74 
% 

But 7 
9.5 

2 
2.7 

8 
10.8 

3 
4.0 

4 
5.4 

7 
9.5 

16 
21.6 

13 
17.6 

9 
12.2 

5 - 
6.7  

-  - 74 

Toplam 26 
11.7 

9 
4.1 

20 
9.0 

13 
5.9 

15 
6.8 

24 
10.8 

35 
15.8 

22 
9.9 

24 
10.8 

14 
6.3 

11 
5.0 

7 
3.0 

2 
0.9 

222 
% 

Çizelge 4. IFX AK (G1) erkek kuzularda farkl ı  vücut bölgelerinden elde edilen yapa ğı larda lif tipi oranlar ı na Iliş kin fenotipik değ erler 

Özellikler N Bölge Min Mak X ± S i, 

Hakiki lif oran ı  74 Omuz 68.0 100.0 96.8+1.08" 
(%) 74 Kaburga 60.0 100.0 96.21.27"' 

74 But 34.0 100.0 93.4"2.05' 
74 Üç bölge 56.0 100.0 95.51.43' 

Medullal ı  lif oran ı  74 Omuz 0.00 20.00 2.41'0.75' 
(%) 74 Kaburga 0.00 22.00 2.5.1.0.68' 

74 But 0.00 42.00 4.21.27' 
74 Üç bölge 0.00 30.00 3.0'0.88' 

Kem lif oran ı  74 ı  Omuz 0.00 14.00 0.8'0.39' 
(%) 74 Kaburga 0,00 26.00 1.3"0.69"' 

74 But 0.00 24.00 2.4+0.86" 
74 Üç bölge 0.00 21.00 0.6'0.54' 

Ayn ı  harfi ta şı yan ortalamalar aras ı ndaki farklar önemsiz, farkl ı  harf ta şı yan ortalamalar aras ı ndaki farklar ise önemlidir ( P< 0.01). 
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T.S.E. taraf ı ndan 	beyaz ve kaba- kar ışı k kuzu 
yünlerinde inceli ğ in 26.5- 38.5 mikron ve sortiman ı n 40-
56's olmas ı  gerekti ğ i bildirilmi ş tir (Harmanc ı o ğ lu 1974). 
Çizelge 2 ve 3' den görülebilece ğ i gibi bu ara ş t ı rmada ; IF 
X AK (G1) erkek kuzularda omuz, son kaburga, but ve üç 
bölge toplam ı nda çaplar ı  26.5-38.5 mikron olan liflerin 
oranlar ı  s ı ras ı yla %71.0, %73.9, %69.1, %71.0 ve 40-
56's düzeyindeki sortimanlar ı n miktarlar ı  ise s ı ras ı yla 
%66.2, %81.1, %66.4 ve %69.0 olarak belirlenmi ş tir. Bu 
bulgulara dayanarak, IF X AK (G ı ) erkek kuzulardan elde 
edilen yapa ğı lar ı n önemli bir bölümünün incelik 
bak ı m ı ndan T.S.E.' nin bildirdi ğ i kuzu yünü standard ı na 
uygun olduklar ı  söylenebilir. 

Kuzu yünlerinden üretilen iplikler hal ı  ve kilim 
üretiminde de kullan ı labilmektedirler (Harmanc ı o ğ lu 1974). 
Hal ı  sanayiinde kullan ı lacak yapa ğı lar ı n ise, esas olarak 
10-70 mikron aras ı nda inceli ğ e sahip olmalar ı  
istenmektedir (Tellio ğ lu 1980). Buna göre bu ara ş t ı rmada; 
IF X AK (G İ ) erkek kuzulardan elde edilen yapa ğı lar ı n 
önemli bir k ı sm ı n ı n hal ı  sanayii aç ı s ı ndan da uygun 
olduklar ı  söylenebilir. Nitekim, Çizelge 2'den de 
görülebileceğ i gibi omuz, son kaburga, but ve üç bölge 
toplam ı nda 10-70 mikron aras ı ndaki liflerin miktar ı  
s ı ras ı yla %99.20, %98.66, %97.34 ve %99.98'dir. 

Çizelge 4 'den görülebilece ğ i gibi bu ara ş t ı rmada; 
IFXAK(G ı ) melezi erkek kuzularda hakiki lif oran ı  omuz, 
son kaburga, but ve üç bölge ortalamas ı  üzerinden 
s ı ras ı yla %96.8± 1.08, %96.2 ± 1.7, %93.4±2.05 ve 
%95.5± 1.43 olarak saptanm ış  olup, yaln ı zca omuz ile but 
(P<0.05) ve but ile de üç bölge (P<0.01) ortalamas ı  
aras ı ndaki farkl ı l ığı n önemli oldu ğ u anla şı lm ış t ı r. Ayn ı  
vücut bölgelerinde medullal ı  ve kemp lif oran ı na ait 
ortalamalar ise s ı ras ı yla %2.4±0.75, %20.5±0.68, 
cY04.2± 1.27, %3.0±0.88 ve %0.8±0.39, %1.3±0.69, 
%2.4±0.86, %0.6 ±0.54 olarak hesaplanm ış t ı r. Medullal ı  lif 
oran ı  bak ı m ı ndan bölgeler aras ı nda önemli bir farkl ı l ı k 
saptanamazken, kemp lif oran ı  bak ı m ı ndan yaln ı zca omuz 
ve but bölgesi aras ı ndaki farkl ı l ığı n önemli (P<0.01) 
oldu ğ u belirlenmi ş tir. IFXAK melezi erkek kuzularda bu 
özellikleri saptamaya yönelik herhangi bir ara şt ı rmaya 
rastlan ı lamamas ı na karşı n, bu ara ş t ı rmada hakiki lif oran ı  
için omuz, son kaburga, but ve üç bölge üzerinden 
saptanan ortalamalar ı n, Alt ı n (1992) 'nin AK kuzularda 
ayn ı  vücut bölgeleri için saptad ığı  ortalamalardan daha 
yüksek, medullal ı  ve kemp lif oranlar ı na ait ortalamalar ı n 
ise, daha dü ş ük oldu ğ u belirlenmi ş tir. Bu ara ş t ı rmada IF X 
AK (G İ ) erkek kuzularda ortaya ç ı kan bu durumun; AK 
koyunlar ı na göre daha ince ve üniform yapa ğı ya sahip 
olan IF koyunlar ı ndan ileri geldi ğ i söylenebilir. Yine, farkl ı  
ara ş t ı r ı c ı lar (Utkanlar ve ark. 1965, Düzgüne ş  ve Erdo ğ an 
1968, Özsoy ve Vanl ı  1991) taraf ı ndan saf ve melez 
koyun ı rklar ı nda ayn ı  özellikler için saptanan de ğ erler ile 
karşı la ş t ı r ı ld ığı nda, bu ara ş t ı rmada IFXAK(G ı ) erkek 
kuzular için saptanan hakiki lif oran ı n ı n daha yüksek, 
medullal ı  ve kemp lif oran ı n ise daha dü ş ük düzeyde 
oldu ğ u anla şı lm ış t ı r. 

IF X AK (G İ ) erkek kuzularda son kaburga üzerinden 
örnek alman ı n tüm gömle ğ i temsil edebilirli ğ inin 
ara ş t ı r ı lmas ı  için, son kaburga bölgesinden hesaplanan 
ortalama lif çap ı  ve lif tipi oranlar ı na ili ş kin değ erler, üç  

bölge (omuz, son kaburga ve but) üzerinden hesaplanan 
ortalama değ erler ile de kar şı la ş t ı r ı lm ış t ı r. Çizelge 1 ve 
4'den görülebilece ğ i gibi bu özellikler bak ı m ı ndan son 
kaburga bölgesi ile üç bölge ortalamas ı  aras ı ndaki 
farkl ı l ı klar önemsiz olarak belirlenmi ş tir. Buna göre, IF X 
AK (G ı ) erkek kuzularda son kaburga bölgesinden örnek 
alman ı n söz konusu yapa ğı  özellikleri bak ı m ı ndan yapa ğı  
gömleğ inin tümünü temsil etti ğ i söylenebilir. 

Sonuç 

Bu ara ş t ı rmadan elde edilen bulgulara göre ; IF X AK 
(al) erkek kuzulardan omuz , son kaburga ve but 
bölgelerinden elde edilen yapa ğı lar ı n önemli bir 
bölümünün örme, hal ı , kilim, kaba triko ve battaniye gibi 
ürünlerin üretimi için uygun olduklar ı  söylenebilir. Bu 
nedenle PTiM' de yeti ş tirilen IF X AK (G İ ) koyunlar ı n, 
ba ş ta İ ç Anadolu Bölgesi'nde olmak üzere, yerli koyun 
ı rklar ı m ı z ı n et verimlerinin ı slah ı nda kullan ı ld ı klar ı  taktirde, 
kuzu yapa ğı  özellikleri üzerinde de olumlu etki yapacaklar ı  
bir gerçektir. Bununla birlikte, PT İ M'de IFXAK(G İ ) 
koçlar ı n ı n seleksiyonunda yapa ğı  kalite özelliklerine de 
a ğı rl ı k verilmesinde yarar bulunmaktad ı r. Bu çal ış ma ile IF 
X AK (G ı ) erkek kuzularda son kaburga bölgesinden örnek 
alman ı n üzerinde çal ışı lan özellikler bak ı m ı ndan tüm 
gömleğ i temsil edebilece ğ i de ortaya konmu ş tur. Bu 
nedenle, ince yapa ğı  veren koyun ı rklar ı nda oldu ğ u gibi, 
IFXAK(G ı ) kuzularda da yaln ı zca son kaburga 
bölgesinden örnek alman ı n yeterli olabilece ğ i söylenebilir. 
Bu ş ekilde, IFXAK(G1) koyunlar ı nda yapa ğı  kalite 
özellikleri bak ı m ı ndan yap ı lacak genetik ve çevresel ı slah 
çal ış malar ı nda örnek toplama ve de ğ erlendirme aç ı s ı ndan 
önemli ölçüde zaman kazan ı lm ış  olunacakt ı r. 
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