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Özet: Bu ara ş t ı rma Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) di ş i toklular üzerinde gerçekle ş tirilmiş tir. Etkisi 
incelenen çevre faktörlerinden, do ğ um ağı rl ığı n ı n ilk k ı rk ı m a ğı rl ığı na, yapağı  ağı rl ığı n ı n lif çap ı , tek lif gerçek uzunlu ğ u 
ve rand ı mana, ilk k ı rk ı m ağı rl ığı n ı n yapa ğı  ağı rl ığı na, ana a ğı rl ığı n ı n lüle uzunlu ğ una ve k ı rk ı m ya şı n ı n da medullal ı  lif 
çap ı na etkisi önemli bulunmu ş tur. Ilk k ı rk ı m ağı rl ığı , yapağı  a ğı rl ığı , lif çap ı , lüle uzunlu ğ u, tek lif gerçek uzunlu ğ u, 
mukavemet, elastikiyet, rand ı man, medullal ı  lif oran ı  (%) ve medullal ı  lif çap ı na ait en küçük kareler ortalamalar ı  
s ı ras ı yla 56.5±0.83 kg, 3.1±0.10 kg, 26.5±0.27 mikron, 7.1±0.20 cm, 4.8±1.23 cm, 7.8±0.49 gr, %24.5±0.97, 55.2±1.20, 
0.4±0.006 ve 38.1±0.08 mikron olarak hesaplanm ış t ı r. Elde edilen bulgulara göre, IF x AK (G1) di ş i toklulara ait 
yapa ğı lar ı n kumaş  ve hali sanayiinde kullan ı labilecekleri sonucuna var ı lm ış t ı r. 

Anahtar Kelimeler: Ile de France x Akkaraman (G1) di ş i toklu, ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı , yapa ğı  fiziksel özellikleri, 
fenotipik parametreler 

The Phenotypic Parameters of Some Physical Wool Characteristics 
and First Shearing Body Weights of Ile de France (IF) x White Karaman (WK) (B i ) 

Female Yearlings 

Abstract: This research was carried out on Ile de France (IF) x White Karaman (WK) (Bi) female yearlings. It was 
found that the effects of shearing age on medullated fiber diameter, dam weight on staple length, first shearing body 
weight on shearing wool weight, wool weight on fiber diameter, true fiber length and clean wool yield and the effect of 
birth weight on first shearing weight were significant. The least-squares means of yearling weight, first shearing fleece 
weight, fiber diameter, staple length, true fiber length, breaking strength, elasticity, clean wool yield, medullated fiber 
rate and medullated fiber diameter were calculated as 56.5±0.83 kg, 3.1±0.10 kg, 26.5±0.27 micron, 7.1±0.20 cm, 
4.8±1.23 cm, 7.8±0.49 g, 24.5±0.97%, 55.2±1 .20%, 0.4±0.006% and 38.1±0.08 micron, respectively. According to 
findings, it was concluded that the wool of IF x WK (B i ) female yearlings could be used in the textile and carpet industry. 

Key Words: Ile de France x White Karaman (Bi) female yearling, first shearing weight, wool physical characteristics, 
phenotypic parameters 

Gürsel DELLAL 1  

Giriş  

Türkiye'de koyunlarda et veriminin genetik ı slah ı  
yönünde önceleri esas olarak alman yapa ğı  et merinosu 
uzun sure yeti ş tirici sürülerinde kullan ı lm ış  ve daha sonra-
lar ı  ara ş t ı rma amac ı yla daha çok devlet kurumlar ı nda 
olmak üzere Border Leicester (BL), Lincoln (L), Dorset 
Down (DD), Hampshire Down (HD) ve Ile de France (IF) 
gibi etçi koyun ı rklar ı  ile Akkaraman (AK), İ vesi (I), 
Karayaka (K) ve Anadolu Merinosu (AM) gibi yerli koyun 
ı rklar ı m ı z aras ı nda melezlemeler yap ı lm ış t ı r. Etçi koyun 
ı rklar ı  ile yap ı lan bu çal ış malar ı n bir projeye dayal ı  olarak 
titizlik ile yürütülmemesi nedeniyle yeti ş tirici sürülerinde bu 
genotiplerden nas ı l yararlan ı laca ğı na dair yeterli bir sonuç 
al ı namam ış t ı r. Buna kar şı n, Tar ı m i ş letmeleri Genel 
Müdürlü ğ ü'ne (T İ GEM) bağ l ı  baz ı  tar ı m i ş letmelerinde ve 
ara ş t ı rma kurumlar ı nda BL, L, DD ve IF ı rk ı  koyunlar ı n 
yerli koyun ı rklar ı m ı zla farkl ı  genetik seviyelerde melezleri 
de elde edilmi ş tir. Özellikle Polatl ı  Tar ı m i ş letmesi 
Müdürlü ğ ü (PT İ M)'nde IF x AK koyunlar ı  aras ı nda yakla-
şı k 13 y ı ld ı r sürdürülen çal ış malar sonucunda 2000 y ı l ı  
kay ı tlar ı na göre IF x AK (Gi) düzeyinde yakla şı k 800 ba ş  
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koyun varl ığı na ula şı lm ış  olup, bu i ş letmenin dam ı zl ı k 
ihtiyac ı  halen bu koyunlardan sa ğ lanmaktad ı r. PT İ M'de IF 
x AK (Fi) ve (G ı ) generasyonlar ı nda esas olarak erkek 
kuzularda geli ş me, besi gücü, kesim ve karkas özelliklerini 
saptamaya yönelik ara ş t ı rmalarda (Ar ı k 1992, Cengiz 
1994, Eliçin ve ark. 2001) oldukça tatminkar sonuçlar 
al ı nmas ı na karşı n, di ş i kuzu, toklu ve anaçlarda herhangi 
bir ara ş t ı rma gerçekle ş tirilememiş tir. Bu ara ş t ı rmada; 
PT İ M'de yeti ş tirilmekte olan IF x AK (G ı ) düzeyindeki di ş i 
toklularda ilk k ı r ı m vücut a ğı rl ığı  ve baz ı  yapağı  fiziksel 
özelliklerine ili ş kin fenotipik parametrelerin saptanmas ı  
amaçlanm ış t ı r. Bu ş ekilde bu genotipin söz konusu özellik-
ler bak ı m ı ndan da performans ı  ortaya konmu ş  olunacakt ı r. 

Materyal ve Yöntem 

Araş t ı rman ı n materyalini PT İ M'de yeti ş tirilen ortala-
ma 15 ayl ı k yaş ta IF x AK (G ı ) düzeyindeki 95 ba ş  diş i 

toklu olu ş turmu ş tur. Yapa ğı  örnekleri herbir hayvan ı n yan 
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(kaburga) bölgesinden al ı nm ış t ı r. Vücut ve kirli yapa ğı  
a ğı rl ı klar ı  50 gr duyarl ı  terazi ile belirlenmi ş tir. Yapa ğı  
fiziksel özellikleri olarak lif çap ı , medullal ı  lif oran ı , 
medullal ı  lif çap ı , mukavemet, lüle uzunlu ğ u, elas-tikiyet, 
tek lif gerçek uzunlu ğ u ve rand ı man üzerinde durulmu ş tur. 
İ ncelik analizinde optik fiber diameter analyzer (OFDA), 
mukavemet ve elastikiyet analizinde FAFE GRAPH, tek lif 
gerçek uzunlu ğ unun belirlenmesinde USTER-AL-100 
cihazlar ı  kullan ı lm ış t ı r. Lüle uzunlu ğ u siyah bir zemin 
üzerinde taksimatl ı  bir cetvel ile, rand ı man tayini ise 
105°C'ye ayarl ı  etüv arac ı l ığı yla gerçekle ş tirilmi ş tir. İ lk 
k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı  ve yapa ğı  fiziksel özelliklerine etki 
eden faktörlerin etkilerinin hesaplanmas ı  Harvey (Harvey 
1987) göre analiz edilmi ş tir. Analiz için a ş a ğı daki doğ rusal 
model oluş turulmu ş tur. 

Yijkl 1.1 + bi + c; + bydDijk ı  + byxXijk ı  + byvVijkl byWWijkl eijkl 

Modelde; 
Yijki : i. doğ um tipinde, j. ya ş l ı  anadan doğ an, k. k ı rk ı m 

ya şı ndaki, I. hayvan ı n ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı  ve 
yapağı  fiziksel özellikleri, 

• : populasyon ortalamas ı , 
bi 	: i. Doğ um tipinin etkisi, 
cj 	: j. Ana ya şı n ı n etkisi, 
Dwd : k ı rk ı m yaşı n ı n (gün) etkisi, 
byd : k ı rk ı m ya şı n ı n üzerinde durulan özelliklere k ı smi 

regresyon katsay ı s ı , 
Xijkl : i. doğ um tipinde, j. ya ş l ı  anadan doğ an, k. k ı rk ı m 

ya şı ndaki, I. hayvan ı n doğ um ağı rl ığı , 
byx  : doğ um a ğı rl ığı n ı n üzerinde durulan özelli ğ e k ı smi 

regresyon katsay ı s ı , 
• : i. doğ um tipinde, j. ya ş l ı  anadan doğ an, k. k ı rk ı m 

ya şı ndaki, I. hayvan ı n toklu a ğı rl ığı , 
by,, toklu a ğı rl ığı n ı n üzerinde durulan özelli ğ e k ı smi 

regresyon katsay ı s ı , 

Wijkl : i. doğ um tipinde, j. ya ş l ı  anadan doğ an, k. k ı rk ı m 
ya şı ndaki, (.hayvan ı n ana doğ um a ğı rl ığı , 

by,,„ : ana do ğ um a ğı rl ığı n ı n üzerinde durulan özelli ğ e 
k ı smi regresyon katsay ı s ı , 

eind : modelde dikkate al ı nmayan faktörlerin ijkl hayvan ı n ı n 
üzerinde durulan özelli ğ inde meydana getirdi ğ i 
sapma. 

Bulgular ve Tartış ma 

Bu araş t ı rmada IF x AK (G İ ) di ş i toklularda ilk k ı rk ı m 
vücut a ğı rl ığı  ve baz ı  yapağı  fiziksel özelliklerine etkileri 
incelenen çevre faktörlerinin etki paylar ı  Çizelge 1, bu 
özelliklere ili ş kin fenotipik parametreler ise Çizelge 2'de 
verilmiş tir. 

Sonuç 

Çevre 	faktörlerinin 	analizi: 	Çizelge 	1'den 
görülebilece ğ i gibi IF x AK (G ı ) diş i toklularda do ğ um 
a ğı rl ığı n ı n ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı , yapa ğı  a ğı rl ığı n ı n lif 
çap ı , tek lif gerçek uzunlu ğ u ve rand ı man, ilk k ı rk ı m 
a ğı rl ığı n ı n yapa ğı  a ğı rl ığı , ana do ğ um a ğı rl ığı n ı n da lüle 
uzunluğ una ve k ı rk ı m yaşı n ı n da medullal ı  lif çap ı na k ı smi 
regresyonlar ı  önemli (P<0,05; P<0,01) bulunmu ş tur. Buna 
karşı n, doğ um tipi ve ana ya şı  faktörlerinin ilk k ı rk ı m vücut 
a ğı rl ığı  ve yapa ğı  özelliklerinin tamam ı  üzerindeki etkileri, 
doğ um a ğı rl ığı n ı n yapa ğı  özelliklerinin tamam ı na, yapa ğı  
a ğı rl ığı n ı n lüle uzunlu ğ u, lif oran ı  ve medullal ı  lif çap ı na, ilk 
k ı rk ı m a ğı rl ığı n ı n yapağı  a ğı rl ığı  ve ana do ğ um a ğı rl ığı n ı n 
da lüle uzunlu ğ u d ışı ndaki yapa ğı  özelliklerine k ı smi 
regresyonlar ı  önemsiz olarak hesaplanm ış t ı r. 

Çizelge 1. IF x AK (G-1) di ş i toklularda ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı  ve baz ı  yapa ğı  fiziksel özelliklerine ait en küçük kareler ortalamalar ı  ve 
çevre faktörlerinin etki miktarlar ı  

Faktörler N 

İ lk 	k ı rk ı m 
ağı rl ığı  (kg) 

ilk 	k ı rk ı m 
yapağı  
a ğı rl ığı  (kg) 

Lif 	çap ı  
(mik) 

Lüle 
uzunluğ u 
(cm) 

Tek lif 
gerçek 

uzunluğ u 

Mukavemet 
(gr) 

Elastikiyet 
(%) 

Rand ı man 
(%) 

Medullal ı 	lif 
oran ı  (%) 

Medullal ı 	lif 
çap ı (mik) 

± S)--. ± sk- 5c ± sy<- ± s,--,- X±Sx  5Z ± s)7, X±Sx Yc ± s- < ± s 5Z ± s 
Genel 97 56.5±0.83 3.1±0.10 26.5±0.27 7.1±0.20 4.8±1.23 7.8±0.49 24.5±0.97 55.2±1.20 0.04±0.006 38.1±0.08 
Doğ um tipi 

Tekiz 35 56.0±1.37 2.9±0.17 26.7±0.43 6.9±0.33 4.9±2.00 8.0±0.79 24.4±1.58 55.4±1.97 0.05±0.010 38.7±0.13 
İ kiz 62 57.0±1.02 3.3±0.13 26.3±0.32 7.3±0.25 4.7±1.49 7.5±0.59 24.7±1.17 55.0±1.46 0.03±0.007 37.6±0.09 

Anayaşı  
2 27 56.2±1.44 3.2±0.18 26.1±0.45 6.9±0.35 4.7±2.09 6.7±0.83 24.4±1.64 53.6±2.05 0.02±0.010 36.4±0.14 
3 23 54.9±1.77 2.9±0.23 27.1±0.56 7.0±0.43 5.1±2.59 8.8±1.02 26.0±2.03 55.7±2.54 0.03±0.013 39.5±0.17 
4 24 57.1±1.49 3.2±0.18 26.4±0.46 7.2±0.35 4.7±2.14 6.8±0.83 22.2±1.68 54.7±2.09 0.02±0.010 38.7±0.14 
5 14 55.6±2.03 3.0±0.25 26.2±0.63 6.4±0.48 4.6±2.94 7.9±1.16 28.3±2.32 56.1±2.88 0.04±0.014 35.8±0.20 
6 9 58.6±2.56 3.3±0.32 26.7±0.81 8.0±0.61 4.9±3.72 8.6±1.47 21.7±2.93 55.8±3.65 0.07±0.018 40.0±0.25 

Doğ um 
a ğı rl ığı  

Lineer 2.9±0.95** 0.1±0.12 -0.1±0.32 0.3±0.24 0.7±1.46 -0.1±0.58 0.2±1.15 1.21±1.429 -0.01±0.007 0.0±0.10 

Yapağı  
a ğı rl ığı  

Lineer - - 0.2±0.29"* 0.4±0.22 3.6±1.35 -0.2±0.53 -0.1±1.06 -4.0±1.32 0.00±0.001 0.1±0.09 

Vücut 
ağı rl ığı  

Lineer - 0.0±0.01"* 0.1±0.04 0.0±0.03 -0.2±0.17 -0.0±0.07 -0.1±0.13 0.2t0.17 0.01±0.006 0.0±0.01 

Ana 
doğ um 
a ğı rl ığı  

Lineer 0.1±0.07 0.0±0.01 0.0±0.02 0.0±0.02* -0.1±0.10  -0.0±0.04 0.1t0.08 -0.1±0.10 0.0±0.000 0.0±0.01 

Ilk 	k ı rk ı m 
yaşı  

Lineer -0.1±0.10 0.0±0.01 0.0±0.03 0.0±0.02 0.0±0.16 0.1±0.06 -0.1±0.12 0.1±0.15 0.0±0.000 0.2±0.10* 

**: P<0.01; *: P<0.05 



308 
	

TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, Say ı  8, Cilt 4 

Çizelge 2. IF x AK (G1) di ş i toklularda ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı  ve baz ı  yapa ğı  fiziksel özeliklerine ait fenotipik parametreler 

Özellikler N Minimum Maksimum 
+ SX 

Varyasyon katsay ı s ı  (%) 

İ lk k ı rk ı m vücut ağı rl ığı  (kg) 97 33.0 73.0 56.5±0.83 12.08 
İ lk k ı rk ı m yapağı  ağı rl ığı  (kg) 97 1.3 5.0 3.1±0.10 28.03 
Lif çap ı  (mikron) 97 21.5 33.6 26.5±0.28 8.74 
Lüle uzunlu ğ u (cm) 97 3.6 12.3 7.1±0.20 23.06 
Tek lif gerçek uzunlu ğ u (cm) 97 3.24 8.49 4.8±1.23 52.60 
Mukavemet (gr) 97 2.89 23.59 7.8±0.49 51.97 
Elastikiyet (%) 97 13.89 39.02 24.5±0.97 31.68 
Rand ı man (%) 97 30.0 92.98 55.2±1.30 18.62 
Medullal ı  lif oran ı  (%) 97 0.001 0.367 0.04±0.006 195.2 
Medullal ı  lif çap ı  (mikron) 97 18.5 67.9 38.1±0.08 17.96 

Saf ve melez koyun ı rklar ı nda çevre faktörlerinin ilk 
k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı  ve yapa ğı  fiziksel özellikleri üzerindeki 
etki miktarlar ı n ı  saptamaya yönelik ara ş t ı rmalarda farkl ı  
sonuçlar elde edilmiş tir (Özcan 1970, Chaudhry ve Malik 
1972, Chopra ve Chopra 1972, Örkiz 1977, Yalç ı n ve ark. 
1980, Satava ve ark. 1985, Fahmy 1987, Walkey ve ark. 
1987, Alt ı n 1992, Oğ an 1994, Tekin ve ark. 1999). Bu 
araş t ı rmadan elde edilen bulgular da söz konusu 
araş t ı rmalar ı n baz ı lar ı n ı n sonuçlar ı  ile benzerlik 
gösterirken, baz ı lar ı  ile farkl ı l ı k göstermi ş tir. 

Genel ortalamalar ve yapa ğı lar ı n sanayide 
kullan ı labilirlik durumu: Bu ara ş t ı rmada IF x AK (G ı ) diş i 
toklularda ilk k ı rk ı m vücut a ğı rl ığı na ili şkin en küçük 
kareler ortalamalar ı  s ı ras ı yla 56.5±0.83 kg ve 3.1±0.10 kg 
olarak saptanm ış t ı r. Ayn ı  genotipte bu özelliklere ili ş kin 
baş ka bir veriye rastlan ı lmamas ı na karşı n, Akkaraman ı rk ı  
diş i toklu ve ergin koyunlarda vücut ve yapa ğı  a ğı rl ı klar ı n ı n 
yakla şı k 35-60 kg ve 1.5-2.0 kg aras ı nda değ iş tiğ i (Özcan 
1990) dikkate al ı nd ığı nda bu değ erlerin oldukça tatminkar 
olduklar ı  söylenebilir. 

IF x AK (G ı ) di ş i toklularda lif çap ı , medullal ı  lif oran ı  
ve medullal ı  lif çap ı na ili ş kin en küçük kareler ortalamalar ı  
s ı ras ı yla 26.5±0.27 mikron, %0.4±0.006 ve 38.1±0.08 
mikron olarak belirlenmi ş tir. incelik için belirlenen bu de ğ er 
saf IF koyun ve di ş i yapa ğı lar ı  için bildirilen 23-27 
mikronluk (Imeryüz ve Müftüo ğ lu 1971, Öznacar 1971) 
s ı n ı rlar içinde olmas ı na karşı n, Öznacar (1971)'in bir ya ş l ı  
diş i IF x AK (G ı ) toklularda saptad ığı  22.70 mikronluk 
değ erden daha yüksektir. Yine bu ara ş t ı rmada elde edilen 
medullal ı  lif oran ı  Öznacar (1971)' ı n ayn ı  genotiple elde 
ettiğ i medullal ı  lif oran ı na (%0.03) oldukça benzerlik 
göstermiş tir. Bu ara ş t ı rmada lüle uzunlu ğ una iliş kin en 
küçük kareler ortalamas ı  7,1±0,20 cm olarak bulunmu ş tur. 
Bu değ er, Imeryüz ve Müftüo ğ lu (1971)'in saf IF, Öznacar 
(1971)'in de saf IF ve 1 ya ş l ı  IFxAK (G İ ) diş i toklularda 
saptad ı klar ı  s ı ras ı yla 8.0, 8.8 ve 8.5 cm'lik değ erlere 
yak ı nl ı k göstermiş tir. 

Çizelge 1'den görülebilece ğ i gibi bu ara ş t ı rmada tek 
lif gerçek uzunlu ğ u için elde edilen değ er (4.8±1.23 cm), 
lüle uzunluğ undan (7.1±0.20 cm) önemli düzeyde daha 
düşüktür. Tek lif gerçek uzunlu ğ u lifı n iki ucundan 
çekilerek k ı vr ı mlar ı n ı n düzeltildi ğ i anda sahip oldu ğ u 
uzunluk olup, elle yap ı lan ölçümlerde genellikle primer 
folliküller taraf ı ndan üretilen üst uzun lifler ölçüldü ğ ü için 
bu özelliğ e ili ş kin değ erler lüle uzunlu ğ undan önemli 
düzeyde yüksek ç ı kmaktad ı r. Bu ara ş t ı rmada söz konusu 
özelliğ in analizinde kullan ı lan cihaz (USTER-AL-100)  

ölçüm s ı ras ı nda esas olarak sekonder folliküllerin ürünü 

olan k ı sa ince alt lifleri ölçmektedir. Bu nedenle, tek lif 
gerçek uzunlu ğ una ilişkin ortalama de ğ erin gerek bu 
ara ş t ı rmada lüle uzunlu ğ undan gerekse di ğ er 
ara ş t ı rmalarda (Imeryüz ve Müftüo ğ lu 1971, Erdo ğ an ve 
ark. 1999) ayn ı  özellik için saptanan de ğ erlerden daha 
düş ük, olmas ı na karşı n, gerçeğ i yans ı tmaktad ı r. 

Bu ara ş t ı rmada, mukavemet, elastikiyet ve 
rand ı mana ait ortalama de ğ erler s ı ras ı yla 7.8±0.49 gr, 
%24.5±0.49 ve %55.2±1.20 olarak belirlenmi ş tir. Ayn ı  
özelliklere ait de ğ erleri imeryüz ve Müftüo ğ lu (1971) saf IF 
di ş i toklularda s ı ras ı yla 13.3 gr, %28.8 ve %49.6, Öznacar 
(1971) ise 1 ya ş l ı  IF x AK (Gi) di ş i toklularda 9.99 gr, 
%21.40 ve %54.03 olarak saptam ış lard ı r. 

Yukar ı da verilenlerin ışığı  alt ı nda IF x AK (G ı ) di ş i 
toklular ı n vücut ve yapa ğı  a ğı rl ığı  bak ı m ı ndan oldukça 
yeterli düzeyde olduklar ı  söylenebilir. Kuma ş  yap ı m ı nda 
kullan ı lacak yapa ğı larda ortalama lif çap ı n ı n 21-27 mikron, 
hal ı  yap ı m ı nda kullan ı lacaklar ı n 10-70 mikron, üstün 
kaliteli hal ı  yap ı m ı nda kullan ı lacaklar ı n ise kaba kar ışı k 
olmas ı  ş art ı yla 23-35 mikron olmas ı  istenmektedir. Ayr ı ca, 
iyi bir hal ı  yapa ğı s ı nda uygun üniformite için incelik ve 
uzunluk özelliklerine ili ş kin varyasyon katsay ı lar ı n ı n 
s ı ras ı yla %15 ve %20'yi geçmemesi gerekti ğ i bildiril-
mektedir (Emsen 1982, Özsoy ve Vanl ı  1991). Bu ara ş -
t ı rmada IF x AK (G ı ) di ş i toklularda söz konusu yapa ğı  
fiziksel özelliklerine ait ortalama de ğ erler bu standartlarla 
karşı laş t ı r ı ld ığı nda Polatl ı  Tar ı m i ş letmesinde yeti ş -
tirilmekte olan IF x AK (G ı ) diş i toklulara ait yapa ğı lar ı n 
öncelikli olarak kuma ş  sanayiinde olmak üzere kuma ş , hali 
ve kilim sanayii için uygun olduklar ı  söylenebilir. 
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