
ISTANBUL ONlvERSITESI
,

ORMAN FAKÜLTESI
. DERGIsi









:112 A. Y. BOZKURT

cirleı irideki (OH) hidroksil grupları arasındaki aclezyoıı kuvvetinden da-
ha büyük olmakta ve böylece su molekülünün hidr oksil grupları ile bağ-
lan çözülerek utrnosfere geçilmektedir. Anichil glikoz moleküllerindeki
hidroksil gruplarının hepsi su molegülleri ile bağlandıkları taktirde bii-
tü'! iç satıhlar hiç olmazsa bir tabaka su ile örtülmüş olacaktır. (Şekil
1. B) de hidroksıl grupları arasında sadece bir molekül su bağlandığı
gcı ülmcktedir. (Şekil L c) de anidrit glikoz moleküllcrindeki hidroksil
gurupları arasmda herhangi bir su molekülürıün bulunmadığı görül-
mektedir. Higroskopik su sellüloz molekül1erincfeki adezyon kuv-
"eti sıfır oluncaya kadar bağlanmaya devam eder. Bu hale lif doy-
gunll1ğu noktası adı verilir. Her ağaç türünde lif doygunluğu hali. ayni
olmamakla beraber % 25 ila 33 arasında değişmektedir.

(,'3) Üçüncü halolarak su odun içersinde hücre boşluklaınıda /)11-

lurtmaktadır. Bu taktirde hücre boşlukları ya tamamen ya da kısmen su
ile dolmuş bulunm. Buna serbest su adı verilmektedir. Şayet hücre boş-
lukları tamamen su ile dolu olursa bu hale tam yaş hali denmekıcd ir. Tanı
vas halinde Cil ağır oduncia % 40 ve en hafif odunda ise % 1000 e '<1-

dar su bulunabilir. Mesela, Balsa ağacında (Ochromu lagopus Sw.) da
tam yaş halinde % 750 su bulunmaktadır.

3. Suyun odun tarafından tutulma olayı

Suyun odun içersinde tutulması ile ilgili iki terim \ ardıl'. Bunların
ne olduklarını başlangıçta izah etmek faydalı olacaktır. Bu terimlerelen
birincisi abzorpsiyon ikincisi ise adzorbsiyondur. Abzorpsiyon yani tu-
tulma tabiri bir sıvının delikli katı bir cisim tarafından üst yüz g.erginli-
ği kuvvetleri vasıtasiyle kapiller yapısı içinde milianiki olarak tutulmasnu
ihde etmektedir. Buna ımıkabil adzorpsiyon ise katı cismin iç w dış sat-
hı üzerinde yani katı cismiıı yiizeyiııde gaz moleküllerinin tutulması ha-
elisesidir. Abzorpsiyon gözle görülebilecek kadar büyüklükteki kapiller
boşluklarda vuk u bulur. Absorbe edilmiş bir sıvıyı buhatlaşt ırmnk için
gerekli enerji ge:ıiş bir yüzeye malik bulunan sıvınınkinden biraz daha
fazladır. Adzorp.ıiyorıda çoğu defa ad sor be edilen madde sadece bir 1110-

lekül kalınlığındadır ve şayet çok molekül varsa nadiren ortalama 10 mo-
lekül kalııılığından fazladır. Büyük miktarda adsorpsiyon düşük gaz ve
buhar basınçlannda vuku bulabilir. Bu şunu göstermektedir: Absorbe
eden maddenin adsorbe eelilecek maddeleri çekme kuvveti bu madde-
ler arasında mevcut olan birbirini çekme kuvvetinden oldukça büyük
miktardadır. Bu iki terimden başka bir de Dezorpsiyon terimi vardır.
Dezorpsiyon adzorpsiyorıun aksini ifade etmek için kullarulan bir terirn-
































